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Le soin des épreuves
photographiques en noir et blanc

Introduction documents photographiques plus récents. L’absence

La plupart des musées et dépots d’archives ont dans
leur collection des épreuves photographiques en noir
et blanc. Il existe plusieurs sortes d’épreuves qui se
distinguent les unes des autres par leur format, leur
traitement, les composés chimiques formant 'image,
la teinte et le lustre de 'image, le matériau de support
et la texture. Dans cette Note, il est surtout question
d’épreuves sur papier ou sur papier plastifié, dont
I'image est composée de particules d’argent micro-
scopiques. A I'exception des photos du début de la
photographie (les épreuves sur papier salé, réalisées
entre la fin des années 1830 et le milieu des années
1860), les grains d’argent de I’émulsion photogra-
phique sont en suspension dans une mince couche
de liant a base d’albumine, de collodion ou de
gélatine. Depuis une centaine d’années, c’est

presque exclusivement la gélatine que 1'on utilise.

Les épreuves photographiques a image argentique
se divisent en trois catégories, selon la nature du
support :

1) les épreuves sur papier salé, sur un support qui
n’était pas fabriqué spécifiquement pour des besoins
photographiques — aucune couche distincte de liant
portant une image;

2) les épreuves sur papier classique, que produisent
un petit nombre de fabricants depuis les années 1860;

3) les épreuves contemporaines sur papier plastifié,
créées vers la fin des années 1960.

Les épreuves des deux dernieres catégories sont com-
posées d’une couche de liant photosensible sur un seul
cOté du support papier. On désigne souvent ces photos
collectivement, sous le nom « épreuves argentiques ».

Les propriétés des premieres épreuves sur papier salé
ne sont guere connues. Ces épreuves s’averent plus
sensibles aux divers agents de détérioration que les

d’une couche distincte de liant les rend sensibles aux
abrasions. De plus, les particules d’argent de I'image
peuvent s’oxyder, au point d’altérer la couleur de I'image.

Les épreuves argentiques sur papier classique sont

tirées sur un support qui se classe parmi les meilleurs
sur les plans de la longévité et de la qualité. On les
appelle parfois « papiers barytés »' . Comme c’est le cas
pour tous les documents photographiques contenant de
l’argent, si I'image est exposée a des produits chimiques
réactifs, elle a tendance a se décolorer, malgré la stabilité
du support. Il convient de subdiviser les épreuves sur
papier classique en épreuves sur papier a noircissement
direct et en épreuves sur papier a image latente. Comme
chacune de ces épreuves differe dans le procédé de fabri-
cation et de développement, la taille et la forme des
particules d’argent de 'image varient également. Par
conséquent, les épreuves tirées sur papier a noircisse-
ment direct — notamment les épreuves sur papier

salé, les épreuves a I’albumine, les tirages au collodio-
chlorure et certaines épreuves gélatino-argentiques —
sont plus sensibles a la détérioration de I'image, causée
par des attaques de produits chimiques, que les épreuves
tirées sur papier a image latente.

Meéme si les épreuves sur papier plastifié sont produites
dans un bain de développement, elles possedent des
caractéristiques particulieres liées au revétement de
plastique se trouvant des deux cdtés du support papier.
Ce revétement permet d’obtenir, en quelques minutes,
des épreuves seches et planes. Cependant, on considere
qu’elles se prétent moins bien a la préservation a long
terme (c.-a-d. des centaines d’années), que les épreuves
sur du papier baryté classique.

1 Les épreuves sur papier comportent une couche de sulfate
de baryum entre la couche de gélatine et le papier. La
couche interstitielle rehausse la blancheur du papier
et le rend plus lisse.

Patrimoine Canadian
canadien Heritage

i+

1030, chemin Innes, Ottawa ON K1A OM5 Canada
Tél. : 613-998-3721 ou 1-866-998-3721 - Téléc. : 613-998-4721

1+l

Canadia




Préservation et mise en réserve

Une humidité relative faible et constante, une tempéra-
ture invariable et ’absence de polluants réactifs dans
I’air constituent les facteurs clés de la conservation a
long terme des épreuves photographiques. Si I’atmos-
phere est trop seche, les épreuves s’enroulent sur
elles-mémes. Il faut alors les exposer a une forte humi-
dité pour qu’elles reprennent leur forme. Exposées a
de la chaleur seche, les épreuves sur papier classique
bien développées sont fondamentalement stables. I
faut néanmoins éviter la chaleur excessive, en raison
de la présence éventuelle de produits chimiques réactifs
tels que ’hydrogene sulfuré, les peroxydes, I'ozone et
le dioxyde de soufre. La présence d’un de ces produits
dans un milieu d’humidité ou de chaleur excessive
entrafne inévitablement la décoloration de I'image.

Selon des recommandations publiées par I'Organisation
internationale de normalisation (ISO), une humidité
relative entre 30 et 50 % convient trés bien a la mise

en réserve d’épreuves photographiques. Lhumidité
relative ne doit jamais dépasser 60 % et, selon les
résultats de recherches récentes, '’humidité relative
idéale se situe entre 30 et 35 %. La température dans
les réserves peut étre de 15 a 25 °C, mais ne doit jamais
excéder 30 °C. Eviter les fluctuations de plus de 4 °C
au cours d'une méme journée. Une température froide,
méme au-dessous de 0 °C, favorise la longévité des
épreuves photographiques.

Dans toutes les Notes de I'ICC touchant la préser-
vation d’images photographiques, nous suivons les
recommandations de I’Organisation internationale de
normalisation (ISO) en ce qui concerne les conditions de
mise en réserve. Cependant, méme s’il s’agit de lignes
directrices utiles, elles ne sont pas coulées dans le béton.
Aux cinq ans, environ, des comités apparentés en

font la révision. En outre, il existe des études qui
proposent des fagcons de modifier et d’améliorer ces
lignes directrices. Pour des propos intéressants au

sujet des conditions de mise en réserve des photos,
consulter Johnsen (1994), Mecklenburg et coll. (1994),
McCormick-Goodhart (1996) et Reilly (1996).

Comme les épreuves photographiques mises en réserve
a long terme sont en général gardées a I'obscurité (dans
des enveloppes, des boites ou des albums), I’exposition
a la lumiere ne constitue pas une menace a leur préser-
vation, a moins que I'on décide de les exposer.

Si des négatifs en noir et blanc a la gélatine sont
immergés dans I'eau a la suite d’une inondation, ou
apres des efforts déployés pour éteindre un incendie,
on doit de préférence les sécher a I’air. Comme mesure
de conservation, on peut également les congeler sans
risque, et les maintenir dans cet état jusqu’a ce que

I’on puisse les lyophiliser sous vide. Cependant, on
ne conseille pas un processus de séchage consistant
a congeler, a faire dégeler et a sécher sous vide, car
les couches de gélatine deviennent alors collantes
et risquent d’adhérer les unes aux autres.

Manipulation

Les épreuves photographiques servent souvent a de
'étude et a de la recherche. Pour manipuler les épreuves,
porter toujours des gants non pelucheux de nylon ou

de coton. Pour éviter que les coins et les bordures des
épreuves ne s’abiment, placer les épreuves dans des
enveloppes protectrices ou dans des passe-partout.

L’apparence et 'intégrité de la surface d"une épreuve
photographique sont parmi les principaux éléments
de sa valeur esthétique. Le fini de la surface, qu’il
soit glacé, mat, lustré ou texturé, et la teinte de I'image
constituent des caractéristiques inhérentes a I'ceuvre.
La modification ou la destruction de ces caractéris-
tiques délicates de surface compromet la valeur
esthétique de I'épreuve.

Les inscriptions a I'encre risquent de palir lorsque

les photos sont exposées et, si 'épreuve est accidentelle-
ment immergée, elles s’étaleront et deviendront illisibles.
Si, pour des besoins d’identification, il est nécessaire
d’écrire sur une photo, on doit le faire au verso, aussi
pres que possible du bord, au moyen d"un crayon HB.
Pour assurer une meilleure protection, glisser d’abord
I'épreuve dans une enveloppe en polyester sans revéte-
ment (p. ex. : en polyéthylene téréphtalate, comme le
Melinex 516), puis dans une enveloppe de papier.
Transcrire toute I'information nécessaire sur I'enveloppe
avant d’y insérer 'épreuve. Ne pas utiliser d’agrafes ou
de trombones pour joindre d’autres documents a
I'épreuve. Ne pas courber, plier ou enrouler les épreuves.

Nettoyage minimal

Dans la plupart des cas, on peut enlever la poussiere
en surface a I'aide d’une brosse douce. Si la surface
semble en bon état, on peut la nettoyer a sec au moyen
d’un tampon nettoyeur particulier. Eviter le lavage a
I'eau, a moins d’avoir vérifié la stabilité de la couche
de gélatine. N'effectuer aucun traitement chimique

en solution aqueuse, car celle-ci peut faire disparaitre
les retouches.

Exposition

Préparer soigneusement toute épreuve photographique
destinée a étre exposée. Monter les épreuves de valeur
sur un carton de qualité muséale et les placer dans

un passe-partout a fenétre, comme on le fait pour les
ceuvres d’art sur papier. Le passe-partout empéche la
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surface de 1'épreuve de toucher la vitre de protection.
Sans le passe-partout, 'humidité risque de faire
adhérer 'épreuve a la vitre. Pour en savoir plus sur
cette technique et d’autres fagons de monter des
ceuvres sur papier, voir le n° 11/5 des Notes de

I'ICC : Passe-partout pour les ceuvres sur papier.

De nombreux photographes artistiques ont déja monté
de leurs épreuves a chaud dans le passé, et le font encore
de nos jours. Il n'y a aucune preuve indiquant que le
montage a chaud des épreuves photographiques entraine
une dégradation de I'image argentique. Méme si cette
technique donne des épreuves parfaitement planes et
bien montées, elle est, malheureusement, pratiquement
irréversible. Certains fabricants prétendent qu’il est
possible de démonter une épreuve montée a chaud

en la chauffant de nouveau dans une presse. Ce procédé
n’est toutefois pas recommandé pour les épreuves.

Toutes les épreuves photographiques, y compris

les épreuves gélatino-argentiques, celles sur papier
salé, celles a I'albumine et celles sur papiers plastifiés
contemporains, sont sensibles a la composante ultra-
violette de la lumiere. Lors de I'exposition d’épreuves
photographiques, le rayonnement ultraviolet ne doit
donc pas dépasser 75 pW /lumen. Qu’il s’agisse
d’épreuves couleur ou noir et blanc, ne jamais
exposer des photos en plein soleil.

On ne trouve aucune preuve dans la documentation
indiquant que les images photographiques noir et
blanc se décolorent ou palissent uniquement en
raison de la lumiere. Si elles ont été bien développées,
les épreuves photographiques gélatino-argentiques
sur papier classique sont fondamentalement stables a
la lumiere. Il est donc possible de les exposer pendant
plusieurs semaines, voire quelques mois, a un niveau
d’éclairage considéré comme tres élevé en contexte
muséal (800 + 200 lux), et ce, sans risque de détériora-
tion. Toutefois, on ne peut exposer ainsi des épreuves
sur papier salé, des épreuves a I’albumine ou des
épreuves sur papier plastifié contemporain, lesquelles
sont beaucoup plus sensibles a la lumiere.

On peut raisonnablement supposer qu’au début de la
photographie, les épreuves sur papier étaient dévelop-
pées avec moins de soin que les épreuves plus récentes.
Ces dernieres tirent profit de la découverte que certains
résidus du développement contribuent a la détérioration
des images argentiques. Les épreuves a I’albumine ont
tendance a varier sur le plan de la densité? a la suite
d’une exposition prolongée a la lumiere. Exprimés

de fagon quantitative, les changements de densité se
traduisent par un palissement, une décoloration ou des
taches. Les épreuves sur papier plastifié sont également
sensibles aux changements provoqués par la lumiere
pendant leur exposition. Comme la plupart des

photographes artistiques sont conscients des limites
des papiers plastifiés, ils utilisent plutot des papiers
classiques, qui permettent d’exposer leurs ceuvres sans
risque. Pour I'exposition des épreuves sur papier salé
et des épreuves a I’albumine, on recommande un
éclairage entre 5 et 100 lux.

En l’absence de lignes directrices claires touchant
I'exposition de photos éventuellement vulnérables,
utiliser des méthodes novatrices pour les protéger
pendant leur exposition. Par exemple, draper sur la
photo exposée un tissu en feutre noir, que le visiteur
doit soulever pour voir I'image. Comme solution de
rechange, placer les photos dans des vitrines d’expo-
sition munies d’un couvercle a charnieres. Lorsque
le visiteur souleve le couvercle, une lampe installée
au-dessus de la vitrine s’allume automatiquement.

Surveiller la densité des épreuves photographiques

en mesurant les zones claires, moyennes et sombres, et
comparer les mesures prises avant et apres I'exposition.
Cette méthode de controle est particulierement utile
lorsque des épreuves sont prétées a d’autres établisse-
ments. Des rapports complets sur 1'état de conservation, y
compris de telles mesures de densité, constituent la seule
fagon certaine de déterminer si I'image a été altérée.

Fournisseurs

Nota : L'information qui suit vise uniquement a informer
le lecteur. La présence d’une entreprise dans cette liste
n’engage aucunement I'Institut canadien de conservation.

Brosses douces et tampons nettoyeurs
(p. ex. : tampons nettoyeurs pour dessinateurs
et artistes, de Faber-Castell)

Magasins de matériel d’artiste

Fournitures et matériaux de conservation,
enveloppes et pochettes
ARCHIVAL PRODUCTS.ca
Division of B.E.B. Sales Ltd.
2957 Inlake Court
Mississauga (Ontario) L5N 2A4
Canada
Tél. : 905-858-7888 ou 1-800-667-2632
Téléc. : 905-858-8586 ou 1-800-616-0342
www.archivalproducts.ca

2 La densité représente le degré d’opacité d'une épreuve
et s’exprime par un chiffre sur une échelle logarithmique.
Dans le cas des épreuves, on parle de densité de la lumiere
diffuse réfléchie, que I'on mesure au moyen d’un instrument
appelé densitometre par réflexion. Dans le cas des négatifs,
on parle de densité de la lumiere diffuse transmise, que 'on
mesure au moyen d’un instrument appelé densitometre par
transparence. Les mesures de densité se prennent facilement
et rapidement, et n’abiment pas I'image.
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Carr McLean

461 Horner Avenue

Toronto (Ontario) M8W 4X2

Canada

Tél. : 416-252-3371 ou 1-800-268-2123
Téléc. : 416-252-9203 ou 1-800-871-2397
www.carrmclean.ca

Conservation Resources International
5532 Port Royal Road

Etats-Unis

TélL : 703-321-7730 ou 1-800-634-6932
Téléc. : 703-321-0629
www.conservationresources.com

Talas

20 West 20th Street, 5th Floor
New York NY 10011
Etats-Unis

Tél. : 212-219-0770

Téléc. : 212-219-0735
www.talasonline.com

Woolfitt's Art Enterprises Inc.
1153 Queen Street West
Toronto (Ontario) M6J 1J4
Canada

Tél. : 1-800-490-3567
www.woolfitts.com
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