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Drapeau national du Canada (pour utilisation à l’extérieur)

1	 Objet

La présente norme renferme les exigences relatives au modèle, aux couleurs, aux matériaux, à la fabrication et au 
rendement du drapeau national du Canada destiné à être utilisé à l’extérieur.

La mise à l’essai et l’évaluation d’un produit en regard de la présente norme peuvent nécessiter l’emploi de matériaux 
ou d’équipement susceptibles d’être dangereux. La présente norme n’entend pas traiter de tous les aspects liés à la 
sécurité de son utilisation. Il appartient à l’usager de la norme de se renseigner auprès des autorités compétentes 
et d’adopter des pratiques de santé et de sécurité conformes aux règlements applicables avant de l’utiliser. 

2	 Références normatives

Les documents normatifs suivants renferment des dispositions qui, par renvoi dans le présent document, constituent 
des dispositions de la présente Norme nationale du Canada. Les documents de référence peuvent être obtenus 
auprès des sources mentionnées ci-après. 

NOTE	 Les adresses indiquées ci-dessous étaient valides à la date de publication de la présente norme.

Sauf indication contraire de l’autorité appliquant la présente norme, toute référence non datée renvoie de l’édition 
ou de la révision la plus récente de la référence ou du document en question. Une référence datée s’entend de la 
révision ou de l’édition précisée de la référence ou du document en question. 

2.1	 Office des normes générales du Canada (ONGC)

CAN/CGSB-4.2 — Méthodes pour épreuves textiles :

Nº 2 — Conditionnement des textiles pour fins d’essais 

Nº 5.1 — Masse des tissus 

Nº 9.1 — Résistance à la rupture des tissus — Méthode des bandes effilochées — Principe de rupture à temps 
constant 

Nº 9.4 — Résistance à la rupture des fils — Méthode à fil simple 

Nº 12.1 — Résistance à la déchirure — Méthode à déchirure simple 

Nº 18.3/ISO 105-B02 — Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie B02 : Solidité des teintures à la 
lumière artificielle : Lampe à arc au xénon (retirée en décembre 2016)

Nº 19.1 — Solidité de la couleur au lavage — Essai de vieillissement accéléré — Appareil Launder-Ometer

Nº 21 — Solidité de la couleur à l’eau de mer 

Nº 22 — Solidité de la couleur au frottement (Dégorgement par frottement)

Nº 25.1 — Variation dimensionnelle au trempage dans l’eau 

Nº 26.2/ISO 4920 — Étoffes — Détermination de la résistance au mouillage superficiel (essai d’arrosage) 
(retirée en octobre 2017)

CAN/CGSB-98.1-2018

Remplace CAN/CGSB-98.1-2011
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Nº 69 — Résistance aux intempéries — Rayonnement d’une lampe à arc au xénon

40-GP-1 — Méthodes d’échantillonnage et d’essai des cordages (retirée en octobre 2011)

CAN/CGSB-54.1 Partie 1 ISO 4915 — Points et coutures — Partie 1 : Textiles — Types de points — Classification 
et terminologie.

2.1.1	 Source

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues auprès de l’Office des normes générales du Canada, 
Centre des ventes, Gatineau, Canada K1A 1G6. Téléphone 819-956-0425 ou 1-800-665-2472. Télécopieur  
819-956-5740. Courriel ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca. Site web www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index- 
fra.html.

2.2	 ASTM International

NOTE	 Les publications de l'ASTM International ne sont disponibles qu'en anglais. 

ASTM D2244 — Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and Color Differences from Instrumentally 
Measured Color Coordinates

ASTM E308 — Standard Practice for Computing the Colors of Objects by Using the CIE System 

ASTM E1331 — Standard Test Method for Reflectance Factor and Color by Spectrophotometry using Hemispherical 
Geometry.

2.2.1	 Source

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues auprès de l’ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, 
West Conshohocken, PA 19428-2959, U.S.A., téléphone 610-832-9585, télécopieur 610-832-9555, site Web  
www.astm.org., ou de IHS Markit, 200-1331 MacLeod Trail SE, Calgary (Alberta) T2G 0K3, téléphone 613-237-4250 
ou 1-800-267-8220, télécopieur 613-237-4251, site Web www.global.ihs.com.

2.3	 American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)

AATCC Evaluation Procedure 6 — Instrumental Color Measurement. (disponible en anglais seulement)

2.3.1	 Source

La publication susmentionnée est diffusée par l’American Association of Textile Chemists and Colorists, 
P.O. Box 12215, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A.. Téléphone : 919-549-8141. Télécopieur : 919‑549‑8933.

2.4	 Commission internationale de l’éclairage (CIE)

CIE S014-1/E2006 / ISO 11664-1 Colorimétrie – Partie 1 : Observateurs CIE de référence pour la colorimétrie

CIE S014-2/E2006/ ISO 11664-2 Colorimétrie – Partie 2 : Illuminants CIE normalisés

CIE 15:2004 Colorimétrie. 

2.4.1	 Source

Les publications susmentionnées sont diffusées par le Bureau central de la CIE, Kegelgasse 27, A‑1030, Vienne, 
Autriche. Téléphone : +43 1 71432870. Télécopieur : +45 1 714318718. Site Web : www.cie.co.at.

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html
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2.5	 US Department of Defence

A-A-59826 ─ Thread, Nylon (disponible en anglais seulement)

A-A-59963 ─ Thread, Polyester. (disponible en anglais seulement)

2.5.1	 Source

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues de la DLA Document Services, Building 4/D, 700 Robbins 
Avenue, Philadelphia, PA 19111-5094. Faites parvenir vos questions à ASSIST Help Desk au 215-697-6396 [DSN: 
442-6396], site web: http://quicksearch.dla.mil/.

3	 Classification 

Les drapeaux doivent être fournis conformément aux types et aux tailles qui suivent, selon les prescriptions (voir 8.1).

3.1	 Types

Type Sous-type Conformément aux  
figures

1- Tête ouverte 1A Tête intégrée 6, 8

1B Tête séparée 6, 9

2- Tête ouverte avec rubans d’attache  2A Tête intégrée 7, 8

2B Tête séparée 7, 9

3- Tête avec corde et pince 3A Tête intégrée 10, 12, 15, 21, 22, 23

3B Tête séparée 10, 13, 14, 15, 21, 22, 23

4- Tête avec corde et cabillot 4A Tête intégrée 11, 12, 16, 22, 23, 24

4B Tête séparée 11, 13, 14, 16, 22, 23, 24

5- Tête avec tête de la hampe 5A Tête intégrée 17, 18, 20, 22, 23, 25 

5B Tête séparée 17, 19, 20, 22, 23, 25
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3.2	 Tailles 

Taille 1 — 20 x 40 cm

Taille 2 — 30 x 60 cm

Taille 3 — 45 x 90 cm

Taille 4 — 65 x 130 cm

Taille 5 — 90 x 180 cm

Taille 6 — 115 x 230 cm

Taille 7 — 135 x 270 cm

Taille 8 — 180 x 360 cm

Taille 9 — 230 x 460 cm

Taille 10 — 1500 x 3000 cm

4	 Exigences générales

Le drapeau doit être exempt de défauts et de vices de fabrication pouvant nuire à son aspect ou à sa tenue en 
service. 

5	 Exigences particulières

5.1	 Modèle 

Le drapeau, deux fois plus long que large, doit avoir, au centre, un carré blanc de la largeur du drapeau portant une 
seule feuille d’érable rouge centrée, conformément à la figure 1.

5.2	 Couleurs 

Les couleurs doivent être uniformes et il ne doit pas y avoir de différence entre les panneaux de même couleur sur 
aucune des deux faces du drapeau. 

Mise en garde — �Lorsqu’ils effectuent la mesure de la couleur et l’évaluation de la solidité de la couleur (voir 5.3), les 
utilisateurs de la présente norme doivent savoir que la couleur rouge peut être thermochromique, 
c.-à-d. qu’elle peut subir un changement de couleur réversible rapide lorsque la température 
change. Le thermochromisme est une propriété bien connue dans le domaine des colorants de 
textiles contemporains. 

5.2.1	 Exigences relatives à la couleur 

Le rouge et le blanc doivent présenter les coordonnées trichromatiques de la Commission internationale de l’éclairage 
(CIE) ou les unités d’espace équivalentes CIELAB prévues au tableau 1 quand ils sont mesurés conformément à 
E308 de l’ASTM, à l’aide de l’illuminant D65 et des Observateurs de référence colorimétriques CIE 1964 (10°) ou 
CIE 1931 (2°) lorsque le choix des conditions d’observateur appropriées suit les recommandations de la CIE (CIE 
15:2004) :
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a)	 la norme sur l’observateur de référence colorimétrique (2°) devrait être utilisée pour les dimensions de drapeaux 
et pour les conditions d’observation qui offrent un champ visuel entre 1° et 4°;

NOTE	 un champ visuel de 2° est un échantillon dont la taille est d’au moins 17 mm à une distance d’observation de 0,5 m.

b)	 la norme sur l’observateur de référence colorimétrique (10°) devrait être utilisée pour les dimensions de 
drapeaux et pour les conditions d’observation qui offrent un champ visuel supérieur à 4°.

NOTE	 Un champ visuel de 4° est un échantillon dont la taille est d’au moins 34 mm à une distance d’observation de 0,5 m.

Tableau 1 — Coordonnées trichromatiques équivalentes 

Coordonnées trichromatiques Unités d’espace CIELAB 

x y Y L * a * b *

Rouge 0,576 0,315 9,5 36,93 55,61 28,98

Blanc 0,328 0,344 78,0 90,78 0,50 7,97

5.2.1.1	 Mesure des couleurs 

Les couleurs doivent être mesurées conformément à E308 et E1331 de l’ASTM et au par. A1.3 de la procédure 
d’évaluation 6 de l’AATCC d’après les conditions suivantes :

-	 Utiliser un spectrophotomètre ou un spectrocolorimètre1 hémisphérique d’une géométrie de 0°/d ou de 
d/0° ou d’une géométrie de 8°/d ou de d/8°, composant de réflexion spéculaire (miroir) exclu.    

-	 Pour les mesures du rouge, pour chaque endroit, utiliser quatre épaisseurs de tissu de la même face sur 
un fond opaque noir mat2 (Y ou facteur de réflexion lumineuse d’au plus 4 %). 

-	 Pour les mesures du blanc, pour chaque endroit, utiliser huit épaisseurs de tissu de la même face sur un 
fond opaque noir mat2 (Y ou facteur de réflexion lumineuse d’au plus 4 %).

-	 Pour l’échantillonnage du rouge, sur la même face du drapeau, mesurer deux endroits de chacune des 
trois faces rouges (panneaux), en prenant deux mesures (à 0° et à 90°) à chaque endroit. Calculer la 
moyenne des douze mesures. 

-	 Pour l’échantillonnage du blanc, sur la même surface, mesurer quatre endroits de la surface blanche, en 
prenant deux mesures (à 0° et à 90°) à chaque endroit. Calculer la moyenne des huit mesures. 

5.2.1.2	 Tolérance des couleurs 

L’écart par rapport aux mesures moyennes du tableau 1 pour chaque couleur (voir 5.2.1), calculé selon la  
méthode d’essai D2244 de l’ASTM et exprimé sous forme de facteur commercial (cf), ne doit pas dépasser  
3,0 unités rE CMC(2:1).

1	 Une source simulée de D65 doit être utilisée pour l’éclairement polychromatique. 
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5.2.2	 Différence de couleur entre les faces

5.2.2.1	 Mesure de la couleur des deux faces du drapeau 

La méthode de mesure de la différence de couleur entre les deux faces du drapeau doit être la même que celle 
prescrite en 5.2.1 et 5.2.2.1, sauf qu’une couche de l’échantillon est utilisée sur un fond opaque noir mat2 (Y ou 
facteur de réflexion lumineuse d’au plus 4 %) pendant la mesure des surfaces blanche et rouge.  

5.2.2.2	 Tolérance de la couleur entre les deux faces du drapeau 

La différence de couleur (rouge et blanc) entre les deux faces du drapeau (voir  5.2.2.1), calculée selon la  
méthode d’essai D2244 de l’ASTM et exprimée sous forme de facteur commercial (cf), ne doit pas dépasser 
1,5 unité rE CMC(2:1) et le changement d’angle de teinte (h) ne doit pas être de plus de 3,0° pour les deux couleurs.

5.3	 Solidité de la couleur 

Le drapeau doit satisfaire aux exigences relatives à la solidité de la couleur prescrites au tableau 2. La solidité de 
la couleur à l’eau de mer est optionnelle (voir tableau 2 et 8.1).

Tableau 2 — Exigences relatives au tissu du drapeau fini 

Propriété Exigence Méthode d’essai  
CAN/CGSB-4.2

Armure Unie, 1 x 1 —

Masse, g/m2, 
	 — min.
	 — max.

60
70

Nº 5.1

Résistance à la rupture, N, min. a
Initiale b	— chaîne
	 — trame 
Après exposition aux intempéries c
	 — chaîne
	 — trame

725
630

400
350

Nº 9.1

Résistance à la déchirure, N, min.
Initiale	 — chaîne
	 — trame

22
22

Nº 12.1

Changement dimensionnel au trempage 
dans l’eau, % limite
	 — chaîne
	 — trame

2
2

Nº 25.1

2	 Un masque pour l’essai de la solidité de la couleur à la lumière peut être obtenu auprès de l’Atlas Electric Devices Company, 
4114 North Ravenswood Ave., Chicago IL 60613, U.S.A. (Réf. : nº SL-8A ou CD-3).
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Solidité de la couleur, min.
    À la lumière (rouge et blanc) 
    Au lavage (rouge et blanc) d
	 — �changement de couleur pour la 

partie rouge
	 — tachage pour la partie blanche
    À l’eau de mer g, h

	 — �changement de couleur pour la 
partie rouge

	 — tachage pour la partie blanche
    Au frottement, à sec et humide (eau) i
	 — tachage (rouge)

L7, degré 4 de l’échelle de gris
Degré 4 de l’échelle de gris

Degré 4 de l’échelle de gris

Degré 5 de l’échelle de gris

Nº 18.3/ISO 105-B02  e, f

Nº 19.1, essai nº 1

Nº 21

Nº 22

Résistance à l’eau, min.
	 — initiale
	 — �après deux lavages  j  

conformément au mode 
d’entretien

100
80

Nº 26.2

a	 Échantillons à mettre à l’essai : 2 rouges; 2 blancs; une moitié rouge et une moitié blanche; calculer la moyenne des cinq 
échantillons. 

b	 Pour satisfaire 5.6.1, indiquer quelle est la direction du fil sur la longueur du drapeau. 
c	 160 h, conformément à l’option 4 de CAN/CGSB-4.2 Nº 69.
d	 L’échantillon doit avoir une moitié rouge et une moitié blanche. 
e	 Chaux sodée/système de borosilicate.
f	 Dans la présente norme, la multi-fibre n’est pas évaluée.
g	 Échantillons de rouge et de blanc superposés. 
h	 L’essai pour vérifier la solidité de la couleur à l’eau de mer est optionnel (voir 8.1).
i	 Effectuer les essais de frottement à sec et humide pour chaque section colorée du drapeau en frottant chaque fois une 

moitié rouge avec une moitié blanche. Les parties frottées de la moitié blanche doivent être exemptes de traces visibles de 
formation de coulures, de maculage et de tachage. 

j	 Rincer le tissu à fond après chaque lavage pour enlever complètement le détergent.

5.4	 Dimensions3

Les dimensions du drapeau doivent être celles prescrites en 3.2 et aux tableaux 3 et 4. Elles doivent être des 
moyennes des mesures suivantes :

5.4.1	 Longueur (L)

Les deux bords extérieurs et une autre mesure prise à l’horizontale et à distance égale sur le drapeau. 

5.4.2	 Largeur (X)

Les deux bords extérieurs et trois autres mesures prises à la verticale et à distance égale sur le drapeau. 

3	 En cas de litige, les drapeaux doivent être conditionnés conformément à CAN/CGSB-4.2 Nº 2 avant d’être mesurés. 
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Tableau 3 — Dimensions du drapeau national

Toutes les dimensions sont en centimètres. 

Taille du drapeau a Largeur  
X b

Longueur
L b

Rouge
Y b

Blanc 
Z b

1 20 ± 0,3 40 ± 0,5 10,0 ± 0,2 20 ± 0,3

2 30 ± 0,5 60 ± 1,0 15,0 ± 0,3 30 ± 0,5

3 45 ± 0,7 90 ± 1,4 22,5 ± 0,3 45 ± 0,7

4 65 ± 1,0 130 ± 2,0 32,5 ± 0,5 65 ± 1,0

5 90 ± 1,4 180 ± 2,7 45,0 ± 0,7 90 ± 1,4

6 115 ± 1,7 230 ± 3,5 57,5 ± 0,9 115 ± 1,7

7 135 ± 2,0 270 ± 4,0 67,5 ± 1,0 135 ± 2,0

8 180 ± 2,7 360 ± 5,4 90,0 ± 1,4 180 ± 2,7

9 230 ± 3,5 460 ± 6,9 115 ± 1,7 230 ± 3,5

10 1500 ± 8,0 3000 ± 15,0 750 ± 4,0 1500 ± 8,0

a Voir 3.2.
b Voir figures 2, 3 et 4.

Tableau 4 — Dimensions de la tête finie

Toutes les dimensions sont en centimètres.

Taille du 
drapeau b 

Dimensions de la tête finie W a 

cm ± 2 %

Type 1, 2 c
V d 

Type 3, 4 ou 5 c

Z e 
1 4,0 6,5

2-10 6,5 6,5

a	 Voir figures 2, 3 et 4, W = V dans les figures 8 et 9; W = Z dans les figures 12, 13, 14, 18 et 19.
b	 Voir 3.2.
c	 Voir 3.1.
d	 Voir figures 8 et 9.
e	 Voir figures 12, 13 et 14 ou 18 et 19.
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5.5	 Matériaux

5.5.1	 Drapeau 

Le drapeau doit être constitué d’un tissu conforme au tableau 2.

5.5.2	 Tête 

La tête doit être constituée d’un tissu blanc conforme au tableau 2.

5.5.3	 Fil à coudre 

Le drapeau doit être cousu à l’aide d’un fil rouge et/ou d’un fil blanc conformément à A-A-59826 et A-A-59963, selon 
les prescriptions (voir 8.1).

5.5.4	 Rubans d’attache (type 2 seulement)

Le drapeau doit comporter deux rubans blancs tissés ou tressés mesurant 16 x 400 mm et présentant une masse 
de 3,50 ± 0,25 g/m lorsqu’ils sont soumis à l’essai conformément à CAN/CGSB-4.2 Nº 5.1. Les rubans d’attache 
doivent avoir une longueur libre d’environ 18 cm.

5.5.5	 Cordage (types 3, 4 et 5 seulement)

Le cordage doit être en nylon tressé ou natté de fils retors à brins et ses propriétés doivent être conformes à celles 
énoncées au tableau 5, la longueur du spécimen étant déterminée après 2 min sous l’effet d’une force F.

Tableau 5 — Exigences relatives au cordage 

Taille du 
drapeaua

Diamètre 
nominal 

mm

Tolérance  
± mm

Masse 
linéique b  

ktex (g/m) ± 5 %

Force F c 
daN

Résistance 
minimale à la 

rupture d 

daN
3, 4 et 5 5 0,5 15 3,5 356

6 et plus 8 1,5 35 9 900

a	 Voir 3.2.
b	 Lorsque mis à l’essai conformément à la méthode 4 de la norme 40-GP-1.
c	 Force à appliquer pour déterminer le diamètre et la masse linéique. 
d	 Lorsque mis à l’essai conformément à CAN/CGSB-4.2 Nº 9.4.

5.5.6	 Bouts de corde (types 3, 4 et 5 seulement)

Les bouts de corde doivent être en fil de laiton massif ou en acier plaqué de dichromate de zinc jaune et être 
exempts d’arêtes vives et de bavures conformément à la figure 23 ou selon les prescriptions (voir 8.1).

5.5.7	 Rondelles à saillie (types 3, 4 et 5 seulement)

Les rondelles à saillie doivent être du type nº 2, et avoir un diamètre intérieur de 11,11 ± 0,4 mm, conformément à 
la figure 22.
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5.5.8	 Pinces (type 3 seulement)

Les pinces doivent être des pinces pour drapeaux en laiton ou en acier plaqué de dichromate de zinc jaune, 
conformément à la figure 21 ou selon les prescriptions (voir 8.1).

5.5.9	 Cabillots (type 4 seulement)

Les cabillots doivent être conformes à la figure 24 et être constitués de bouleau ou d’érable. Ils doivent être 
exempts de défauts (voir 8.1).

5.5.10	 Tête de la hampe (type 5 seulement)

La tête de la hampe doit être conforme à la figure 25 et être constituée de bouleau ou d’érable. Elle doit être 
exempte de défauts (voir 8.1).

5.5.11	 Corde de brêlage (type 5 seulement)

La corde de brêlage doit être en nylon blanc enduit de cire, à trois brins thermofixés, 420 tex, et présenter une 
résistance à la rupture d’au moins 265 N lorsque mis à l’essai conformément à CAN/CGSB-4.2 Nº 9.4.

5.6	 Fabrication

5.6.1	 Généralités

Le drapeau doit être imprimé à l’aide de teintures. Les tolérances admises pour l’ourlet des bords des panneaux 
verticaux rouges sont les suivantes :

a)	 taille 1 (20 x 40 cm) : 6 mm

b)	 taille 2 (30 x 60 cm) jusqu’à taille 5 (90 x 180 cm) : 15 mm

c)	 taille 6 (115 x 230 cm) jusqu’à taille 10 (1500 x 3000 cm) : 18 mm

Tous les drapeaux doivent présenter une résistance minimale à la rupture, dans le sens de la longueur, sauf la tête 
et les coutures, de 725 N avant exposition aux intempéries. 

Les drapeaux doivent être fabriqués conformément aux :

a)	 figures 2 et 5 (parties A-A et B-B) dans le cas des drapeaux constitués d’une seule pièce de tissu;

b)	 figures 3 et 5 (parties A-A, B-B et C-C) dans le cas des drapeaux constitués de trois pièces de tissu;

c)	 figures 4 et 5 (parties A-A, B-B et C-C) dans le cas des drapeaux constitués de quatre pièces de tissu.

5.6.2	 Type de  piqûres

Toutes les piqûres doivent être faites au point noué ou au point de chaînette (type 301 ou type 401 respectivement, 
conformément à CAN/CGSB-54.1, Partie 1 ISO 4915) et comporter au moins 2,5 et au plus 3,6 points au centimètre. 
Les extrémités de toutes les piqûres, ainsi que les casses de fil au cours du piquage, doivent être solidement 
arrêtées au point arrière. 

5.6.3	 Rondelles  (types 3, 4 et 5 seulement)

Les rondelles doivent être insérées dans la tête de tous les drapeaux de tailles 8, 9 et 10 conformément aux figures 
10, 11 ou 17 (selon le type de drapeau) et au tableau 6. Lorsque prescrites (voir 8.1), elles doivent être insérées 
dans la tête des drapeaux de tailles 3 à 7, conformément au tableau 6. 
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Tableau 6 — Nombre de rondelles

Taille du drapeaua Nombre de rondelles 
3 1

4 1

5 2

6 2

7 3

8 4

9 5

10 5

a Voir 3.2.

5.6.4	 Corde et pince (type 3 seulement)

L’ensemble corde et pince doit être conforme à la figure 15 et au tableau 7.

5.6.5	 Corde et cabillot (type 4 seulement)

L’ensemble corde et cabillot doit être conforme à la figure 16 et au tableau 7.

5.6.6	 Tête de la hampe (type 5 seulement)

L’ensemble corde et pince de la tête de la hampe doit être conforme à la figure 20 et au tableau 7.

6	 Préparation pour la livraison 

6.1	 Conditionnement et emballage 

Sauf indication contraire (voir 8.1), le conditionnement et l’emballage doivent être conformes aux usages 
commerciaux courants. 

6.2	 Étiquetage 

La tête du drapeau doit porter les inscriptions suivantes, estampées, de façon lisible, à l’encre indélébile rouge ou 
noire et en caractères d’au plus 12 mm de hauteur :

Marque de conformité du drapeau à la norme CAN/CGSB-98.1

Date de fabrication 

Taille
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L’emballage dans lequel se trouve le drapeau doit être muni d’une étiquette portant au moins les renseignements 
suivants inscrits en anglais et en français à l’aide de caractères ayant une hauteur d’au moins 6 mm et d’au plus 
12 mm :

Manufacturer’s name and mailing address or CA number

“CANADA”

“National Flag of Canada (outdoor use)’’

Cleaning and drying instructions.
_______________

Nom et adresse du fabricant ou le numéro d’identification CA 

« Canada » 

« Drapeau national du Canada (pour utilisation à l’extérieur) »

Directives de nettoyage et de séchage.4

Tableau 7 — Ensemble de la corde — Longueur5 de la corde

Taille du drapeau a
Ensemble corde  

et pince b 

cm ± 3 %

Ensemble corde  
et cabillot b 

cm ± 3 %

Tête de la hampe b 

cm ± 3 %

2 70 95 —

3 90 110 —

4 110 135 —

5 135 160 —

6 — 185 —

7 180 205 165

8 225 250 210

9 270 295 255

a	 Voir 3.2.
b	 Élément nº 5 dans les figures 15 et 16, élément nº 4 dans la figure 20.

4	 Les instructions de nettoyage et de séchage peuvent être imprimées sur une feuille distincte qui sera insérée dans l'emballage.
5	 Lorsque mesuré avant l’assemblage, c.-à-d. d’une extrémité coupée à l’autre.
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7	 Inspection 

7.1	 Échantillonnage 

L’échantillonnage d’inspection et d’essai est laissé à la discrétion des services d’inspection, à moins qu’un plan 
d’échantillonnage particulier ne soit prescrit (voir 8.1).

8	 Options 

8.1	 Les options suivantes doivent être précisées lors de l’application de la présente norme :

a)	 Type et taille du drapeau (voir 3.1 et 3.2)

b)	 Solidité de la couleur à l’eau de mer (voir 5.3 et tableau 2)

c)	 Couleur et type du fil à coudre (voir 5.5.3)

d)	 Bouts de corde (voir 5.5.6)	

e)	 Pinces (voir 5.5.8)

f)	 Cabillots (voir 5.5.9)

g)	 Tête de la hampe (voir 5.5.10)

h)	 Rondelles (voir 5.6.3)

i)	 Modalités de conditionnement et d’emballage, si elles diffèrent de celles qui sont prescrites (voir 6.1)

j)	 Échantillonnage, si un plan particulier est prescrit (voir 7.1).
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Figure 1 ― Modèle du drapeau national du Canada
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Figure 2 ― Fabrication d’un drapeau constitué d’une seule pièce de tissu 
Tailles 1 à 7 du drapeau : de 20 x 40 cm à 135 x 270 cm

Figure 3 ― Fabrication d’un drapeau constitué de trois pièces de tissu 
Taille 8 du drapeau : 180 x 360 cm

Figure 4 ― Fabrication d’un drapeau constitué de quatre pièces de tissu 
Tailles 9 et 10 du drapeau : de 230 x 460 cm à 1500 x 3000 cm
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Figure 5 ― Détails de fabrication (pour les figures 2, 3 et 4)

Figure 6 ― Type 1 ― Tête ouverte

10-12 mm
6,4-9,5 mm

10-12 mm
12 mm max.

9,5±0,5 mm

6,4-9,5 mm

Section A-A Section B-B Section C-CPartie B-BPartie A-A Partie C-C

A

A

B

B

D D
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Figure 7 ― Type 2 ― Tête ouverte avec rubans d’attache
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Flag body

6.4 ± 0.2  mm

V

6.4 ± 0.2 mm

Tie tape

Flag body

V

Partie D-D

Corps du drapeau

Partie E-E

Partie A-A

Partie B-B

Partie C-C

Figure 8 ― Détails de fabrication ― Drapeaux des sous-types 1A et 2A

5 ± 0.2 mm

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Corps du drapeau

Ruban d’attache
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,
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Partie D-D

Partie E-E

Partie A-A

Partie B-B

Partie C-C

5 ± 0.2 mm

Figure 9 ― Détails de fabrication ― Drapeaux des sous-types 1B et 2B

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Corps du drapeau
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Corps du drapeau
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Figure 10 ― Type 3 ― Tête avec corde et pince Figure 11 ― Type 4 ― Tête avec corde et cabillot

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Lorsque prescrites, les rondelles doivent être distancées de 41 cm

Corde de fixation, voir autre modèle
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Autre piqûre pour 
assujettir la corde à la tête
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Figure 12 ― Détails de fabrication ― Drapeaux des sous-types 3A et 4A

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Couture le plus près possible de la corde, 
au moins une rangée de points

Couture le plus près possible de la corde, 
au moins une rangée de points

Corps du drapeau

Corps du drapeau

Rondelle

Corps du drapeau

Partie A-A

Partie B-B

Partie C-CPartie D-D

Autre possibilité pour la partie B-B
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Figure 13 ― Détails de fabrication ― Drapeaux des sous-types 3B et 4B

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Couture le plus près possible de la corde, 
au moins une rangée de points

Corps du drapeau

Corps du drapeau

Partie A-A

Partie B-B

Partie C-C
Partie D-D

Rondelle
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Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Figure 14 ― Détails de fabrication ― Drapeaux des sous-types 3B et 4B

Couture le plus près possible de la corde, 
au moins une rangée de points

Corps du drapeau

Corps du drapeau

Partie B-B

Rondelle

Partie C-C
Partie D-D

Partie A-A
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Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Figure 15 ― Ensemble corde et pince ― Drapeaux de type 3

Figure 16 ― Ensemble corde et cabillot ― Drapeaux de type 4

Éléments des figures 15 et 16

N° 	 Composant

 1	 Pince, non pivotante

 2	 Pince, pivotante

 3	 Bout de corde

 4	 Cabillot

 5	 Nylon tressé

Partie A-A

Autre possibilité de piqûre

Pincer pour  
fixer la corde

Voir autre  
possibilité

Voir autre possibilité

Voir autre  
possibilité

Pincer pour  
fixer la corde

Boucle

Pincer pour  
fixer la corde

Pincer pour  
fixer la corde

Bout de cordeau

Bout de cordeau

Bout de cordeau

Le plus près  
possibleLe plus près possible

Le plus près possible

Pour la longueur 
totale, voir le 
tableau 7

Pour la longueur 
totale, voir le 
tableau 7
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Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Figure 17 ― Type 5 ― Tête de la hampe

Attacher la pince de brêlage 
au drapeau à travers la tête de 
la hampe, au moins six tours

Corde de fixation dans la 
tête, voir autre possibilité

Autre piqûre pour assujettir 
la corde à la tête

Lorsque prescrites, les 
rondelles doivent être 
distancées de 41 cm
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Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Figure 18 ― Détails de fabrication ― 
Drapeaux de sous-type 5A

Figure 19 ― Détails de fabrication ― 
Drapeaux de sous-type 5B

Partie A-A

Couture le plus près possible 
de la corde, au moins une 
rangée de points

Couture le plus près possible 
de la corde, au moins une 
rangée de points

Tête de la hampe
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Tête de la hampe

Partie B-B

Partie C-C

Partie D-D

Partie B-B

Partie C-C

Partie D-D

Partie A-A

Corps du drapeau

Corps du drapeau

Corps du drapeau

Corps du drapeau
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Figure 20 ― Tête de la hampe ― Drapeaux de type 5

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Éléments de la figure 20

N°	 Composant

1	 Tête de la hampe

2	 Pince, non pivotante 

3	 Bout de corde

4	 Nylon tressé
Partie A-A

Autre possibilité de piqûre

Voir autre possibilité

Pincer pour  
fixer la corde

Bout de cordeau
Le plus près  
possibleLe plus près possible

Pour la longueur 
totale, voir le 
tableau 7

Voir autre possibilité
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Figure 23 ― Bout de corde ― Drapeaux de types 3, 4 et 5

Figure 22 ― Rondelles à saillie ― 
Drapeaux de types 3, 4 et 5

Figure 21 ― Pinces ― 
Drapeaux de type 3 

Sauf indication contraire, les dimensions sont en centimètres.

Non pivotante

Laiton

Rayon de 1,2 ± 0,4 mm

Rayon de 4,0 ± 0,4 mm

Laiton Tolérance pour 
l’angle de ± 1°

Rondelle à saillie n° 2 – diamètre intérieur  
de 11,11 ± 0,4 mm

Pivotante
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Figure 25 ― Tête de la hampe ― Drapeaux de type 5

Figure 24 ― Cabillot ― Drapeaux de type 4

Rayon de 19,1 mm

Bois – fini lisse

Bois ― enlever toutes les arêtes tranchantes

Rainure d’une profondeur de 1,6 mm 
et d’une largeur de 9,5 mm

Rayon

Diamètre du trou de 9,5 ± 0,1 mm

Diamètre de 4,8 ± 0,8 mmDeux trous fraisés des 
deux côtés pour enlever 
les arêtes tranchantes

Pour toutes les dimensions, la tolérance est de ±1.0 mm.

69,9 mm

34,9 mm
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