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Vapour Barrier, Polyethylene 
Sheet for Use in Building 
Construction 

 Pare-vapeur en feuille de 
polyéthylène pour bâtiments 

This National Standard of Canada is
hereby withdrawn as information contained 
therein may no longer represent the most
current, reliable, and/or available
information on this subject. 

 Cette Norme nationale du Canada est 
retirée par le présent avis car l’information 
contenue peut ne plus représenter 
l’information disponible et/ou l’information la 
plus actuelle ou la plus fiable à ce sujet.  

The Standards Council of Canada requires
that accredited Standards Development
Organizations, such as the CGSB, regularly
review a consensus Standard to determine
whether to re-approve, revise or withdraw.
The review cycle is normally five years from
the publication date of the latest edition of
the Standard. CGSB retains the right to
develop a new edition. 

 Le Conseil canadien des normes exige que 
les organismes accrédités d'élaboration de 
normes, tel que l’ONGC, effectue 
régulièrement un examen des normes 
consensuelles afin de déterminer s’il y a lieu 
d’en renouveler  l’approbation, de les 
réviser ou de les retirer. Le cycle d’examen 
d’une norme est généralement de cinq ans 
à partir de la date de publication de la 
dernière édition de celle-ci. L’ONGC se 
réserve le droit d’élaborer une nouvelle 
édition. 

The information contained in the Standard
was originally developed pursuant to a
voluntary standards development initiative
of the CGSB. The information contained
therein may no longer represent the most
current, reliable, and/or available
information on this subject. CGSB hereby
disclaims any and all claims, representation
or warranty of scientific validity, or technical
accuracy implied or expressed respecting
the information therein contained. The
CGSB shall not take responsibility nor be
held liable for any errors, omissions,
inaccuracies or any other liabilities that may
arise from the provision or subsequent use
of such information.  

 L’information contenue dans la norme a été 
élaborée initialement en vertu d’une 
initiative volontaire d’élaboration de normes 
de l’ONGC. Elle peut ne plus représenter 
l’information disponible et/ou l’information la 
plus actuelle ou la plus fiable à ce sujet. 
L’ONGC décline par la présente toute 
responsabilité à l’égard de toute affirmation, 
déclaration ou garantie de validité 
scientifique ou d’exactitude technique 
implicite ou explicite relative à l’information 
contenue dans la norme. L’ONGC 
n’assumera aucune responsabilité et ne 
sera pas tenu responsable quant à toute 
erreur, omission, inexactitude ou autre 
conséquence pouvant découler de la 
fourniture ou de l’utilisation subséquente de 



 

2 

cette information.  

Copies of withdrawn standards are
available from the CGSB Sales Centre by
telephone at 819-956-0425 or 1-800-665-
2472, by fax at 819-956-5740, by Internet
at www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-
cgsb/index-eng.html, by e-mail at 
ncr.CGSB-ONGC@tpsgc-pwgsc.gc.ca or
by mail at Sales Centre, Canadian General
Standards Board, 11 Laurier Street,
Gatineau, Canada K1A 1G6.  

 Des copies des normes retirées peuvent 
être obtenues auprès du Centre des ventes 
de l’ONGC. Il suffit d’en faire la demande 
par téléphone au 819-956-0425 ou 
1-800-665-2472, par télécopieur au 819-
956-5740, par Internet à : 
www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-
fra.html, par courriel à ncr.CGSB-
ONGC@tpsgc-pwgsc.gc.ca, ou par courrier 
adressé au Centre des ventes, Office des 
normes générales du Canada, 11, rue 
Laurier, Gatineau, Canada  K1A 1G6. 

 
 



CANADIAN GENERAL 
STANDARDS BOARD 

VAPOR BARRIER, POLYETHYLENE 
SHEET FOR USE IN BUILDING 

CONSTRUCTION 

5 DETAIL REQUIREMENTS 

5.6 Impact Strength 

Change th is  paragraph t o  read: 

Impact Strength - As measured by 
ASTM D 1709, Method A, t h e  impact  
resistance of t h e  mater ia l  shall not  
be less t h a n  300 g. 

CAN/CGSB-5 1.3CM 86 
AMENDMENT NO. 1 
MODIFICATIF No 1 

November/Novembre 1988 

OFFICE DES NORMES 
C ~ ! N ~ A L E SDU CANADA 

PARE-VAPEUR EN FEUILLE DE 
P O L Y ~ T H Y L ~ N EPOUR BATIMENTS 

EXICENCES PARTICULI~RES 

R b i s t a n c e  au choc 

Modifier ce paragraphe cornrne suit: 

R k i s t a n c e  au choc - Lorsqu'elle est 
m e s u r k  suivant la  mCthode A d e  D 1709 
d e  llASTM, l a  r i s i s t ance  a u  choc  d e  la 
f a c e  du m a t i r i a u  ne  doit pas t t r e  
in f i r i eure  h 300 g. 
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