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CONSUMPTION, PRODUCTION AND INVENTORIES OF RUBBER

CONSOMMATION, PRODUCTION ET STOCKS DE CAOUTCHOUC
AUGUST — 1974 ~ AOUT
TABLE 1. New Supply — Statement of Producers of Rubber

TABLEAU 1. Nouveaux stocks — Déclarations des producteurs de caoutchouc

Stocks at
beginning of Produced Stocks at Production
month during month end of month year to date
Stocks au Production Stocks 2 la Production
début du mois | durant le mois | fin du mois total cumulatif
.I L thousands of pounds — milliers de livres
1)y )
Natural rubber (Latex) — Caoutchouc naturel (Latex) ........ 150 = 90 =
Synthetic rubber - Caoutchouc synthétique:
S IyDE, 1ot e Y R g o JO0 e 30,992 26,379 32,198 202,440
N = TYDE i EMicivior: -icheiois A S T PR GCOE 0D EoC BB o o = 31 - 31 -
Butyl — Butyle ........ OB SN, IS STRIUNr, ey, 12-0.x D Aoy 21,359 13988 20,233 56,415
Neoprene — NEOPr¥¢ne ..........ocvucscnces SO0 Cx 3 G 6 BB o o X — x =
OERE T =wATENERNTRS. RVEE & . - vl o o Jotl B ceie »'s Boinie » 23,889 10,452 25,081 77,498
SO g o SRY ot 2 B IOERXaiiots o &) sxafihe (91" ¢ isaele sord LA ¥e ol - i x 44,164 x 336,353
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré (tous
Lo D WO e, S e ey Rexerel? Noleszoaeld x 1.856 x 20,158
All rubber — Total — Tous ca0UtchOUCS .....cvveveveoas 78,623 46,020 80,616 356,511
1974
Natural rubber (Latex) — Caoutchouc naturel (Latex) ........ 380 - 351 -
Synthetic rubber - Caoutchouc synthétique:
Styrene-butadiene — Solid — Styr¥®ne-butadidne — Solide ... 22,664 24,086 30,835 174,372
Styrene-butadiene — Latex — Styrdne-butadidne — Latex .... 14 - 14 -
Butyl — Butyle ......... BT e ok IS ST, (gl re sens 11,2258 5,347 12,006 54,262
Polychloroprene — Polychloroprine ............ Gca oo 060 a0 x - x -
Other = AULTEB .evvververenornnransanas el s 16,097 10,377 20,119 91,271
Total ok Earras: - = Foiresh B =i TTE el - A Xkeas = Fheiae© Skl x 39,810 5 319, 905
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré (tous
BENres) .........cocove e T OR L DO C O o o e x 942 x 13,472
Al}l rubber — Total — Tous caoutchoucs ......... 50,985 40,752 64,670 333,377

® fmnfi{dential to meet secrecy requirements of the Statistics Act. — Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la
Statis:ique relatives au secret.
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TABLE 2. Consumption — Statement of Manufacturers Consuming Rubber

TABLEAU 2. Consommation — Déclarations des manufacturiers consommant du caoutchouc

August — Aolit

Shipments
Stocks at (sales and Stocks
beginning Con- other at end
of month Receipts sumption disposals) of month
Stocks Arrivages Consom- Expéditions Stocks
au début mation (ventes et A la fin
du mois autres du mois
dispositions)
thousands of pounds — milliers de livres
1973F
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
il Gt R R e DA Ao 11,195 6,467 7,753 457 9,452
L2 S o0 oo IR 7D S G S S = EOE o -5 346 303 184 17 248
SIGIRRILTIY. .. PV . I P . e B S LN T 11,541 6,770 8,137 474 9,700
Synthetic rubber - Caoutchouc synthétique:
S — Type:
Spillissesolfidal Bi.. i.... .. a0, T e Wi o o TR 8,521 15,372 12,103 39 10,751
e e AL = e PR - | 8, P JRSSRLS 1 R 1,743 4,900 4,062 1,043 1,538
NIRRT e 2. = M Lo ovows o B o voveve Svo B « o 5 drae - 801 445 278 76 892
NEGprane —BNEOPTEREN .foi Jadeps M alldoi, oL L. 1,237 1,401 1,437 - 1,201
AL bl e o R SR 2B DTS AR SO R 957 1,253 1,339 13 858
Polybutadiene — Polybutadi®ne ..........ccovevviunanns 3,135 2,896 3,570 14 2,447
Polyisoprene — Polyisoprdne ...... 5 AR ... 3 o 151) 757 562 - 1,306
Ethylene-propylene — Ethylbne-propy]bne ............ . 1,048 k¥al 504 - 915
Other — Autres ............ = B 829 1,058 971 2 914
U LRy TABT IPS) e SAANE R e JF SORSER . A T 19,382 28,453 25,826 1,187 20,822
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré
((coslEanzeanh™ o ra. yeesnl.”. o 8. 5. o 3200 Aennr . 0. .k 2,204 2,146 2,264 43 2,043
All rubber = Total — Tous caoutchoucs ......... 33,127 37,369 36,227 1,704 32,565
1974(1)
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
Solid — Solide .........cu..e - e T Sl . ok 28,050 7,290 8,455 193 14 491
L o PSR SISEERRN S T esssosmsnsans B /- .o 560 909 611 20% 357
Togmlei o fls ..ol ). . .. - 0 r o oAbl b BRI | 28,610 8,199 9,066 394 27, M8
Synthetic rubber — Caoutchouc synthétique:
Styrene-butadiene rubber — Caocutchouc de
butadidre-styrdne:
Solfiidp="Solder . . o . S -ae oot ogh ¢ b Op Pt s 23,737 13,202 13,246 84 3,504
L] . . L . oW .o e . k. B DL LD 2,148 6,404 5,635 602 /.31
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadidne-acrylonitrile ........ 5 Bboooc AL WERC 2,522 2,459 2,453 48 2,480
Polychloroprene — Polychloroprene ........ LRAE. k. b 2,359 1,287 1,096 121 2,424
BUGAR= BUGE: . ... .l T o 5 oras LB B L ou N OV, 1,958 656 710 = 1,904
Polybutadiene — Polybutadi®ne ..........eovvevnareans 307 2,817 3,322 g 6,867
Polyisoprene — Polyisoprdne ......... WL s AT 1,829 532 658 = 1,703
Ethylene-propylene — Diene — Terpolymer (E.P.D.M,) —
Ethyl®ne-propylene — Didne — Terpolymere (E.P.D.M.) 2,334 564 832 - 2,06t
O IR = TR s o oo o [0'8's s,0-0 s srsTsTaVo afatalels FosRRGT Mo ro G S 1,35 1,453 1,108 - 1,699
LTI R N ot oneiaTonagens v, oie 0 9 & P ong oo o Flilacs s ool 45,618 29,374 29,060 865 45,067
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré
(tous genres) ....... 3% e RGN O T OO 0T T 10 L 0D 4,347 2,061 1,972 14 4,427
All rubber — Total — Tous caoutchoucs ......... 78,575 39,634 40,098 1,273 76,834

(1) Opening stocks revised.

T Rowisad ®i.:res.

— Somhras rect il iim.

— Stocks au dEbut ,wccllife.
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YABLE 2A, Receipts, Consumption and Shipments of Rubber

. TAMLEAU 2A, Arrivages, consommation et expéditions de caoutchouc
Year to date
Total cummlatif
Received Consumed Shipments (sales and
during during other disposals)
period period during period
Regu Consommé Expéditions
pendant la pendant {ventes et autres
période la période destinations)
pendant la période
thousands of pounds — milliers de livres
1973°
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
Solidl= Solide WN LB srwm. - el el Bl e B 84,234 85,085 1,001
AR, . S pents SNE O E RPN I . DN, . 8 o o g o RGEEIn 3,879 3,788 140
Torali LS. .ol B N ek ¢ 88,113 88,873 1,141
Synthetic rubber — Caoutchouc synthitique:
S — Type:
SOHLMAPTRSEUTHEN B0 N . . .o ol .« - oo o1 157,373 152,864 855
LATEX! crovensbafli ool s*0vislo oo visiole oo Fels o esesvesccssrssnan 35,362 29,715 5a769
N —FIIER e T TR oo« Tekiies: o <eiefe e « ke oo B 3,652 2,651 681
Neoprene — Néopréne ......... or odbr AR .2 . o 10,410 10,042 87
Rutyl - Butyle .......00nvuee —T b Y. o SN 13,061 12,588 186
/m)ybutadiene — Polybutadidne ............ e B 5 40,780 40,054 92
Puivisoprene — POlYiSOPTNe ,....ocvroavuneconnnsesss 7,031 6,069 7
Ethlene-propylene — Ethyléne-propyléne ............. 4,978 4,745 8
. Ochar — AuLres ......... B LD ks it . 7,346 7,282 28
1 e B o o S e o B RS P o 0T T o 50 279,993 266,010 7,713
feclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré
(tOUB ZENTeS) ....vcecorresse B oy (N o R ey 1 26,043 26,306 74
All rubber — Total — Tous caoutchoucs ......... 394,149 381,189 8,928
1974
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
Solitd = Sollide Lt e e - saie e s o b Juaina s 95,658 82,850 842
IRCEx A4, o N, . P | S, SR S 6,515 6,123 332
b1 () (R, S VRSO IS 1. o 57a Btererafs o arololelelafate 102,173 88,973 1,174
Synthetic rubber — Caoutchouc synthétique:
Styrene-butadiene rubber -~ Caoutchouc de
butadidne-styrene:
Solid - Solide ................ 7 o e, adie R | 143,137 137,098 688
TR T AR T — P - 56,131 49,154 6,732
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadiene-acrylonitrile ............ [ ST SS—— 16,906 15,888 888
Polychloropréne ~ Polychloropréne ........ vie o b 2y, N 10,306 9,128 122
Butyl — Butyle ..... R B N e e o | . | 10,781 10,413 56
Polybutadienne — Polybutadi®ne ..... RO Bh0 S0 ar D000 - 39,583 35,914 Br7
Polyisoprene —~ Polyisopréne .........cccveaemonnen - 3 6,913 6,718 71
Ethylene-propylene — Diene — Terpolymer (E P.D.M.) —
Ethyl2ne-propyléne — Diene — Terpolymére (E.P.D.M.) 7,666 7,328 86
Onheny — Auties N e .o 00 0N CERRE G et b b 3 10,116 9,593 30
TOERE. . 18 5 Tty o B ot or hatoke <xeif ol = > (Sl chehale) Jolets s (= 301,539 281,234 8,790
ituaiaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré
Elous genres) .....cccs000n - ARCEE eiskelhere (S o) O L 22,037 20,952 62
. All rubber -~ Total — Tous caoutchoucs ......... 425,749 391,151 10,026
—

Kevised figures. —~ Nombres rectifiés.



TABLE 3. Consumption of Rubber, by End Products

TABLEAU 3. Consommation de caoutchouc, par produits finals

August — Aolt

Consumed in the manufacture of

Consommation dans la fabrication de

Tires;
tubes, tire
repair
material
Wire and Foot- Foamed Rug and other
cable wear rubber underlay | products
Fils et Chaus- Caout- Sous-~ Pneus, Total
cables sures chouc tapis chambre
mousse 3 l'air,
matériel de
réparation
pour pneus
et autres
produits
thousands of pounds — milliers de livres
1973
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
S A IR . o™ e enelslolole) ake o =/ fksle anefs) ¢ Hlele sfehorclal efe s 'Tellelals X 330 X x 6,937 7,753
T G L b o o oSt S SRR o I B T P B = bS £ = x 384
(AR 20 sy W fevafals oo o o obafoses ofoassier Mikopaiale! o <3 o EER VS x x X X 7,305 8,137
Synthetic rubber — Caoutchouc synthétique:
S — Type:
Solid — Solfde ......co000cuernn o0 HBED0 oF caoh 90 o ooot x 766 x x 11,788F 18, 103
1T s hnoondo ot c A SOOI 5 ThlD olPEREE. - St ) - x 1,346 X 2,918 4,062
R R I B ok earho s stoho ane .0 Sjare o o«  opa oo ¢js o e exeis visl - x - - x 278
Neoprene — NEOPTBNE . .uuueiorsonnraransvenranenseearene 152 x - - X 1,437
G 6 . SO0 i e ovvnae s mee s o oo e e e o T x x - - x 1, 3808
Polybutadiene — Polybutadidne .......c.eevvvaueannennas - X - - x 3, Smak
Polyisoprene — POLlYiSOPrene .......e.veeeeevsanscacnacs x X = x x 562
Ethylene-propylene — Ethylene-propyldne ......c.cvveunn X x - = x 504
OharR= w AVCTERE o1~ . 3T « « 5% Jo ik « & 7« BETe eivee 4 <0y aeies x X = = 962 971
L] e S TSR | T R IS S x 824 x x 29,765%F 25, 826F
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré (tous
SONISERR) |t < ISReTe o imsaVaree o lorn olers o a e s'ate aJn o &'s a6 o oo oaoo oo o0 - X - e 1,851 2,264
All rubber — Total — Tous caoutchoucs ........... 305 1,255 1,719 1,332 38,9215 36,2277
1974
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
SRR T e N 23 x = x 7,397 8,455
TR P oors GRS, S Fowel o o FoTFTe o 1ol oo lb's s ¢ 44 s 0 s o u v alsaacareae = x X X 329 611
0l S e saae oo B, AU 1 S SO 23 x x X 7,776 9,066
Synthetic rubber — Caoutchouc synthétique:
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de buta-
diéne-styréne:
Silidheet tidens® ) NN, o SOWE ) L P b L sl x 952 11,525 13, 246
LA T aaor, (sl -y » Rt os0sh 9% 3 ML « [EIOS - o.d 4 Bl et Vo et - x 3,763
Acrylonitrile-butadiene rubber -~ Caoutchouc de . g
butadi®ne-acrylonitrile .....v.eeiereinneeneeneannnae - x - - X 2,453
Polychloroprene — Polychloropr2ne .........ccecvnvenene % X - - 945 1,096
BT e e R . x 2 = = X 710
Polybutadiene — Polybuta8di®ne .....e..eeenveveocsranens - X - - x 3,322
Polyisoprene — POLYLiSOPTBNE ...vovvrncrecenerencanensan x x - - 611 658
Ethylene-propylene — Diene — Terpolymer (E.P,D.M.) —
Ethyl2ne-propyléne — Di2ne — Terpolymére (E.P.D.M.) x x - x 710 832
(010 I o RS R (SR = . IS . x X - - 1,093 1,108
IR e O N oYe sl Tonolo. o * "< ks o IR 1o o snsle Fopere b o et Lo 356 1,015 x x 25,123 29, 060
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré (tous
AT ootk o ER000 Ao B ORI I | e - x - X 1,132 1,972
All rubber — Total — Tous caoutchoucs ........... 379 1,749 1,664 2,275 34,031 40,098

# onfidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act. — Confidentiel en vertu des dispositions de la Lol sur la
statistique relatives au secret. T Revised figuras. — Nombres rectifids,
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TABLE 3A. Consumption of Rubber, by End Products

. TABLFAU 3A. Consommation de caoutchouc, par produits finals

Year to date — Total cumulatif

Consumed in the manufacture of

Consommation dans

la fabrication de

Tires,
tubes, tire
repair
material
Wire and Foot~ Foamed Rug and other
cable wear rubber underlay | products
Fils et Chaus- Caout- Sous- Pneus, Total
cdbles sures chouc tapis chambre
mousse a l'air,
matériel de
réparation
pour pneus
et autres
produits
thousands of pounds — milliers de livres
1973
Natural rubber — Caoutchouc naturel:
SO = NSRRI SR, =", o5« o ool oo oo ololihe, 8 AR 855 x 2,582 x x x 85,085
[RRTR I S S ettt O SRR 80z 2o oo o o 50 6o o0 SO T .o = x T = X 3,788
IO PP, o BRSNS B« o diopone orone oo ool Bl ol olpftle ase x x x x 83,050 88,873
Synthetic rubber — Caoutchouc synthétique:
S = Type:
Solid — Solide .......... B T, 0 HOBBe or B0 o nbo b oo x 4,502 x x 147,068 158,036
e BRI L sl B SRR S el B i s PSR = x 8,947 x 17,229 29,715
B TEe . - D e etles e o5 = oo e lsiait oLoistels TR B S = x = ® x 2,651
denprene — NEOPIeNe .v.icvvvceccscaccnnsnsassnassnnne doh 1,390 x i = x 10,042
. Beavyl — Butyle ............. atTi 5| W&+ « » ove sRYeTTTIOIOle) ot W, x x = = x 12,588
Fa: ybutadiene — Polybutadiéne ............. 1 oo ool - x 5 =i x 41,4577
®oivisoprene — Polyisopréne .........c.cenveneceeren o x x - x x 6,069
Triylene-propylene — Ethyléne-propyléne ......cocnenens x x - - x 4,745
Bdher — Avfea) PO 10 Ree, L8, - B 06U S s 4 x x x x 6,595 7,282
Boral Ul ... R - b= -- Cool¥m o do oo o0c -~ E -I0e G0 x 4,962 x 6,357 245,920 272,585%
Reclaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéré (tous
BENTEB) .oucvccnancrconsvconsnses NOF I, T—— o8 x x x x 20,131 26,306
All rubber — Total — Tous caoutchoucs ..... C O 3,467 8,255 12,09 14,847 349,1017] 387,764
1974
Natural rubber = Caoutchouc naturel:
Solid - Solide ............ teussesnssesetncs s osnasanaan 156 x - x 75,693 82,850
Latex J...ccves0a0 O ST P e Bk o o4 delareis - x x x 3,618 6,123
TOLAL ...ocesnvocscnancacsasnsasscesocescssanmaasoms 156 x X x 79,311 88,973
Synthetic rubber — Caoutchouc synthétique:
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de buta-
didne-styrdne:
Solgid -~ Solddies «/: vweis 5757 « llo. 3 sxe i B Y- (8 o 00 ¢ Ao o x 6,537 x o 124,192 137,098
Cakexs . NP - oo b8 L. Y. LRI Y A0 - x x x 31,873 49,154
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadiéne-acrylonitrile ......cccccicnvcrorenrcsannnae X x - - x 15,888
Polychloroprene — Polychloropréne ........c.s0... fonf oo x x - - 7,866 9,128
Butyl — Butyle ........ccccvececcracans B 0 o0 ¢ s 0 a0 x o - - x 10,413
Polybutadiene — Pulybutadiéne ......c.c00.0 esasessasecs - 2 - - x 35,914
Polyisoprene — Polyisopréne ......c.ceicomnencece oGooAs x x - x 5,964 6,718
Ethylene-propylene — Diene — Terpolymer (E.P.D.M.) —
Ethyléne-propyléne — Didne — Terpolymére (E.P.D.M.) x x E x 6,282 7,328
Other — AULTES ......cccvvevscarsesscenrsccersvanconns .e x x — - 9,396 9,593
TOtBl ..ceicivscerensosacsvsvoscasnncssnsannnnnnasse 3,263 8,163 x x 247,692 281,234
Hadlaimed rubber (all types) — Caoutchouc régénéréd (tous
HE0T8B) .eecessencrcrarnnes Sembdescnnaaasan R L . x - x 16,459 20,952
All rubber — Total — Tous caoutchoucs ........ S 3,419 13,706 13,341 17,231 343,462 391,159

x Confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act. — Confidentiel en vertu des dispositions de la Lof sur la
statistique relatives au secret. T Revised figures. — Nombres rectifiés.
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