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CONSUMPTION, PRODUCTION AND INVENTORIES OF RUBBER

CONSOMMATION, PRODUCTION ET STOCKS DE CAOUTCHOUC

OCTOBER ~ 1976 — OCTOBRE
TABLE 1. Production of Synthetic Rubber in Canada

TABLEAU 1. Production de caoutchouc synthétique au Canada

Vol., 30, No.1l0

Prix: 30 cents, $3.00 par année

' Typa — Ceags 1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
' 000 tonnes '000 tonnes Z
livres métriques livres métriques variation
Butadiene-styrene — Butadi@ne-styr2ne:
Solid — Solide vevevurrrerrunnninninns C o O DT OGS B 25,162 11 413 27,937 12 672 = 49:19
LAtEX tvirerarenaninnnans T - IR X T (1 n 1) (1) &3]
Butadiene-acrylonitrile — Butadine-acrylonitrile .... = - - - -
Polychloroprene = Polychloropréne ..........eevevunnerennns ) ] . - =
Butyl — Butyle ..... I — e s e I « 0 TR YETTEIYENOYS 6,136 2 783 5,881 2 668 + 4.3
OLREY — AUEFES . einrenennasneetonatsenneneennnneennnens. 9,063 4 111 4,987 2 262 + 81.7
Total voevunenneenennn 5 ORI OO 00 50 b o 8> P 0 0 500 40,361 18 307 38,805 17 602 + 4.0
Reclaimed — REGENETE ..\etturuninnr e eeeeneenannnnnnnes 708 2l 901 409 - 21.4
All types — Total — TOUS BEMIES ......vvvennrervnnnss 41,069 18 628 39,706 18 011 + 3.4

See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) 3 la fin du tableau 3.
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TABLE 1A. Production of Synthetic Rubber in Canada, Year-to-d#cs

TABLEAU 1A. Production de caoutchouc synthétique au Canada, total (ummsis: i

Type — Genre 1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes ' 000 tonnes 2
livres métriques livres métriques variation
Butadiene — Styrene — Butadi2ne-styr@ne:
sollite] = 2o T e o SR I o, S S T SRR U 224,089 101 642 185,966 84 352 + 20.5
RN 008 ol T b s aieB0 M0 (o o PRSI 0o Ao 0 ORI ol . (1) (1) (1) (1) (1)
Butadiene-acrylonitrile ~ Butadi®ne-acrylonitrile ......... . - - 5 = %
Polychloroprene — Polychloroprene v..eevesveveveceneuennonnss - - - — j
eI Ry G B o ol 5 6 St e SR SN =l S 65,779 29 836 46,985 Z13i18 + 40.0
e SOV B oo S 81,980 37 186 72,188 32 745 + 13.6
(1 BT R T S recereacernr oot etaas s eaenas 371,848 168 664 305,139 138 410 + 21.9
Reclaimed — REBANELE . .vvvvvennonnrenonernneneeoneeonsnennn 8,405 3 812 5,754 2 974 + 46.1
All types — Total — TOUS RENTES .....ovseennssenencnan 380,253 172 476 310,893 141 384 + 22.3

Sre footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) & la fin du tableau 3.

TABLE 2. Inventories of Rubber held by Producers and Consumers at End of Period Indicated

TABLEAU 2. Stocks de caoutchouc détenu par les prirducteurs ot consommateurs
4 la fin de la période indiquée

1976 1975 1976
Type — Genre Oct.
Oct. Sept. Oct. = Mo
Sept.
pounds metric pounds metric pounds metric change
' 000 tonnes ' 000 tonnes ' 000 tonnes 72
livres métriques | livres métriques livres métriques variation
Natural — Naturel:
Sopdd, = Solde'y. .. oiom i g0 apEE e . 20,299 9 208 20,178 9 153 15,045 6 825 + 0.6 + 34.9
Bl st e e e ) e o 831 376 730 332 605 274 + 13.8 + 37.4
UT-Te =g o % Ao OB BEOE & 0o GOS0 21,130 9 584 20,908 9 485 15,650 7 099 + 1.1 + 35.0
Synthetic — Synthétique:
Butadiene-styrene — Butadiéne —
styréne:
Solid — Zolide ....c.cvhiininnnnn 30,142 13 672 27,915 12 662 34,383 15 597 & 0758 - 12.3
(o S EPRMRR e o - 0 0.0 S BRI 3,147 1 426 3,243 1 472 2,046 929 - 3.0 + 53.8
Butadiene-acrylonitrile — Buta-
diéne-acrylonitrile ............. 903 410 a85 402 595 270 + 2.0 + 51.8
Polychloreprene — Polychloropréne 1,729 784 1,967 892 1,848 838 - 12.1 - 6.
Butyl — Butyle ......c.vviiinnnnann 14,437 6 547 13,251 6 012 12,430 5 638 + 9.0 + 16.1
Polybutadiene = Polybutadidne ..... 3,396 1 540 3,438 1 559 3,045 1 381 S .2 L 165
Polyisoprene — Polyisopréne ....... 1,575 713 1,524 692 1,448 657 #1113, 3 + 8.8
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer
(E.P.D.M.) — Ethyl&ne-propyléne~
diéne-terpolymére (E.P.D.M.) .... 966 438 1,074 488 985 446 - 10.1 - 1.9
Other — AvtTes ... . vvvevirnnnns -, 26,114 11 845 26,980 12 237 25,138 11 402 " 3.2 + 3.9
Total vooviininiiiiiiiiiritiinenn 82,409 37 375 80,277 36 416 81 918 37 158 + 2.7 + 0.6
Reclaimed — REBEMEIE .....c.evvunen.. 2,603 1 181 2,899 1 315 3,082 1 399 - 10.2 - 15.3
All types — Total — Tous genres 106,142 48 140 104,084 47 216 100,650 45 656 + 2.0 + L]

See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) & la fin du tableau 3.
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TABLE 3. Rubber consumed in Manufacturing, by Type of Rubber

b 0 4 AT

Consommation de caoutchouc dans la fabrication, par genre de caoutchouc

Type — Genre

1976

1975

Year-to-date

Year-to-date

1976/1975
Year-to-date

Total cumulatif

Oct. o -
Total cumulatif Total cumulatif
pounds metric pounds metric pounds metric change
'000 tonnes ' 000 tonnes '000 tonnes %
livres métriques | livres métriques | livres métriques variation
Natural — Naturel:
Solid — Solfde scveveevnrencaniaans 15,805 7 169 144,228 65 422 123,728 56 121 + 16.6
LateX c.evecevererecencosnresnsanes 839 381 7,216 3 273 7,176 3 254 + 0.6
TOtABl t.ivevverernrernriasennanans 16,644 7 550 151,444 68 695 130,904 59 375 + 15.7
Synthetic — Synthétique:
Butadiene-styrene — Butadi&ne-
stvrene:
Gmiid — Solide ...iivveiiacecnnns 18,961 8 601 187,742 85 157 162,297 73 619 + 15.7
B! < oo oo oFo¥s a¥ers oo STexsTeTsTSs slals o . 6,177 2 803 63,491 28 800 61,153 27 737 + 3.8
Butadiene-acrylonitrile — Buta-
didne-acrylonitrile .........c0.. 682 309 4,307 1 954 4,619 2 092 - 6.8
Polychloroprene — Polychloroprzne 1,191 540 11,291 5 122 10,141 4 597 + 11.3
Butyl — Butyle ....uiivuivinenninnnns 1,983 900 17,969 8 150 15,589 7 067 + 15.3
Polybutadiene — Polybutadigne ..... 5,680 2 576 52,729 23 918 48,585 22 038 + 8.5
Polyisoprene — Polyisopréne ....... 1,647 748 13,629 6 182 8,400 3 809 + 62.2
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer
(E.P.D.M.) — Ethyléne-propyléne-
digne-terpolymére (E.P.D.M.) .... 895 406 9,017 4 092 8,154 3 694 + 10.6
Other — AULFES tocevvevcccsocncnran 1,024 464 7,846 3 559 6,772 3 072 + 15.9
HIOLAN - <. oo - orefShere o afepeln ove o o 0 u o wrets o 38,240 17 347 368,021 166 934 325,710 147 725 + 13.0
Reclaimed — RERENErs ................ 1,707 774 20,841 9 450 283,157 10 502 - 10.0
All type — Total — Tous genres 56,591 25 671 540, 306 245 079 479,771 217 602 + 12.6

t1) intluded with styrene butadiene, solid. — Inclus avec styréne, butadizne, solide.
T Revised figures. — Nombres rectifiés.
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TABLE 4. Consumption of Rubber, by Fnd Produz:s

TABLEAU 4. Consommstion de caoutchouc par prodults fimuis

1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes '000 tonres 2
October — Octobre . ) o i 5 "
livres métriques . livres métriques [ variation
Tires, tubes and tire repair material — Pneus, chambre 3
1'air et matériel pour la réparation de pneus ............ 38,959 17 671 34,723 15 751 + 11.2
Wire and cable — Fils et cdbles ............. L0 boasaanaony 408 185 253 115 + 6l1.3
Footwrar — ChauSSUTES ...uveeiianaceouncnesaonsonnes Yo, 1,256 570 1,559 707 - 19.4
Foamed rubber — CaouLChOUC—MOUSS® .+ .uurevnrerunnecennasanas 2,231 1012 3,160 1 433 - 29.4
Rug underlay =~ Sous BaPisS .......covevreranenennaenn 5000 00 6 1,565 711 1,987 900 - 21.2
Bicher) = AUBGEE 5 e. - - STHE T L. oo e cainrsrocairtoacncnasiences 12,172 5 522 12,226 5 545 - 0.4
TR T e Y. - 55 DO B 0% 10080000000 0 100060080000 56,591 25 671 53 908 24 451 +. 5:0
Year-to-date — Total cumulatif
Tires, tubes and tire repair material -~ Pneus, chambre 3
1'atir et matériel pour la réparation de pneus ....... CLooC 371,986 168 731 309,982 140 599 + 20.0
Wire and cable — Fils et c@bles ........ciiiiivnnrnecnncanas 4,340 1 970 4,275 1 938 R
Footwear — Chaussures ............iivniicinioonnnnnnnnnen.. 11,606 5 264 12,880 5 840 - 9.9
Foamed rubber — CaoulchOuC-MOUSSEe . ..vvuvrironenneneennennn, 24,676 11 194 24,714 115202 - 0.2
Rug underlay — Sous tapis ..... I 0 R 56 000G 00 A00006D 0080 24,521 11 119 21,536 9 764 + 13.9
U= ol oL TR T o o e e R A S 103,177 46 801 106, 384 48 254 -.3.0
[ RS ) T 540, 306 245 079 479,771 217 602 i 1
See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) a la fin du tableau 3. ld 3 F =
TABLE 5. Imports of Rubber finto Canada
TABLEAU 5. Importations de caoutchouc au Canada
Class Commodity 1976 1975
Gllasst Mar il Year-to-date Year-to-date
Sept. = Sept. =
Total cumulatif Total cumulatff
pounds metric pounds metric pounds metric pounds metric
'000 tonnes '000 tonnes ' 000 tonnes ' 000 tonnes
livres métriques | livres métriques | livres métriques | livres métriques
216-10 | Latex, natural, crude — Latex
naturelMbEOERL L. 00 . . X L3 -8 ors 617 280 5,041 2 287
216-20 | Crude natural rubber, except
latex — Caoutchouc naturel
DRUL) mauf datex: .5 aate. - ¢ 50 e oc o 11,054 5 014 95,766 43 439
422-10 | Latex, synthetic, crude, all
types — Latex synthétique,
brut. tous genres ......... 3 5 oo J 4,282 1 942 26,652 12 089
422~50 | Synthetic rubber, except
latex - Caoutchouc syn=-
thétique, sauf latex ...... 3 c 8,746 3 967 80,907 36 699
422-°0 | Rubber, reclaimed — Caout-
chouc régénéré ............ pye - 1,162 527 8,810 3 9uk
Source: "Imports by Commodities”, Catalogue 65-007. — "Importations par marchandizes’ . (u 65-007 au cat®lomao. .

: Sep:rate export data on rubber is not available.

Figures not available. — Nombres indisponibles.

: Des données distinctes sur 1'exportation du caoutchouc ne sont pas disponiblus.



