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CONSUMPTION, PRODUCTION AND INVENTORIES OF RUBBER

CONSOMMATION, PRODUCTION ET STOCKS DE CAQUTCHOUC

MAY — 1976 — MAI
TABLE 1. Production of Synthetic Rubber in Canada

TABLEAU 1. Production de caoutchouc synthétique au Canada

. Tee = ZEaw 1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes 1000 tonnes x
livres métriques livres métriques variation
Butadiene-styrene — Butadidne-styréne:
Solid ~ Solide ........ 00000 MI0C 000000 TS 25,099 11 384 14,512 6 583 + 72.9
Eitax] Yol s (R« FELE < LD - -« B SR o Y 1) (1) (1) 1) (1)
Butadiene-acrylonitrile — Butadiéne-acrylonitrile .......... = = = = -
Polychloroprene — Polychloropr@ne ..c..ivcevercsreacnacancces = - = - -
Butyl — Butyle ....c.o.ueienn 6,038 2739 6,117 2775 - 1.3
OGHER~" AULTES [@IEEE - - EEEERE « SEEFEEEEEEEERRS = 3F « EEEL =+ i ¢ 4 2122 7,010 3 180 - 33.3
| (TOCEILy o7+ -JSreTemsrers [47eTSTorens SToToTSRS o] oia o100 Tav o 4 S¥w 01 1w 0 o Ko o7 sReR e e s e . 35,816 16 245 27,639 12 538 + 29.6
Reclaimed — REGENEIE .....ovvvnerevennrannnns 858 389 621 282 + 38.2
All types — Total — TOUS BENTESE ..evvvrerrarearsonanns 36,674 16 634 28 260 12 820 + 29.8

See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) 3 la fin du tableau 3.
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YABLE 1A, Prodoestlen of Syuthevie Rubbs tn Canada, Yesr-ve-=inta

TABLEAU lA. Production de caoutchouc synthétique au Canada, total cumlatif

Type - Genre 1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes ' 000 tonnes z
livres métriques livres mérriques variation
Butadiene — Styrene — Butadine-styréne:
Scnliel'= SoMAl. .. gd. . . F Sl O g RS | 106,726 48 408 70,4194 31 942 + 51.6
ATy . e B0 ™ o oo O M ik, o oxsi oMo sifieReness Wb olinxn o oxdRsT® o) 000 C ol (1) (1) (1) (6] (1)
Butadiene-acrylonitrile — Butadine-acrylonitrile .......... ¥ 1 T = il
Polychloroprene — Polychloropreéne ......... A = - e a a
Butyl — Butyle ...... w ol LT e ol o wire o P TaT 35,689 16 188 28,312 12 842 + 26.1
QEREE — Autres*y. ... tor oo o e i L . iy S T S | | 36,251 16 443 32, 255 14 859 + 10.7
(- (- ) A—— L T . | T—— 178,666 81 039 131,486 59 643 + 35.9
Reclaimed — RERENEIE . .ucuvurrinniriinrnonnonssnasonenannans 4,610 2 091 3,249 1 475 + 41.9
All types — Total — ToUS BENTES .ovecrrroronontonanans 183,276 83 130 134,735 61 118 +:36.0

See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) & la fin du tableau 3.

TABLE 2. Inventories of Rubber held by Producers and Consumers at End of Period Indicated

TABLEAU 2. Stocks de caoutchouc dérenu par les producteurs ct consommateurs
2 la fin de la période indiquée

1976 1975 1976 1976/1975
Type — Genre
May April May May-Mai May
Mai Avril Mai Apr.-Avr. Mai
pounds metric pounds metric pounds metric change
' 000 tonnes ' 000 tonnes '000 tonnes Z
livres métriques | livres métriques | livres métriques variation
Natural — Naturel:
Rl —sotghll’ 5. .o, Lont s, ch ) - 17,538 7955| 18,329 8 313| 20,667 9375 — 4.3 - 15.1
Latex ..... S S N N 1L 635 288 806 365 5637 255| - 21.2 + 12.8
T P e N ——— 18,173 8 243 19,135 8 678 21,2309 9 630| — 5.0 - 14.4
Synthetic — Synthétique:
Butadiene-styrene — Butadiene -
styréne:
Sollrid — e U gl TN 30,282 13 043 25,148 11 409 35'1911* 15 963 | + 20.4 - 13.9
e A . b oo e W 5,058 2 294 4,330 1 964 2,041 926| + 16.8 + 147.8
Butadiene-acrylonitrile — Buta-
digne-acrylonicrile ............. 591 268 702 316 725 38| - 15.8 =i 18.5
Polychloroprene — Polychloropréne 1,944 880 2,210 1 003 1,979 897| -~ 12.0 - 1.8
Bulty]l — Butyla. .= skl - oo sieters,s 16,331 7 408 16,831 7 635 16,921 7,675 - 3.0 = TwdeS
Polybutadiene — PolybutadiZne ..... 4,351 1973 3,870 12555 3,967 17800 R+ 204 e 9
Polyisoprene — Polyisopréne ....... 1,333 604 1,787 810 1,516 6881 — 25.4 - 12.1
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer
(E.P.D.M.) — Ethyl&ne-propylene-
d1éne-terpolyndre (E.P DML -o.- 860 390 830 7| 1,05 awr| + 36| - 200
Other — AUZFES ...ccvvvevavesancens 21,550 9 776 23,459 10 640 26,789 12 151 - 8.1 - 19.6
Toitall .98 Srrrrnn s e R o 82,300 36 6356 79,167 35 909 90,204 40 915) + 4.0 - .
Reclaimed — REGENETE .....vvvvvunvnn. 3,279 1 487 3,520 1 597 4,866 2 208 - 6.8 - k.G
All types — Total — Tous genres 103,752 46 366 125,281 46 184 116,300 52 258 = 1298 NS

See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) 3 la fin du tableau 3.



%“4BLE 3. Rubber consumed in Manufacturing, by Type of Rubber

fsii AL 3. Cansommation de caoutchouc dans la fabrication, par genre de caoutchouc

1976

1975

1976/1975
Year-to-date
Type — Genre May Year-to-date Year-to-date N
o - _ Total
Mai Total cumulatif Total cumulatif clsimRe
pounds metric pounds metric pounds metric change
'000 tonnes ‘000 tonnes ' 000 tonnes b4
livres métriques livres métriques livres métriques variation
Natural — Naturel:
Solid — Solide ............... R o 14,855 6 738 71,947 32 635 64,966 29 467 + 10,7
Laltexh s 808800003030 ook icas s FRXFeYe 762 346 3,601 1 634 3, 738" 1 696 - 3.7
TOLAL vivvereanrronosennnsesncaanss 15,617 7 084 75,548 34 269 68,704% 31 163 + 10.0
Synthetic ~— Synthétique:
tutadiene-styrene — Butadi2ne-
styréne:
S0lid — Solide ........cciaviiinns 20,623 9 354 95,639 43 380 83,094 37 693 + 15.1
latex ..... P - p———— 6,303 2 860 33,478 15 187 28,163‘J 12 771 + 18.9
Butadiene-acrylonitrile — Buta-
digne-acrylonitrile .......... - 424 192 1,873 852 2,949 1 336 - 36.5
Polychloroprene — Polychloropréne ... 1,275 579 5,901 2 678 5,497 2 493 + 7.3
Butyl — Butyle .ovvvevecvenannenas ... 1,776 806 8,947 4 059 8,594 3 895 + 4.1
Polybutadiene — Polybutadidgne ....... 4,988 2 263 25,843 11 723 25,923 11 758 - 0.3
Polyisoprene — Polyisoprime ......... 1,433 650 6,255 2 837 3,689 1 673 + 69.6
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer
(E.P.D.M.) — Ethyl2ne-propyleéne-
didne-terpolymére (E.P.D.M.) ...... 938 425 4,722 2 142 3,684 1 667 + 28,2
Other — AULTES ...cvecinevnorvrananss 909 412 3,534 1 603 3,524 1 598 + 0.3
TOEAN ke sle sros/sRerapsmorsvarags » » » o3 . 38,669 17 540 186,192 84 461 165,1177) 74 B84 + 12.8
Reclaimed — REGENETE .....vuvvvrnuunnan 2,298 1 043 11,559 5 241 11,596 5 258 + 0.3
All type — Total — Tous genres .. 56, 584 25 667 273,299 123 971 245,417 111 308 + 11.4

T1) Included with styrene, butadiene, solid, — Inclus avec styrene, butadiéne, solide.

T Revised figures. — Nombres rectifiés.
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TABLE 4. Consumption of Rubber, by End Froduzts

TABLEAU 4. Consommation de caoutchouc par produits finals

1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes '000 tonres Z
May — 1976 — Mai = b o = =
livres métriques livres métriques variation
Tires, tubes and tire repair material — Pneus, chambre 3
1'air et matériel pour la réparation de pneus ........... . 39,418 17 880 28,197 12 790 + 39.8
Wire and cable — Fils et c8bles ......ccvevuveccararasasnans 545 247 468 213 + 16.5
BEC LR AR CHANSCNTEEINE .t i s <15 oferals it i v'e s+ sis7s s sa donie oo v 1,327 602 1,404 636 =" GG
Foamed rubber — CaoutchOUC-MOUSSBE ... ...vcireriaransanonnns 2,581 1172 2,742 1 244 - 5.9
Rug underlay — Sous tapils .......ccioiimnnnniriiincnoonans 2,466 1118 2,189 992 4 12/
T T e R 10,247 4 648 12,019 5 256 - 14.7
RRSEE TR P SRERE: - - o st e rcransle = Shskets < shite b sisfe 27 < Blefs /oo a o o 00 ayefe ® 56,584 25 667 46,589 21 131 + 21.4
Year-to~-date — Total cumulatif
Tires, tubes and tire repair material — Pneus, chambre a
1'air et matériel pour la réparation de pneus .......-.... 188,796 85 640 160,776 72 922 + 17.4
Wire and cable — Fils et c@bles .......cevvvreeniiininvanans 2,604 1 181 2,780 1 260 = 6.3
Footwear — Chaussures .......... TR ATy e 6,389 2 897 6,743 3 056 - 5.2
Foamed rubber — Caoutchouc-mousse ............ o o Seerolliaisio otors 13,147 5 965 11,149 S5 058 # 178
Rug underlay -~ Sous tapis ...... SR o 2, S v o <)o Jhxel oS ¢ aXie) o 4TSJTLY 12,433 51687 10,237 4 64l + 21.4
Other — AutrTes .......... Y e e s = S ag OB oo ok 49,930 22 650 53,532 24 368 - 7.1
RT3 ool i o o oo lollafOo e cois o 5 o « il Boiaie o o R¥aisioin 273,299 123 971 245,417 111 305 + 11.4
See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) a la fin du tableau 3.
TABLE 5. Imports of Rubber into Canada
TABLEAU 5. Importations de caocutchouc au Canada
Class Commodity 1976 1975
al > Year-to-date Year-to-date
Classe Marchandise April — Avril > April — Avril w
Total cumulatif Total cumulatif
pounds metric pounds metric pounds metric pounds metric
'000 tonnes '000 tonnes '000 tonnes ' 000 tonnes
livres métriques livres métriques livres métriques livres métriques
216-10 | Latex, natural, crude — Latex
naturels bFAL ... .. B i e 961 436 4,848 2 199 563 255 2,706 1227
216~20 | Crude natural rubber, except
latex — Caoutchouc naturel
brut, sauf latex .......... 8,223 3 730 50,429 22 874 10,779 4 889 53,315 24 183
422-10 | Latex, synthetic, crude, all
types — Latex synthétique,
brut. tOUS RENres ......... 4,226 1917 11,862 5 380 3,980 1 805 19,505 8 847
422-50| Synthetic rubber, except
latex — Caoutchouc syn-—
thétique, sauf latex ...... 11,676 S 296 46,003 20 867 11,158 5 061 53,220 24 140
422-°0 | Rubber, reclaimed — Cdout-
chouc régénéré ............ 1,229 557 4,000 1 814 158 72 1,562 709

§ourqg: "Imports by Commodities”, Catalogue 65-007. — "Importations par marchandises", (n® 65-007 au catalogue).

Note: Sep:rate export data on rubber is not available.

Nota: Des données distinctes sur l'exportation du caoutchouc ne sont pas disponibles.




