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TABLEAU 1. Production de caoutchouc synthétique au Canada

)
| Type — Genre 1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
' 000 tonnes '000 tonnes 2
livres métriques livres métriques variation
Butadiene-styrene — Butadiéne-styrene:
SONMIGH = SSolflIdE™: 5 ey ToiFele o1 Fe SR 18 ToTole xer v els SWonenstals el 25,585 11 605 22,684 10 289 + 12.8
TERIEEX .\ o s opbars et oS L. . ) (M0 0 6000~ 500 000 B G0 o I (1) (1) (1) (1) (1)
Butadiene-acrylonitrile — Butadi@ne-acrylonitrile .......... = = = = =
Polychloroprene — Polychloroprdne .........cce.oveeavoannnnn - - - - e
Butyl — Butyle ......c.iivieienenne 0o ouBob Colabs - <. ) vesnes 7,409 3 361 1,999 907 + 270.6
OUEETL S AULTEB! o leiaieis sinme o asisia s sasanaaaanmes ot o vrveeses 7,611 3 452 9,255 4 193 - 17.8
Total .....ov0vn . . - o il ST e | T 40,605 18 418 33,938 15 394 + 19.6
Reclaimed — REGENEXE .......vvivervnveannannnns PR SIS 482 219 207 94 + 132.8
All types — Total — TOUS ZENT@S ........ccoveueuvannns 41,087 18,637 34,145 15 488 + 20.3
| See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) & la fin du tableau 3.
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TABLE 1A. Production nf Synthetic Rubber in Canada, Year-to-date

TABLEAU 1A. Production de caoutchouc synthétique au Canada, total cumulatif

Type — Genre 1976 1975 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes '000 tonnes %
livres métriques livres métriques variation
Butadiene — Styrene — Butadi2ne-styr2ne:
SORIENS8lide om . L L. LMl e L am 175,944 79 804 134,657 61 079 + 30.7
L ] (1 (1 (1) (1) (1
Butadiene-acrylonitrile — Butadiéne-acrylonitrile .......... = = = = e
Polychloroprene — Polychloropréne ..........oeveoenouunnsrons - N 3 ] -
By = o7 e p A S (LS, & I i T, IR 57,645 26 147 35,743 16 213 + 61.3
SRHSTF-AGEGES] VAN il Lol L et L O G B 62,794 28 483 55,767 25 297 + 12.6
o 2 296,383 134 434 226,167 102 589 + 31.0
Reclaimedl— REGENELE = -t .« aofoe opoe Bl o ao o ot oot T s 6,848 3 106 5,571F 2 165 + 22.9
All types — Total — TOUS BeNTES -1 vuuruvenreserennnaan 303,231 137 540 231,738 104 754 + 30.8
See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) a la fin du tableau 3,
TABLE 2. Inventories of Rubber held by Producers and Consumers at End of Period Indicated
TABLEAU 2. Stocks de caoutchouc détenu par les producteurs ot consommateurs
3 la fin de la période indiquée
1976 1975% 1976 1976/1975
Aug. —
Type — Genre August July August Aoiit August
Aofit Juillet Aoiit July - Aodit
Juillet
pounds metric pounds metric pounds metric change
' 000 tonnes '000 tonnes ' 000 tonnes 2
livres métriques livres métriques livres métriques variatien
Natural — Naturel:
SolidSRSolSiden. i .o R S LN 20,434 9 269 16,780 7 611 16,648 7 551 + 21.8 + 220N
5 T A T T L R R S 694 315 763 346 415 189 - 9.1 + 67.2
21,128 9 584 17,543 7 957 17,063 7 740 + 20.4 + 23.8
TOBRE o . ma v a s e g
Synthetic - Synthétique:
Butadiene-styrene — Butadiéne —
styréne:
Solid — folide ......cc.o.uiiuL... 30,164 13 682 25,885 11 742 36,157 16 400 + 16.5 - 16.6
- RO R R R 3,330 1 512 3, 969 1 801 1,876 851 - 16.1 + 77.5
Butadiene-acrylonitrile — Buta-
diéne-acrylonitrile ............. 657 298 594 269 711 323 + 10.6 - 7.6
Polychloroprene — Polychloropréne 1,867 847 2,192 994 2,053 931 - 14.8 = 9
Butyl — Butyle ...........ccvuann, 17,061 7 738 17,416 7 901 13,352 6 056 - 2.0 + 27.8
Polybutadiene — Polybutadidne ..... 3,362 1 525 3,435 1 557 3,682 1670 - 2.1 - 8.7
Polyisoprene — Polyisopréne ....... 2,188 992 2,305 1 045 1,625 738 —_ + 34.6
Ethylene~Propylene-Diene-Terpolymer
(E.P.D.M.) ~ Ethyléne-propyline-
diéne-terpolymére (E.P.D.M.) .... 1,035 468 910 412 1,145 521 + 13.7 - 9.6
e "AVdcesi | .4 St n L 26,291 11 925 26,856 12 182 33,108 15 017 - 2.1 - 20.6
Jogal ....s.. om0 R L 85,955 38 987 83,562 37 903 93,709 42 507 + 2.9 - 8.8
Reclaimed — REGENETE ....vvveevnennn. 3,063 1 389 3,260 1 479 3,867 1 754 - 6.0 ~ 20.8
All types — Total — Tous genres 110,146 49 960 104, 365 47 339 114,639 52 001 + 5.5 - 3.9
See footnote(s) at end of Table 3. ~ Voir note(s) & la fin du tableau 3.
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TABLE 3. Rubber consumed in Manufacturing, by Type of Rubber

TABLEAU 3. Gonsommation de caoutchouc dans 1a fabrication, par genre de caoutchouc

1976 1975%
1976/1975
Type — Genre Year-tg-date
AuEus: Yelr-tg-date Year—tg-date Total cumulatif
Aot Total cumulatif Total cumulatif
pounds metric pounds metric pounds metric change
' 000 tonnes '000 tonnes '000 tonnes z
livres métriques | livres métriques | livres métriques variation
Natural — Naturel:
Solid — Solide ...uvevnninvacinnnns 12,468 5 656 112,833 51 181 97,474 44 213 + 15.8
IRRERE .. < fd e aiepareles 2 0 J0% 5ok P 730 331 5,527 2 507 5,520 2 504 + .01
IO , . 77revalt Mevete o5 T 000 6.0 0al: 13,198 5 987 118,360 53 688 102,994 46 717 + 14.9
Synthetic — Synthétique:
Rutadiene-styrene — ButadiZne-
sryrédne:
Solid - Solide .......c0un. b Beie 16,144 7 323 148,136 67 192 125,057 56 728 + 18.5
CAURK] fako T (o PERRTL R s PR 0 6,183 2 804 50,741 23 016 45,753 20 750 + 10.9
Butadiene-acrylonitrile — Buta~
didne-acrylonitrile ........... 53 367 166 3,052 1 386 3,758 1 702 - 18.8
Polychloroprene — Polychloropréne 1,022 464 8,971 4 070 8,041 3 646 + 11.6
BUEYLYS BUutylel Foh o o8 Jeieia v aio o oot o 1,543 700 14,011 6 355 12,276 5 565 + 14.1
Polybutadiene — Polybutadidne ..... 4,908 2 226 40,679 18 453 37,579 17 046 + 8.2
Polyisoprene — Polyisopréne ....... 1,34l 609 10,321 4 681 6,206 2 814 + 66.3
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer
(E.P.D.M.) — Ethyl2ne-propyléne-
didne-terpolymere (E.P.D.M.) .... 732 333 7,189 3 263 6,023 2 727 + 19.4
Other — Autres ........ SRo o N E 4, 58 913 414 5,905 2 679 5,348 2 426 + 10,4
10 T L e S B o B Y. e 33,153 15 039 407,365 184 783 353,035 160 121 + 15.4
Reclaimed — REGONEréE ........0c0ve..s 1,692 767 17,217 7 BO6 18,277 8 289 = #5.8
All type — Total — Tous genres 48,043 21 793 424,582 192 589 371,312 168 410 + 14.3
{17 Tncluded with styrene butadiene, solid. — Inclus avec styrdne, butadi®ne, solide,

' Revised figures. — Nombres rectifids.
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TABLE 4. Consumption of Rubber, by End Products

TABLEAU 4. Consommation de caoutchouc par produits finals

1976 19757 1976/1975
pounds metric pounds metric change
'000 tonnes '000 tonres 4
August — Aoit - - - - b |
livres métriques livres métriques | variation
Tires, tubes and tire repair material — Pneus, chambre &
1'air et matériel pour la réparation de pneus ............ 31,687 14 372 22,768 10 327 + 39.2
Wire and cable — Fils et c3bles .......vcvueervereeerenennns 276 126 303 138 - 8.9
FOOtwe:ar — ChauSSUTES ... ....vuvereeneneenennnnnnnnecnnennas 1,090 496 997 452 + 9.4
Foamed rubber — CaoutchouC-mOUSSE ........ccvocnvvenernrnnnnnn 2,775 1 259 2,854 1 294 - 2.8
Rug underlay ~ Sous tapis .........c.cvivuunnen LA, e 2,650 1201 2,103 953 + 26.0
OtheT ~ AULLEE . .vevvtinvntinseeaionnneecnorarasonnnaennnans 9,565 4 339 8,964 3 817 S 57
Tatal o vl k. ..., . 2 Wb B R o, A o 578 48,043 21 793 37,989 16 981 + 26.5
Year-to-date — Total cumulacif
Tires, tubes and tire repair material - Pneus, chambre 3
1'air et macériel pour la réparation de pneus ............ 291,936 132 422 240,196 108 945 21.5
Wire and cable — Fils et cdbles ....... o0 BB Ao O ek 3,504 1 591 3,638 1 650 =1 EX
FOOLWear — ChBUSBBUTES ... .uueiteunnnenrunnrnesonnncennenanans 9,358 4 245 10,034 4 549 = piELT
Foamed rubber — Caoutchouc-mousSse .........coouveneununennnn 20,094 9 116 18,730 8 497 o | N
Rug underlay — SOUB BaPL8 «ccvvvneenrnneuenneneencnencannras 19,522 8 850 16,683 7 565 +17.0
OEheTT —VATILTRS) .0 5 T . .o cevevrotene hla N, i 80,168 36 365 82,031 37 204 =20
TOGANY et n: <) - SR I RE s . . B o o ol 58 FEIANEC 424,582 192 589 371,312 168 410 + 14.3
See footnote(s) at end of Table 3. — Voir note(s) 2 la fin du tableau 3.
TABLE 5. Imports of Rubber into Canada
TABLEAU 5. Importations de caoutchouc au Canada
Class Commodity 1976 1975
= I Year-to-date Year-to-date
Classe Marchandise Auglist — Aot - AuglRE = M k|
Total cumulatif Total cumulatif
pounds metric pounds metric pounds metric pounds metric
' 000 tonnes '000 tonnes '000 tonnes '000 tonnes
livres métriques livres métriques livres métriques | livres métriques
216~-10 | Latex, natural, crude — Latex
naturel brut ........eeneh. F 737 334 4,375 1 984
216-20 | Crude natural rubber, except
latex = Caoutchouc naturel
brut, sauf latex .......... o B 5,828 2 644 84,712 38 425
422-10 | Latex, synthetic, crude, all
types — Latex synthétique,
brut. tous genres ......... 2,520 1 143 22,370 10 147
422-50 | Synthetic rubber, except
latex — Cacutchouc syn-
thétique, sauf latex ...... o 7,842 3 557 72,161 32 732
422-90 | Rubber, reclaimed — Caocut-
chouc régénéré ............ 936 425 7,648 3 469
Source: "Imports by Commodities", Catalogue 65-007. — "Importations par marchandises", (n® 65-007 au catalogue).

Note: Sep.rate export data on rubber is not available.

Nota: Des données distinctes sur 1’exportation du caocutchouc ne sont pus disponibles.

.. Figures not available. — Nombres indisponibles.



