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TABLEAU 1. Production de caoutchouc synthétique au Canada

Type Change
1979 1978 1979/1978
Sanre Variation
= shousands metric thousands metric per cent
I pounds tonnes of pounds tonnes
williers de tonnes milliers de tonnes pourcentage
livres métriques livres métriques
February — Février:
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de butadi&ne-
styrene:
Solid — Solide 28,644 12 993 25,960 11 775 + 10.3
Latex (2) 2) (2) 2) (2)
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadiéne-acrylonitrile = - - . iy
Polychloroprene —~ Polychloropriéne = = - = e
Butyl — Butyle 8,737 3 963 7,984 3 621 + 9.4
Other - Autres 12,595 S 713 7,458 3 383 + 68.9
Total 49,976 22 669 41,402 18 779 + 20.7
Reclaimed — Régénéré 1,017 461 686 311 + 48.3
ALL TYPES — TOTAL - TOUS GENRES 50,993 23 130 42,088 19 090 +521.2

(1) Coverage for the consumption and inventories por-
See page

tion of this report has changed in 1979.
4 of this publication for details.
{2) Included with styrene-butadiene, solid.
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(1) Le champ d'application pour la consommation et les stocks
a changé en 1979. Voir page 4 pour les détails.
(2) Inclus avec styréne butadidne, solide.

Division des industries manufacturiéres et primaires

Avril 1979
5-3305-745




TABLE 2, Production of Synthetic Rubber in Canada, Year-to-date

TABLEAU 2. Production de cacutchouc synthétique au Canada, total cumulati’

Type - — “Change
1979 1978 1979/1978
Genre Variation
thousands metric thousands metric per cent
of pounda tannes of pounds tonnes
wmilliers de tonnes milliers de tonnes pourcentage
livres métriques livres nitriques
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de butadi@ne- 1
styrdne:
Solid -~ Selide 54,334 24 645 50,304 22 818 + 8.0
Lacex (2) (2) (2) (2) @)
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadidne-acrylonitrile - - - - -
Polychloroprene — Polychloropréne - - - - -
Butyl ~ Butyle 18,223 8 266 16,331 7 408 + i1.6
Dther — Autres 28,852 13 087 20,403 9 255 + 41.4
Total 101,409 45 998 87,038 39 481 + 16.5
Reclaimed — Régénéré 1,698 770 1,223 555 + 38.8
ALL TYPES — TOTAL — TOUS GENRES 103,107 46 768 88,261 40 036 + 16.8
See footnote(s) at end of Table l. - Voir note(s) 2 la fin du tableau 1.
TABLE 3. Inventories of Rubbder Held by Producers and Consumers at End of Period Indicated
TABLEAU 3. Stocka de caoutchouc détenu par les producteurs et conscamateurs 3 la fin de 1a périoda indiquée
Type February Change
1979 1978 1979/1978
Genre Février Variat {o:
February January February February
January
1879
Février Janvier Février Février
Janvier
1979
thousands metr te thousands metric thousands metric per cent
of pounds ronnesa of pounds tonnes of pounda tonnesn
milliers de ronnes milliers de tonnes milliers de tonnen pourcentage
livres métr iques livres métriques livres nitriques
Natural — Naturel:
Salid — Solide 16,618 7 538 17,805 8 Q76 28,474 12 916 - 6.7 — &l.6
Latex 604 274 567 257 652 296 + 6.5 - 7.4
Total 17,222 7 812 18,372 8 333 29,126 13 212 - 6.3 - 40.9
Synthetic — Synthétique:
Styrene-butad fene rubber — Caoutchouc de
butad{dne-styrdne:
Solid — Solide 29,175 13 234 29,368 13 321 43,176 19 584 - a. - 32.
Latex 3,547 1 609 3,193 1 448 2,825 1 100 +1L.1 + 46.3
Acrylonitrile-butadiene rubber - Caocut-
chouc de butadidne-acrylonitrile 454 206 471 214 824 374 - 3.6 — 44 .9
Polychloroprene ~ Polychleropréne 1,104 501 952 432 1,620 735 + 16.0 - 31.8
Butyl — Butyle 34,652 15 718 35,734 16 236 22,288 10 110 - 3.2 + 55.5
Polybutadiene — Polybutadikne 3,163 1435 3,027 1373 3.858 1 750 AMCES) - 18.0
Polyisoprene — Polyisoprine 904 410 726 329 1,588 720 + 24.5 - 43.1
Ethylene~Propylene-Diene-Terpolymer
(EPDM) — fthylene-propylene-didne-
cerpolymére (EPDM) 898 407 1,042 473 947 430 - 13.8 - 5.2
Other — Autres 26,160 11 866 28,530 12 941 27,152 12 316 - 8.3 =3 Ba6
Toral 100,057 45 386 103,103 46 767 103,878 47 119 - 2.9 - =¥
Reclaimed — Régénéré 1,548 702 1,827 B29 2,037 924 -15.3 - 2an
ALL TYPES — TOTAL — TOUS GENRES 118,827 53 900 123,302 55 929 135,041 61 255 — (] - re




TABLE 4. Rubber Consumed in Manufacturing, by Type of Rubber

TASLEAU 4., Consommation de caoutchouc dans la fabrication, par genre de caoutchouc

Tvyre Year-to-date
1979
Genre Total cumulatif
February Year-to-date Change
1978 1979/1978
Pévrier Total cumulatif Variation
thousands metric thousands metric thousands metric per cent
of peunds tonnes of pounds tonnes of pounds tonnes
milliers de tonnes williers de tonnes milliers de tonnes pourcentage
livres métriques livren métriques livres métriques
Natucal — Naturel:
Solid ~ Solide 17,003 72 32,502 14 743 33,011 14 974 i =)
latex 601 273 1,331 604 1,350 612 - 1.4
Total 17,604 7 585 33,833 15 347 34,361 15 586 - 1.5
Synthet ic — Synthétique:
Styrene-butadisne rubber — Caoutchouc de
butadidne-styréne:
Solid — Soltde 21,159 9 598 40,939 18 570 35,800 16 239 + 14.4
Latex 7,607 3 450 14,103 6 397 12,888 5 846 + 9.4
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadi2ne scrylonitrile 404 183 811 377 1,201 545 - 30.8
Polychloroprene — Polychloroprine 1,216 552 2,092 949 2,197 997 - 4.8
Butyl — Butyle 2,257 1 024 4,666 2 116 4,635 2 102 + 0.7
Polybutadiene — Polybutadi¥ne 6,496 2 947 12,575 S 704 11,312 5 131 + 11.2
Polyisoprene — Polyisopréne 610 217 1,183 537 2,033 922 - 41.8
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer (EPDM) —
ﬂ;hyllne—provyline—d igne-terpolymére
{EPDM) 974 442 2,194 995 1,887 856 + 16.3
Other ~ Autres 960 435 2,093 949 1,965 891 + 6.5
Iutal 41,683 18 908 80,676 36 594 73,918 33 529 + 9.1
Lazlaimed — Régénéré 1,809 821 3,620 1 642 3,175 1 440 + 14.0
Al TYPES — TOTAL — TOUS GENRES 61,096 27 714 118,129 53 583 111,454 50 555 + 6.0
TABLE 5. Consumption of Rubber, by End Products
TABLEAU 5. Consommation de caoutchouc par produits finals
Change
1879 1978 1979/1978
Variacion
thousands metric thousands metric per cent
of pounds tonnes of pounds tonnes
milliers de tonnes milliers de tonnee pourcentage
February — Février: livres mérriques livres métriques
Tires, tubes and tire repair material — Pneus, chambre
A air et matériel pour la ré&paration de pneus 43,899 19 912 40,149 18 211 + 9.3
Wire snd cable — Fils et cdbles 372 169 438 199 - 15.1
Footwear — Chaussures 1,592 722 1,547 702 + 2.9
Foamed rubber — Caoutchouc-mousse 2,350 1 066 2,864 1 29% - 17.9
Rug underlay — Sous tapis 1,810 821 1,532 695 +18.2
Other — Autres 11,073 5 023 10,5% 4 805 + 4.5
TOTAL 61,096 27 N3 52,124 25 911 + 7.0
Year-to-date — Total cumulatif:
Tires, tubes and tive repair material — Pneus, chambre
i alr et matériel pour la réparation de pneus 84,140 38 165 78,136 35 442 B o
Wire and cable — Fils et cdbles 753 342 785 356 - 4.1
Footwear — Chsussures 3,072 1 393 3,209 1 456 - 4.3
Foamed rubber — Caoutchouc-mousse 4,788 2172 5,465 2 479 - 12.4
Pm; underlay — Sous tapis 3,393 1 539 2,635 1195 + 28.8
femer - Autres 21,983 9 971 21,224 9 627 + 3.6
FL 118,129 53 582 111,454 50 555 + 6.0
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In 1978, with universe coverage, 155 firms
were reporting to this survey. In 1979 a
panel of 55 respondents was selected in order
to give representative coverage in all areas.
The bench mark used for the panel was the
1976 Census of Manufactures Consumption Data.
Coverage 1s as follows:

Note

Panel coverage

Z

Type of rubber consumed:
1. Natural (latex and

solid) 92
2. Reclaimed 98
3. Synthetic (all types) 92
Rubber consumed by end-

products:
1. Tires, tubes, etc. 95
2. Wire and cable 93
3. Footwear 97
4. Foamed rubber 92
5. Rub underlay a8
6. Other 82
7. Total 93
Inventories

As may be observed, the panel yields high
coverage in all the areas of consumption.
Although it is not possible to derive similar
coverage estimates for inventories (because
of their nature) it may be assumed that sim-
ilar high coverage relates to inventories.

- MG

Nota

En 1978, avec un champ d'application univers,
i1 y avait 155 compagnies dans 1'enquéte. En 1979
cette enquéte a changé de recensement (univers) a
un relevé sélectif par sondage de 55 compagnies.
Le repére utilisé en choisissant 1'échantillonage
était la consommation, tel qu'indiqué dans le
recensement annuel des manufactures, 1976. Les
détails suivent:

Le champ d'application
de 1'échantillonage

4

Consommation, par genre:
1. Naturel (solide et

latex) 92
2. Regénéré 98
3. Synthétique (tous 92

genres)
Consommation dans la
fabrication, par produits
finis:
1. Pneus, chambres 2 95

air, etc.
2. Fils et cdbles aj
3. Chaussures G9F
4. Caoutchouc-mousse 92
5. Sous tapis 94
6. Autres 82
7. Total 93

Les stocks

Tel qu'indiqué, 1'échantillonage représente un
champ d'application trés élevé dans la consommation.
Méme s'il n'est pas possible de faire des estima-
tions similaires pour les stocks (& cause de leur
nature) on pourait assumer qu'il y a un champ
d'application de degrés similaires.



