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TABLE 1. Production of Synthethic Rubber in Canada TABLEAU 1. Production de caoutchouc synthétique au Canada

Type Change
1979 1978 1979/1978
Genre Variation
| thousands metric thousands metric per cent
of pounds tonnes of pounds tonnes
milliers de tonnes milliers de tonnes pourcentage
| livres nétriques livres métrigues
| September — Septembre:
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de butadi@ne~
styréne:
Solid — Solide 23,487 10 653 25,310 11 480 T L8
| Latex (2) (2) @) ) (2)
Acrylonitrile~butadiene rubber — Caoutchouc de
butadi®ne-acrylonitrile = et - = F
Polychloroprene — Polychloropréne =3 - = = =
|
Butyl — Butyle 8,362 3793 7,495 3 400 + 1985
Other — Autres 17,485 7 931 16,129 7 316 +og8ind
{ Total 49,334 22 3717 48,934 22 196 + 0.8
| Reclaimed — Régénéré 831 377 636 288 + 30.6 [
ALL TYPES — TOTAL — TOUS GENRES 50,165 22 754 49,570 22 484 & 18

(1) Coverage for the consumption and inventories (1) Le champ d’application pour la consommation et les stocks 3
portion of this report has changed in 1979. changé en 1979. Voir page 4 pour les détails.
| See page 4 for details. |

{2) Included with styrene-butadiene, solid. (2) Inclus avec styréne butadiéne, solide,
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TABLE 2. Production of Synthetic Rubber in Canada, Year-to-date

TABLEAU 2. Production de cacutchouc synthétique mu Canada, total cumulatit

Type Change
1979 1978 1979/1975
Genre Varfation
thousands metric thousands wetric per cent
of pounds tonnes of pounds tonnes
milliers de tormes milliers de tonnes pourcentage
livres métriques livres sEtriques
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de butadidne-
styrine:
Solid — Solide 247,646 112 330 208,159 94 419 + 18.9
Latex 2) (2) @) ) (2)
Acrylonitrile-butadiene rubber — Cacutchouc de
butadigne-acrylonitrile = = =) - -
Polychloroprene — Polychloroprdne - - - - -
Butyl — Butyle 74,333 33T 75,253 34 134 - 1.3
Other — Autres 139,289 63 180 115,127 L) + 20.9
Total 461,268 209 227 398,539 180 774 +15.7
Reclsimed - Régénéré 8,721 3 956 5,696 2 584 + 53.1
ALL TYPES - TOTAL — TOUS GENRES 469,989 213 183 404,235 183 358 + 16.2
See footnote(s) at end of Iable 1, — Voir note(s) @ la fin du tableau 1.
TABLE 3. Inventories of Rubber Held by Producers and Consumers at End of Period Indicated
TABLEAU 3. Stocks de caocutchouc détenu par les producteurs et consommateurs & la fin de la période indiquid
1979 1978
Seprember August September
Septembre AoGr Septembre
thousande merric thousanda metric thousands metric
of pounds tonnes of pounds tonnes of pounds tonnea
williers de tonnes milliers de tonnes atlliers de tonnes
livres métriques livres métriques livres wérriques
Natural ~ Naturel:
Solid — Solide 17,445 7 913 17,506 7 841 24,766 11 234
Litex 826 375 710 322 813 369
Total 18,271 8 288 18,216 8 263 25,579 11 603
Synthetic — Synthétique:
Styrene-butad iene rubber — Cacutchouc de
butad i¥ne-styréne:
Solid — Solide 26,739 12 129 28,657 12 999 28,748 13 040
Larex 3,996 1 813 3,813 173 2,767 1 255
Acrylonitrile-butadiene rubber — Caout-
choue de butadizne-acrylonitrile 664 301 22 327 7177 352
Polychloroprene — Polychloropréne 893 405 901 409 2,088 947
Butyl - Butyle 29,963 13 591 31,928 14 482 38,177 17 37
Polybutadiene — Polybutadidne 2,703 1226 2,987 1 354 2,898 1 315
Polyisoprene — Polyisoprdne 1,097 498 1,300 5%0 1,095 497
Ethylene-Propylene-Diene-Terpolymer
(EPDM) ~ Erhylane-propyléne-didne-
terpolymdre (EPDM) 808 366 838 380 951 431
Other ~ Autres 32,140 14 578 21,879 12 646 27,113 12 598
Total 99,003 44 907 99,025 44 817 105,274 47 752
Reclaimed - Régénéré 3,347 1 518 1,253 795 2,309 1 047
ALL TYPES — TOTAL - TOUS GENRES 120,621 54 713 118,994 53 975 133,162 60 400




TABLE 4, Rubber Consumed in Manufacturing, by Type of Rubber

TABLEAU 4, Consommation de caoutchouc dans la fabrication, par genre de caoutchouc

1979 1978
Type
Ge
- September Year-to-date Year-to-date
Septembre Total cumulatif Total cumulatif
thousands wetric thousands metric thousands metric
of pounds tonnes of pounda tonnes of pounds tonnes
milliers de tonnea milliers de tonnes milliers de tonnes
livres métriques livres métriques livres métriques
Natural — Naturel:
Solfd — Solide 15,838 7 184 139,259 63 167 135,996 61 687
Latex 1,626 738 9,881 4 482 7,351 3 33
Total 17,464 7 922 149,140 67 649 163,347 65 021
Synthetic — Synthétique:
Styrene-butadiene rubber — Caoutchouc de
butadiéne-styréne:
Solid ~ Solide 17,160 7 784 170,107 77 159 156,130 70 819
lLatex 8,386 3 803 68,079 30 880 54,813 24 863
Acrylonitrile~butadiene rubber — Caoutchouc de
butadigne acrylonitrile 449 204 4,099 1 859 6,134 2 782
Polychloroprene — Polychloropréne 1,058 476 8,747 3 968 9,490 4 306
Butyl —~ Butyle 2,354 1 068 20,027 9 084 20,654 9 388
Polybutadiene — Polybutadiéne 6,285 2 B42 STs535 26 097 50,153 22 754
Polyisoprene — Polylsopréne 620 281 6,043 2 741 7,343 33
Ethylene-Propylene-Diene~Terpolymer (EPDM) —
Pft,hy léne-propyléne-d {éne-terpolymére
(EPDM) 1,048 475 8,760 3974 8,932 4 051
QOther — Autres 1,194 542 10,377 4 707 10,364 4 701
Total 38,526 17 475 353,774 160 469 324,023 146 975
Reclaimed — Régénéré 4,733 2 147 21,352 9 685 14,913 b 764
ALL TYPES — TOTAL — TOUS GENRES 60,723 27 544 524,266 237 803 482,283 218 7560
TABLE 5. Consumption of Rubber, by End Products
TABLEAU 5. Consommation de cacutchouc psr produits finals
1979 1978
i thousands metric thousands metric
of pounda tonnes of pounds tonnes
milliers de tonnes milliers de tonnes
11 métrl 11 é
Rt cab ol e scoabres vres riques vres métriques
Tirea, tubes and tire repair material — Pneus, chambre
2 sir et matériel pour la réparation de pneus 42,336 19 203 36,196 16 418
Wire and cable — Fils et clbles 412 187 405 184
Footwear — Chaussures 1,426 647 1,078 489
Foamed rubber ~ Caocutchouc-mousse 2,893 1 1512 2,778 1 260
Rug underlay — Sous tapia 1,766 801 2,432 1103
Other — Autres 11,890 5 393 12,131 5 503
TOTAL 60,723 27 543 55,020 24 957
Year-to-date ~ Total cumulatif:
Tires, tubes and tire repair materiel — Pneus, chambre
d air et matériel pour la réparation de pneus 370,874 168 226 330,399 149 866
Wire and cable — Fila et cables 2,873 1 303 3,270 1 483
Footwear - Chaussures 13,116 5 949 12, 952" 5 875
Foamed rubber — Caoutchouc-mousse 22,513 10 212 20,031 9 086
Rug underlay — Sous tapis 15,057 6 830 14,750 6 691
Orher = Autres 99,833 45 283 100,882 45 759
TOTAL 524,266 237 803 482,283 218 760
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In 1978, with universe coverage, 155 firms
were reporting to this survey. In 1979 a
panel of 55 respondents was selected in order
to give representative coverage in all areas.
The bench mark used for the panel was the
1976 Census of Manufactures Consumption Data.
Coverage 1s as follows:

Note

Panel coverage
7

Type of rubber consumed:

1. Natural (latex and

solid) 92
2. Reclaimed 98
3. Synthetic (all types) 92

Rubber consumed by end-

products:
1. Tires, tubes, etc. 95
2. Wire and cable 93
3. Footwear 97
4, Foamed rubber 92
5. Rub underlay 98
6. Other 82
7. Total 93
Inventories

As may be observed, the panel yields high
coverage in all the areas of consumption.
Although it is not possible to derive similar
coverage estimates for inventories (because
of their nature) it may be assumed that sim-
ilar high coverage relates to inventories.

il L

Nota

En 1978, avec un champ d'application univers,
il y avait 155 compagnies dans 1l'enquéte. En 1979
cette enquéte a changé de recensement (univers) i
un relevé sélectif par sondage de 55 compagnies.
Le repére utilisé en choisissant 1'échantillonage
était la consommation, tel qu'indiqué dans le
recensement annuel des manufactures, 1976. Les
détails suivent:

Le champ d'application
de 1'échantillonage
v/

Consommation, par genre:

1. Naturel (solide et

latex) 92
2. Regénéré 98
3. Synthétique (tous 92
genres)

Consommation dans la
fabrication, par produits

finis:
1. Pneus, chambres a 95
ERE S (o

2. Fils et cdbles 93
3. Chaussures 97
4, Caoutchouc-mousse 92
5. Sous tapis 98
6. Autres 82
7. Total 93

Les stocks

Tel qu'indiqué, 1'échantillonage représente un

champ d'application trés élevé dans la consommation.

Méme s'il n'est pas possible de faire des estima-
tions similaires pour les stocks (& cause de leur
nature) on pourait assumer qu'il y a un champ
d'application de degrés similaires.



