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TABLEAU 1. Production, stocks et livraisons de
panneaux gaufreés

(Code CTB - 4410.10.10)

. I February - Février Year-to-date - Total cumulatif
1987 1988 1987 1988
cubic metres — metres cubes
Production 111 246 137081 215718 270879
Stocks at end of month ~ Stocks 4 la fin du mois courant 36 711 58 074
Destination of shipments - Destination des livraisons:
Québec 13945 12132 27594 22918
Ontario 36 189 31 706 62905 66019
| Allother provinces ~ Toutes autres provinces 23725 35 257 43 683 67 905
[
Export shipments - Exportations 40702 54 039 83 296 97 748
All destinations - Total - Toutes destinations 114 581 133 134 217 478 2354 390
J thousands of dollars — milliers de dollars
Value of shipments (domestic and export) - Valeur des
livraisons (au pays et  I'étranger) 21,461 20,925 40,665 40.890

. figures not appropriate or not applicable.

|
| Note: See Definitions of Types of Board on page 4.
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. n'ayant pas lieude figurer.

Nota: Voir les Définitions des genres de panneaux a la page 4.
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TABLE 2. Production, Stocks and Shipments of Particleboard (SCG Code - 4410.10.90) .
TABLEAU 2. Production, stocks et livraisons de panneaux agglomérés (Code CTB -~ 4410.10.90)
February - Février Year-to-date - Total cumulatif
1987 1988 1987 1988

cubic metres - métres cubes

Production 97623 109 629 201 225~ 207 183
Stocks at end of month - Stocks a la fin du mois courant 57818 68 465

Destination of shipments - Destination des livraisons:

Québec 30268" 30043 64 430" 60 561
Ontario 35409° 42077 71308 80106
All other provinces - Toutes autres provinces 15210" 17 305 29365° 36 470
Total - Canada 80 887 89 425 165103 177 137
Exports - Total - Exportations 13877 12013 28607 25 522
All destinations - Total - Toutes destinations 94 7647 101 438 1937107 202 659

thousands of dollars - milliers de dollars

Value of shipments (domestic and exports) - Valeur des
livraisons (au pays et a 'étranger) 20,347 22,156 41,255r 44,527

. figures not appropriate or not applicable. - n'ayant pas lieu de figurer.
- nil or zero. — néant ou zéro.
r revised figures. - nombres rectifiés.




. TABLE 3. Production and Shipments of Hardboard (SCG codes - 4411.10 and 4411.20)

TABLEAU 3. Production et livraisons de panneaux pressés (codes CTB - 4411.10 et 4411.20)

1987 1988
Production Shipments - Livraisons Production Shipments - Livraisons
Domestic Exports Domestic Exports
Total Total
Au pays Exportations Au pays Exportations

thousands of square feet (basis 1/8" thickness) - milliers de pieds carrés (base 1/8" d'épaisseurt

February - Février

All boards - Total -
Tous panneaux
35,137 X x 317,597 40,206 X X 34,144

thousands of square metres (basis 3.175 mm thickness}
milliers de meétres carrés (base 3.175 mm d’épaisseur)
All boards - Total - y .

Tous panneaux
3 264 X ;< 3493 31735 X X 3172

thousands of square feet (basis 1/8" thickness)
milliers de pieds carrés (base 1/8" d’épaisseur}
Year-to-date -
Total cumulatif:
. All boards - Total -
Tous panneaux
60,421 X ¢ 73,146 74,062 X x 62,090

thousands of square metres (basis 3.175 mm thickness)

milliers de métres carrés (base 3.175 mn d’é paisseur)
All boards - Total -

Tous panneaux
5613 X X 6 795 6881 X X 5768

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.
x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

TABLE 4. Imports of Particleboard, Reconstituted Wood

TABLEAU 4. Importations de panneaux agglomérés, bois reconstitué

January 1988 Year-to-date

Janvier 1988 Total cumulatif

metric - tonnes ~ métriques

Imports of particle board, reconstituted wood - Importations de Cumulative figures will appear
panneaux agglomérés, bois reconstitué 165 664 here in subsequent issues.
Les chiffres cumulatifs paraitront
ici dans {es numeéros ultérieurs

Source: Imports by Commodities, Catalogue 65-007.
Source: Importations par marchandises, n° 65-007 au catalogue.
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TABLE 5. Imports of Hardboard

TABLEAU 5. Importations de panneaux presseés

1988
metric tonnes thousands of dollars
tonnes métriques milliers de dollars
January - Janvier 6 508 3,698

Year-to-date — Total cumulatif Cumulative figures will appear here in subsequent issues.

Les chiffres cumulatifs paraitront ici dans les numéros ultérieurs.

Source: Imports by Commodities, Catalogue 65-007.
Source: Importations par marchandises, n° 65-007 au catalogue.

Conversion Factor

Particle Board and Waferboard

Cubic metres x 0.678 = thousands of square
feet 5/8" basis.

Hardboard

Square feet 1/8" basis x 0.0929 = square
metres 3.175 mm basis. i

Definitions of Types of Board

Three types of board are distinguished in the
CSA Standard CAN3-0188 M as follows:

Waferboard. Made from thin wafers of wood with
a waterproof resin binder (usually phenol-
formaldehyde) suitable for applications of a
structural nature also for many applications in
which the panels are exposed directly to the
weather.

Particleboard. Made from small discrete wood
elements with a water-resistant adhesive binder
(usually urea-formaldehyde) mainly for interior
uses in which panels are not exposed to high
temperatures and moisture.

Hardboard. A generic term for a panel manu-
factured primarily from interfelted lignocellulosic
fibers (usually wood) consolidated under heat and
pressure in a hot press to a density of 497 kg/m3
(31 lb/eu. ft.) or greater.

Note: This report reflects the experience of the
respondent firms listed in the December
1987 report, plus any deletions or
additions since then. Changes this month:
Nil.

Commodity coverage is approximately 100%.

Facteur de conversion

Panneaux agglomérés et gaufrés

Meétres cubes x 0.678 = milliers de pieds carrés,
base de 5/8".

Panneaux pressés

Pieds carrés base de 1/8" x 0.0929 = métres carrés
base de 3.175 mm.

Définitions des genres de panneaux

La norme de TANC CAN3-0188 M distingue trois
genres de panneaux:

Panneaux gaufrés. Fabriqués de particules de bois
de dimensions et de forme précises (gaufrette)
agglomérés a l'aide d’un liant trés étanche a base de
résines (habituellement de phénol-formaldéhyde), ces
panneaux peuvent servir dans les travaux de
charpente et 1a ou ils sont exposés directement aux
intempéries.

Panneaux agglomérés. Fabriqués de petits frag-
ments de bois liés avec un adhésif imperméable
(habituellement 4 base d’urée-formaldéhyde), ces
panneaux sont employés habituellement a 'intérieur
ou ils n‘ont pas a étre exposés aux intempéries et a
’humidite.

Panneaux pressés. Expression générique décrivant
les panneaux fabriqués principalement de fibres de
ligno-cellulose opposées (habituellement du bois),
jointes sous I'action de la chaleur et de la pression a
une densité minimale de 497 kg/m3 (31 livres/pi. cu.).

Nota: Le présent rapport traduit 'activité des en-
treprises répondantes énumérées dans la
livraison de décembre 1987, compte tenu des
suppressions et des additions. Changement ce
mois-ci:

Neéant.

Le champ d’observation englobe a peu preés tous les
produits.




