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TABLE 1. Consumption and Stocks of Antimony, 1972 an_9i' - 

TABLEAU 1. ('.nsornmation et stocks d'antimoine pour 1972 et 1973 

Antimony content of - 
primary and secondary 

Antimony 	antimonial lead 

Antimojne 	Antimoine contenu 
dans le plomb 

antimonial de premiere 

1972r 1973 1972r I 	1973 

pounds - livres 

Antimony (metal or contained) used for, 	or in the 
product ion of - Ant imoine (metal ou contenu) 
utilisC pour lea produits suivants ou dans leur 
fabrication: 

1,377,353 597,054 . 

235,282 144,173 56,767 1,913 
- - 1,886,320 1,912,526 

116,952 32,106 223 6,518 
5. Type metal - Alliages pour caractères d'im- 

3. Batteries 	- Accumulateurs 	............................ 
4. Solder 	- 	Soudure 	................................. 

132,676 35,138 222,000 201,182 

1. Antimonial 	lead - Plomb antimonial 	............ 
2. Babbitt - Metal 	antifriction 	.................... 

primerie 	...................................... 
164,037 171,095 3,515 1,000 6. 	Other 	uses 	- Autres 	usages 	...................... 

2,026,300 979,566 2,168,825 2,123,139 Used 	- Total 	- Utilisé 	......................... 

Antimony held by consumers on December 31 - Anti- 
moine en main des consommateurs au 31 décembre . . 277,745 344,121 275,974 570,223 

Figures not available. - Chiffres non disponibles. 
r Revised figures. - Nombres rectifiés. 
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TABLE 2. Consumption and Stocks of Metallic Bismuth, 1972 and 1973 

TABLEAU 2. Consommation et stocks de bismuth métallique pour 1972 et 1973 

1973 

pounds - livres 

Metallic bismuth used for, or in the production 
of - Bismuth métallicjue utilisé pour lea produits 
sujvants ou dana leur fabrication: 

7. Fusible alloys - Alliages fusibles 	7,584 	4,821 
8. Other uses - Autres usages .................... 30,308 	52,031 

	

Used - Total - Utilisé ......................... 37,892 	56,852 

Metallic bismuth held by consumers on December 31 - 
Bismuth métallique en main des consomateurs au 

	

31 décembre ...................................... 4,705 	8,120 

Revised figures. - Nombres rectifiés. 

List of Reporting Consumers 

Liste des consonnnateurs déclarants 

Name 	 Location 

Nom 	 Localisation de 

Alcan 	Canada 	.................................... (8) Montréal, Qué. 

Benedict 	Proctor Mfg. 	Co. 	Ltd ................... (1, 6) Trenton, Ont. 

Canada 	Metal 	Co. 	Ltd ............................ (1, 2, 4, 6, 8) Montréal, Qué. 
(1, 2, 4,  6, 8) Toronto, Ont. 
(1, 4, 5,  6) Winnipeg, Man. 
(1, 2, 5, 6) Calgary, Alta. - Aib. 
(1, 2, 4, 5, 6, 	7, 	8) Vancouver, 	B.C. - C.-B. 

Canadian Bronze Co. Ltd. 	(Eastern Division) (2) . Montréal, Qué. 

Cape Breton Development Corporation 	............. (2)  Sydney, 	N.S. - N.-E. 

E.S.B. 	Canada 	Limited 	........................... (3)  Toronto, Ont. 

Federated Metals 	(Canada) 	Ltd. 	(All 	Plants) 	..... (1, 2, 4, 5, 7, 	8) Scarborough, Ont. 

General Motors of Canada Ltd. (Battery Division) (3) Oshawa, Ont. 
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• 	 LisL of Reporting Consumcrs - Concluded 

ste des consommateurs déclarants - fin 

Name 
	 Location 

Nom 
	 Localisation de ['tisine 

	

Glohelite Batteries Ltd ..........................................(3) 	Winnipeg, Man. 

	

Varta Batteries Limited (Pacific Division) .......................(3) 	Richmond, B.C. - C. -ft. 

Gould Manufacturing of Canada Ltd. (Industrial Battery Division) 	(3) 	Fort Erie, Ont. 

	

Hewitt Metals Corporation Ltd ....................................(2) 	Windsor, Ont. 

Kester Solder Co. of Canada Ltd ..................................( 4 , 7) Brantford, Ont. 

Metals 	Alloys Co. Limited ......................................( 2 ) 	Montréal, Qué. 

	

(1) 	Toronto, Ont. 
(2, 5) Winnipeg, Man. 

Metal 	Distributors 	Ltd ........................................... (5)  Vancouver, 	B.C. - C.-B. 

Sterling 	Packaging 	Products 	Ltd .................................. (6)  Scarborough, Ont. 

1'Iijlljps 	Cables 	Limited 	.......................................... (6) Brockville, 	Ont. 

I 	it 	 i)iwi ,;' iii 	........................ (3) Toronto, Ont 
(3) Calgary, Alta. - Aib. 

Radii 	Mela)s 	'jast 	1s 	litit 	i'd 	................................... (2) North Bay, Ont. 

Reynolds 	Aluminum 	Co. 	of 	Canada 	Ltd .............................. (8) Cap-de-la-Madeleine, Qué. 

Star 	Expansion 	Industries 	Ltd .................................... (6) Toronto, Ont. 

Tonolli 	Company 	of 	Canada 	Ltd .................................... (1, 4) 	Mississauga, Ont. 

Toronto 	Refiners 	Smelters 	Ltd .................................. (1) Toronto, Ont. 

Note: The numbers shown after the firm name relate to the consumption table and indicate type and end 
use of metal. - Nota: 	Les chiffres figurant après le nom d'une firme correspondent au tableau 
de consommation et indentifient le genre et l'utilité du metal. 
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