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TABLE 1. Consumption and Stocks of Antimony, 1973 and 1974
TABLEAU 1. Consommation et stocks d'antimoine pour 1973 et 1974
. 1973 1974 1973 1974
pounds — livres kilograms — kilogrammes
Antimony (metal or contained) used for, or in the
production of — Antimoine (métal ou contenu)
utilisé pour les produits suivants ou dans leur
fabrication:
1. Antimonial lead — Plomb antimonial ........... 597,054 i, 752,717 270 819 795 019
2. Babbitt — Métal antifrication ....ccvevcenveee 144,173 100,123 65 396 45 415
3. Solder — Soudure ........... 32,106 118,457 14 563 53 731
4. Type metal — Alliages pour caractéres d'im-~
i alinE -1 Ol M 6 IR R L - R | 35,138 28,579 15 938 12 963
S. Other uses — AULTES UBALESB ....:eocscecconncns 171,095 169,000 77 607 76 657
Used — Total — Utilisé .....vevivneennnnnnen 979,566 2,168,876 444 323 983 785
Antimony held by consumers on December 31 — Anti-
moine en main des consommateurs au 31 décembre .. 344,121 174,478 156 091 79 142
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TABLE 2, Antimony Conééhé'of'Primary'anB'Secondaty Antimonial Lead, 1973 and 1974

TABLEAU 2., Antimoine contenu dans le plomb antimonial de premikre et de seconde fusion
pour 1973 et 1974

1973 1974 1973 1974
pounds — livres kilograms — kilogrammes
Antimony (metal or contained) used for, or in the
production of — Antimoine (métal ou contenu)
utilisé pour les produits suivants ou dans leur
fabrication:
1. Antimonial lead — Plomb antimonial .......... . o' - B -0
2. Babbitt — Métal antifriction ........cvcc.... . 1,913 17,856 868 8 099
3. Batteries — Accumulateurs ............. LI K 1,912,526 2,363,462 867 507 1 072 048
4. Solder — Soudure .........c00000nnn S T o0 6,518 6,142 2 957 2 786
5. Type metal — Alliages pour caractdres d'im-
PRIMEEE . . o.M .0 Koy TR Ty s O T © R 201,182 246,000 91 255 111 584
6. Other uses — Autres usSages ...... Sl dnse R 1,000 5,044 454 2 288
Used — Total — Utilisé ....... AR5 30 oHlogo FD O 2,123,139 | 2,638,504 963 041 1 196 805
Antimony held by consumers on December 31 — Anti-
moine en main des consommateurs au 31 décembre .. 570,223 531 238 258 649 240 963
. Figures not available — Chiffres non disponibles.
TABLE 3. Consumption and Stocks of Metallic Bismuth, 1973 and 1974
TABLEAU 3. Consommation et stocks de bismuth métallique pour 1973 et 1974
1973 1974 1973 1974
pounds — livres kilograms — kilogrammes
Metallic bismuth used for, or in the production
of — Bismuth métallique utilisé pour les produits
suivants ou dans leur fabrication:
7. Fusible alloys — Alliages fusibles ........... 4,821 4,836 2 187 2 194
8. Other uses — Autres uSARES ....cevrees. SR, 52,031 59,711 234001 27 084
Used — Total — Utilisé .....c.cccvvevasncnnn 56,852 64,547 25 788 29 278
Metallic bismuth held by consumers on December 31 —
Bismuth métallique en main des consommateurs au
B e G T BRE o Woxerss o o s 7 s [ ofs wfons ofsalele s S00s xexer oL e = e+ 8,120 14,098 3 683 6 395
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List of Reporting Consumers — Continued

Liste des consommateurs déclarants — suite

Name

Nom

Plant location

Localisation de 1'usine

ITE Circuit Breaker (Canada) Ltd.

Johnson Matthey & Mallory

Kester Solder Co. of Canada Ltd,

L. & J. Plating Co. Ltd.
Platers (1968) Limited ...
M-S-M Electroplating Ltd.
Modern Plating Co. Ltd.
Morch Manufacturing Ltd.

Northern Electric Co. Ltd.

Outboard Marine Corp. of Canada Ltd.
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Parmenter & Bulloch Division of Textron

CanadaSIEds 1 % . T et

R.C.A. Limited

Renfrew Electric Co. Ltd.

Robert Mitchell Co. Ltd.

P. L. Robertson Mfg. Co. Ltd.

Starr Manufacturing Ltd,
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Steel Company of Canada Ltd., The ...........

Stewart-Warner Corp. of Canada Ltd. .........

See note on page 4. — Voir note 2 la page 4.

(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,2)

(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Port Credit, Ontario
Toronto, Ontario
Brantford, Ontario
Brantford, Ontario
Montréal, Qué.
Waterloo, Ontario
Mississauga, Ontario
Belleville, Ontario
Montréal, Qué.

Peterborough, Ontario

Gananoque, Ontario
Ste-Anne-de-Bellevue, Qué.
Toronto, Ontario
Montréal, Que.

Milton, Ontario

Dartmouth, N.S. — N, -E.
Ontario

Hamilton,

Belleville, Ontario
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List of Reporting Consumers — Concluded

Liste des consommateurs déclarants — fin

Name

Nom

Plant location

Localisation de 1'usine

SRR ERPRalEEn el Co ., LA 0 o 55 vie s 5 o5 s 5 os fada e Gl)

S AT IR AT () P oo S R R e e O T ()

Thomson (Canada) Rivet Co. Ltd. .....envvese. (1)

Toronto Cadmium Plating & Tinning Co. Ltd. .. (1)

Union Screen Plate Co. of Canada Ltd. ....... (3)

linilEeds Adreraft  of Canada Ltd. ... e.bieessess 201)

lindttEedE@ary: \Canada, BEdl, .. oo s o e o cielafetonoretalotor (1)

United Electro-Plating ........ R Ty B (L)

liniiVvensall "Button GCos oft-Canada Ltds .. aams s (@1)

Weatherhead Co. of Canada Ltd. ..eicethvessass (1)

Weston, Ontario

Hamilton, Ontario
Gananoque, Ontario

Toronto, Ontario
Lennoxville, Qué.

Ville Jacques-Cartier, Qué.
Stoney Creek, Ontario
Toronto, Ontario
Walkerville, Ontario

St. Thomas, Ontario

Note:

The numbers shown after the firm name related to the consumption table and in-

dicate the end use of metallic cadmium. — Nota:

Les chiffres figurant apres le

nom d'une firme correspondent au tableau de consommation et indentifient

1'utilité du cadmium métallique.




