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CONSUMPTION OF ANTIMONY AND BISMUTH 1975

CONSOMMATION D'ANTIMOINE ET DE BISMUTH 1975

TABLE 1. Consumption and Stocks of Antimony, 1974 and 1975

TABLEAU 1. Consommation et stocks d'antimoine pour 1974 et 1975

December — 1976 — Décembre
5-3304-755

1974 1925 1974 1975
i pounds — livres kilograms — kilogrammes
Antimony (metal or contained) used for, or in the
production of — Antimoine (métal ou contenu)
utilisé pour les produits suivants ou dans leur
= |
fabrication:
1. Antimonial lead — Plomb antimonial .......... 0., 258, 757 767,718 795 019 348 231
2. Babbitt — Métal antifrdiction ............0v... 100,223 2,240 45 415 32 768
3. Batteries — Accumulateurs .......... PR . 4 e - y i s
4. Solder — Soudure ....... e Tl Al S o o5 118,457 46,433 58 #3i 21 062
5. Type metal — Alliages pour caractéres d'im-
primecie ....:lh SO TSN, = oM e [ W Re T (R o) o1 To7ans 28,579 44,603 12 963 | 20 232
6. Other uses — Autres USages ...... ol e - o 169,000 70,264 76 657 31
Used — Total — Utilisé ...... o afolioNegs ¢ L raaer i ¥ 2,168,876 1,001,258 983 78 5% TER
{
Antimony held by consumers on December 31 — Anti-
moine en main des consommateurs au 31 décembre .. 174,478 257,411 79 142 116 760
e T 1 e LT FEL TSN
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TABLE 2, Antimony Content of Primary and Secondary Antimonial Lead, 1974 and 1975

TABLEAU 2. Antimoine contenu dans le plomb antimonial de premiére et de seconde fusion
pour 1974 et 1975

1974 1975 1974 1975
pounds — livres kilograms —~ kilogrammes
Antimony (metal or contained) used for, or in the
production of — Antimoine (métal ou contenu)
utilisé pour les produits suivants ou dans leur
fabrication:
1. Antimonial lead — Plomb antimonial ........... o 5% o ven
2. Babbiitt -~ Metal antiffimictilon ¥l... . . . cube: s o e . 17,856 26,020 8 099 11 802
3k |Baterd.e sSF=lACCOMIMUAECIIE 0 o s 0l Weiciols ooie ¥ oo EINIGR G2 || 1), 208, S8 1 072 048 577 200
B Sollder — (SOMAURES o o5 5 BT Kl Lrelald ¥ e lePive liinle o 6,142 23,625 2 786 10 716
5. Type metal — Alliages pour caracteres d'im-
PIpIMETENE" . oroiofalelelots Selele oks o o s . R 246,000 22 13 111 584 123 437
6. Other uses — AULTES USAZES .uvruvevvoneennnnns 5,044 =2 2 288 =
Used = Total = Utilisé ......coveemucamiacans 2,638,504 | 1,594,284 1 196 805 723 155
Antimony held by consumers on December 31 — Anti-
moine en main des consommateurs au 31 décembre .. 531,233 375,840 240 963 170 478
. Figures not appropriate or not applicable. — N'ayant pas lieu de figurer.
TABLE 3. Consumption and Stocks of Metallic Bismuth, 1974 and 1975
TABLEAU 3. Consommation et stocks de bismuth métallique pour 1974 et 1975
1974 1975 1974 1975
pounds — livres kilograms — kilogrammes
Metallic bismuth used for, or in the production
of — Bismuth métallique utilisé pour les produits
suivants ou dans leur fabrication:
7. Fusible alloys — Alliages fusibles ........... 4,836 55 101 2 194 2 314
8. Other uses — Autres usages ...... ml P Sk L 597 11 59,421 27 084 26 953
Used — Total — Utilisé .......... o Mo 64,547 64,522 29 278 29 267
Metallic bismuth held by consumers on December 31 —
Bismuth métallique en main des consommateurs au
31" delcembgge” Ak 1., 1L, o Lan o A S o T S B S 6 o . 14,098 9,175 6 395 4 162




List of Reporting Consumers

l.iste des consommateurs déclarants

Name Location
Nom Localisation de 1'usine

ALCERMIEIANA o oo arorslss o o8 5 SRk 1 B2 B e e 8 (8) Montréal, Qué.
Benediiet Progtor Mfg.-Gos Iatd. | siiems - 2% av e sl ERexlins @y, 96) Trenton, Ont.
R RN L. « oai ool L Seid oo s o mel et o oY e 20 4 el 8) Montréal, Qué.

(G L2 P s, T Toronto, Ont.

(NS 5 ) Winnipeg, Man.

(10 P28 4 6)) Calgary, Alta. — Alb.

(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) Vancouver, B.C. — C.-B.
Canadian Bronze Company Limited (Central Division) (2) Winnipeg, Man.
Cape Breton Development Corporation ............... ) Sydney, N.S. — N.-E.
E. S B.J Ganada. Limiltedy. o, .. e s ook . AN S o apavalls (3) Toronto, Ont.
Federated Genco Canada Ltd. (All Plants) .......... L, 2 S o 7 BY) Scarborough, Ont.
General Motors of Canada Ltd. (Battery Division) (3) Oshawa, Ont.
Giant Batteries Co. ....... R, T (. MR RS (3) Richmond, B.C. — C.-B.
isHeLiiRe PR ter Les™REd " % S5e e a o oo etk s ava ame o 0@ hle (3) Winnipeg, Man.
Yarta BEGEr1e S HEMAEET  © 0 TR eper ol ol oot anere ol s o™ & o & & (3) Richmond, B.C. — C.-B.
Gould Manufacturing of Canada Ltd. (Industrial (3) Fort Erie, Ont.

Battery Division).

Hewltt Metals Conporadition WLEARM f. » ook cle . R 00 .0l 2519 Windsor, Ont.
Kester Solder Co. of Canada-Ltd. ...i..:ecee.s (4) Brantford, Ont.
Metals & Alloys Con INimitedn ey an s o 31, o0 . o oo (2) Montréal, Qué.

(5) Toronto, Ont.

(1, 2, 5) Winnipeg, Man.

(2, 5, 8) Vancouver, B.C. — C.-B.
Melkall sDiisihr 1batodBREdEE | . e e e s oo e (2, '8) Vancouver, B.C. — C.-B.
Bhd 11 ips \@ablies, BlmISEedi b o « e oo aic'i o o o 5% o7 siads (1) Brockville, Ont.
Prestolite Company, The (Battery Division) ........ (3) Toronto, Ont.

(3) Calgary, Alta. — Alb.
Rahn Metals & Plastics Limited .................... (2) North Bay, Ont.
Reynolds Aluminum Co. of Camada Ltd. .............. (8) Cap-de-la-Madeleine, Qué.
Star Expansion Industries Ltd. ...........c.ccucvn.. (6) Toronto, Ont.
Tonolll Company of Canada Ltd. .......... JOBEE F (CUEE ) Mississauga, Ont.
Toronto Refiners & Smelters Ltd. +..vvevevvvenaeens (1) Toronto, Ont.

ﬁote: The numbers shown after the firm name relate to the consumption table and indicate type and end
use of metal. — Nota: Les chiffres figurant apres le nom d'une firme correspondent au tableau

de consommation et ldentifient le genre et 1'utilité du métal.
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