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CONSUMPTION OF ANTIMONY AND BISMUTh, 1977 

CONSOMMATION D'ANTIMOINE ET DE BISMUTH, 1977 

TABLE 1. Consumption and Stocks of Antimony, 1976 and 1977 

TABLEAU 1. Consommation et stocks d'antlmoine, 1976 et 1977 

1976 	1977 	1976 	1977 

pounds — livres 	I kilograms — kilogrammes 

Antimony (metal or contained) used for, or in the 
production of — Antimoine (metal ou contenu) 
utilisé pour les produits suivants ou dans leur 
fabrication: 

560,820 
2. 	Babbitt — Metal 	antifriction 	................. 57,113 41,139 

	

1. 	Antimonial lead — P10mb antimonial ............659,866 

	

3 . 	Batteries — Accumulateurs 	.................... 
.. 

39,527 
5. Type metal — Alliages pour caractres d'im- 

. 76,947 

4. 	Solder 	— 	Soudure 	..............................41,812 

37,426 primerie 	....................................29,882 
6. 	Other uses — Autres usages 	................... 138,709 

Used — Total 	— Utilisé 	....................... 965,620 817,621 

Antimony held by consumers on December 31 — Anti- 
moine en main des consonunateurs au 31 décembre .. 	66.884 	61,580 

Figures not appropriate or not applicable. — N'ayant pas lieu de figurer. 

October — 1978 — Octobre 
5-3304-755 
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115 190 
142 

1 204 416 

224 664 I 
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TABLE 2. Antimony Content of Primary and Secondary Antimonial Lead, 1976 and 1977 
TABLEAU 2. Antimoine contenu dans le plomb antimonial de premire et de seconde fusion, 

1976 et 1977 

1976 	1977 	1976 	1977 

pounds - livres 	kilograms - kilogrames 

Antimony (metal or contained) used for, or in the 
production of - Antimoine (metal ou contenu) 
utilise pour lea produits suivants ou dana leur 
fabrication: 

1. 	Antimonial lead - Plomb antimonial ........... 
12,598 13,819 

3. 	Batteries - Accumulateurs 	.................... ..98 2,667 2,352,989 
34,212 

5. Type metal - Alliage pour caractres d'im- 
253,951 

2. 	Babbitt - Metal antifriction 	.................... 

5,752 

. 

312 

	

4. 	Solder - Soudure 	..............................35,509 

primerie 	....................................252,388 

	

6. 	Other uses - Autres usages 	...................... 

Used - Total - Utilise 	..................... 2.28 8,914 2,655,283 

Antimony held by consumers on December 31 - Anti- 

. 

moine en main des consommateurs au 31 ddcembre .. 495,299 291,587 

Figures not appropriate or not applicable. - N'ayant pas lieu de figurer. 

TABLE 3. Consumption and Stocks of Metallic Bismuth, 1976 and 1977 

TABLEAU 3. Consommation et stocks de bismuth métallique, 1976 et 1977 

1976 	I 	1977 	I 	1976 	I 	1977 

pounds - livres 	I kilograms - kilogrammes 

Metallic bismuth used for, or in the production 
of - Bismuth mdtallique utilisé pour lea produits 
suivants ou dana leur fabrication: 

7. 	Fusible alloys - Alliages fusibles 	............7,811 5,069 3 543 2 299 
8. 	Other uses - Autres usages 	.................... 38,719 50,082 17 562 22 716 

46,530 55,151 21 	105 25 015 Used - Total - Utilisd 	...................... 

Metallic bismuth held by consumers on December 31 - 
Bismuth métallique en main des consolrunateurs au 
31 	ddcembre 	...................................... 10,466 8,547 4 747 3 877 
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List of Reporting Consumers 

Liste des consonateurs déclarants 

Name Location 

Non Localisation de l'usine 

Benedict Proctor Mfg. 	Co. 	Ltd . 	.................... (1, 6) Trenton, Ont. 

Canada Metal 	Co. 	Ltd .............................. (1, 2, 4, 	7) Montréal, Qué. 
(1, 2, 4, 	5, 	6, 	8) Toronto, Ont. 
(1, 5, 6) Winnipeg, Man. 
(1, 2, 4) Calgary, Alta. - Aib. 
(2, 4, 5, 	6, 	7, 	8) Vancouver, B.C. - C.-B. 

Canadian Bronze Company Limited (Central Division) (2) Winnipeg, Man. 

Cape Breton Development Corporation ............... (2)  
/ 

Sydney, N.S. - N.-E. 

E.S.B. 	Canada 	Limited 	............................. (3)  Toronto, Ont. 

Federated Genco Ltd. 	(All Plants) 	................. (1, 2, 4, 	5, 	7, 	8) Scarborough, Ont. 

General Motors of Canada Ltd. 	(Battery Division) (3) Oshawa, Ont. 

ould Manufacturing of Canada Ltd. 	(Industrial 
Battery 	Division) 	............................... (3) Fort Erie, Ont. 

Lester 	Solder Co. 	of 	Canada Ltd . 	.................. (4) Brantford, Oat. 

Metals 	& Alloys 	Co. 	Limited 	....................... (2, 4, 5) Toronto, Oat. 
(2) Winnipeg, Man. 
(4, 5, 8) Vancouver, B.C. - C.-B. 

Metal 	Distributors 	Ltd ............................ ( 4 , 5) Vancouver, B.C. - C.-B. 

Phillips 	Cables 	Limited 	........................... (1) Brockville, Ont. 

Prestolite Company, The (Battery Division) 	........ (3) Druumtondville, Qué. 

(3) Toronto, Ont. 
(3) Calgary, Alta. - Alb. 

Rahn Metals & Plastics Limited 	.................... (2) North Bay, Ont. 

Reynolds Aluminum Co. 	of Canada Ltd . 	.............. (8) Cap-de-la-Madelaine, Qué. 

Star 	Expansion 	Industries Ltd . 	.................... (6) Toronto, Ont. 

Tonolli 	Canada 	Ltd . 	............................... (1, 8) Mississauga, One. 

Toronto Refiners 	& 	Smelters Ltd . 	.................. (1) Toronto, Ont. 

Varta 	Batteries 	Ltd . 	.............................. (3) Richmond, B.C. - C.-B. 
(3) Winnipeg, Man. 

Lrtt: The numbers shown after the firm name relate to the consumption table and indicate type and end 
ioe of metal. 	- Nota: 	les chiffres figurant aprs le nom d'une firme correspondent au tableau 

id 	;,nt. 	Ic 	nrc 	ct 	i'utiiit do ntol. 
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