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| TABLE 1. Production of Mineral Wool TABLEAU 1. Production d'isolants de laine minérale
| and Fibre Glass et de fibre de verre
1
1
SCG* Code Production
Code CTB* December 91 Year-to-date December 92 Year-to-date |
Décembre 91 Total Décembre 92 Total |
cumulatif cumulatif
square metres - métres carrés
Batts ~ Nattes: ‘
R40 (RSI7.0) 70314 684 592 86 808 812514 |
i R35 (RS16.1) 96 704 1071 150 86 360 1084274
| R31 (RS15.4) 286 400 3224316 220183 2792 544
R28 (RSt 4.9) 219286 2 538 961 226 031 2 605 949
R20 (RSl 3.5) 3621445 35 422 580 3011675 35995 687
. R12 (RSl 2.1) 3278 889 32 385 601 2464 484 31 166 320
Ri10 (RSl 1.7) 70 159 1395716 40 178 812 826
R8 (RSl 1.4) 571419 6 484 795 422937 5680 372
Others - Autres 36 232 597 721 164 618 2 359 669
All R Factors - Total - Tous facteurs R 6806.10.20 - 7019.39.21 8250 848 83 805 432 6723274 83 320 155
cubic metres - metres cubes
Loose wool2 - Laine en vrac2 6806.10.90 - 7019.90.29 118 296 1633 597 129 460 1431891
Other - Autres 6806.10.30 - 7019.90.21 = = S -
See footnotes at end of table 2. Voir notes a la fin du tableau 2.
Selected series available on CANSIM, matrices 40, 122. Certaines séries sont disponibles dans les matrices 40, 122 de CANSIM.
industry Division Division de I'industrie
January 1993 Janvier 1993 e
J Note of Appreciation Note de reconnaissance
i Canada owes the success of its statistical system to a long-standing Le succés du systéme statistique du Canada repose sur un partenariat bien établ
’) cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its busi- entre Statistique Canada et la population, les entreprises el les administrations
nesses and goOvernments. Accurate and timely stafistical information canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible
could not be produced without their continued cooperation and goodwill. de produire des statistiques précises et actuelles.
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TABLE 2. Factory Shipments of Mineral Wool
and Fibre Glass

TABLEAU 2. Livraisons départ usine d’isolants de laine
minérale et de fibre de verre

SCG* Code Shipments ~ Livraisons
Code CTB* December 91 Year-to-date December 92 Year-to-date
Décembre 91 Total Décembre 92 Total
cumulatif cumulatif
square metres — metres carrés
Batts — Nattes:
R40 (RSI 7.0) 47 977 696 019 62 378 786 131
R35 (RSI6.1) 61152 1007 023 86 333 1110195
R31 (RSI 5.4) 228 930 3198 270 231056 2913437
R28 (RSI 4.9) 163 814 2476 957 198 356 2 667 641
R20 (RSI 3.5) 2505726 33415 681 2 867 276 36 477 486
R12 (RSI 2.1) 2 194 561 30915719 2 590 529 32117 561
R10 (RSt 1.7) 66 643 1040 525 51 357 785 401
A8 (RSI 1.4) 398 671 6 449 942 410760 5851784
Others - Autres 33415 496 013 215026 2250 223
Ali R Factors - Total - Tous facteurs R 6806.10.20 - 7019.39.21 5 700 889 79 696 149 671307t 84 959 859
cubic metres - métres cubes
Loose wool? - Laine en vrac2 6806.10.90 - 7019.90.29 132016 1829276 137 625 1402 154

Other - Autres 6806.10.30 - 7019.90.21

' for building insulation only; does not include industrial type.

2 Includes pouring wool, blowing wool, attic wool, bulk wool or
granulated wool.

= nil or zero.

revised figures.

*  Standard Classification of Goods (SCG) Code.

-

Note:  This report reflects the experience of the respondent firms listed
on page 3 of this publication.

Commodity coverage is approximately 100%.

For turther information, contact:

Roland Joubert,
Industry Division,
Statistics Canada
Ottawa, Ontario.
K1A OT6

(613) 951-3527

Comme isolant servant a la construction seulement; sans la laine minérale
a usage industriel.

2 Inclus la laine en vrac, la laine souffiée, la laine d'épandage, ia laine
granulée et a grenier.

~  néantou zéro.

r nombres rectifiés.

-

Code Classification type des Biens (CTB).

Nota: Le présent rapport traduit I'activite des entreprises répondanies
énumeérées a la page 3 de cette publication.

Le champ d'observation englobe a peu prés tous les prodults

Pour plus de renseignements, communiquer avec:

Roland Joubert,
Division de I'industrie,
Statistique Canada
Ottawa, Ontario.

K1A 076

(613) 951-3527

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.
© Minister of Industry, Science and Technology, 1993. All rights
reserved. No part of this publication may be reproduced. stored in a
retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying. recording or otherwise without prior written
permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics
Canada. Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.
© Ministre de |'Industrie, des Sciences et de la Technologie. 1993. Tous droits
réservés, |l est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présenie
publication, sous quelque torme ou par quelque moyen que ce soit,
enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique,
photographique, ou autre, ou de I'emmagasiner dans un systéme de
recouvrement, sans l'aulorisation écrite préalable des Services de concession
des droits de licence, Division de la commercialisation, Statistique Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of
American National Standard for Information Sciences - Permanence of
Paper for Printed Library Materials, ANSI 239.48 - 1984.

e

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales dc
I"American National Standard for Information Sciences” - "Permanence of Paper ta:
Panted Library Materials”. ANSI 239.48 - 1984
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Mineral Wool Including Fibrous Glass Insulation - December 1932

Laine minérale y compris les isolants en fibre de verre - Décembre 1892

List of Reporting Firms, 1992
Liste des firmes déclarantes, 1992

Name Plant Location

Nom Localisation de f'usine

C. G. C. Inc. Weston, Ont.

Fiberglas Canada Inc. Candiac, Que.
Edmonton, Alta. -Alb.
Scarborough, Ont.

Graham Fiber Glass Limited Erin, Ont.

Manville Canada Inc. Innisfail, Alta. -Alb.

Ottawa Fibre Inc. Gloucester, Ont.

Roxul Inc. Milton, Ont.

The data contained in this publication were collected rom a mail survey
of all known manufacturers of mineral woo! and fiberglass for building
insulation purposes. The response rate for this survey in 1992 was 100.0%
for Batts and Bulk or Loose wool data and 100.0% for Granulated wool
data. The percentage of coverage and the response rate for this survey
have been used as indicators of quality of the data.

Based on the 100% coverage and high response rates for Batts (100.0%)
and Granulated wool (100.0%) the data presented in this publication
accurately reflects the trends for these commodities.

The list of reporting firms is included with the December 1992 issue of this
publication. Changes to the list of reporting companies during 1993 will
be shown in the month of the addition or deletion.

Occasionally revisions are required to the data after publication. These
revisions are reflected in the year-to-date data. Data revisions for individual
months are available on request. Normally, revisions are made for the
current and preceding years after which the data are considered final.

Inquiries about this publication should be directed to:

Roland Joubert,
Industry Division,
Statistics Canada
Ottawa, Ontario.
K1A 0T6

(613) 951-3527

Les données conlenues dans la présente publication ont éte recueillies au moyen
d'un questionnaire d’enquéte envoye atous les fabricants connus de laine minérale
et d'isolant de fibre de verre servant a la construction. Le taux de réponse en 1992
a cefte enquéte était de 100.0% pour les données pour les nattes et la laine en vrac
etde 100.0% pour les données pour la laine granulee. Le pourcentage de couverture
et le taux de réponse a cette enquéte sont utilises comme indicatif de qualité

Basé sur une couverture de 100.0% et le haut taux de réponse pour ies nanes
(100.0%) et la laine granulée (100.0%), les données présentees dans cette
publication réfietent fidelement tes tendances pour ces produits.

La liste des firmes déclarantes est incluse dans le numéro de décembre 1992 de la
présente publication. Les changements apportes a la liste des firmes declarantes
figureront dans le numéro du mois au cours duquel I'addition ou 1a suppression
aura été effectuée, en 1993,

Il faut parfois réviser les données aprés leur diffusion. Ces révisions sont reflétées
dans le total cumulatif des données. On peut obtenir sur demande les données
révisées portant sur les différents mois. Normalement, les révisions sont appornées
aux données concernant | année courante et les années précedentes. Les données
sont ensuite considérees comme definitives.

Pour plus de renseignements au sujet de cette publication s'adresser a:

Roland Joubert,
Division de I'industrie,
Statistique Canada
COttawa, Ontario.

K1A 0T6

(613) 951-3527

Years of Aas

Excellence d'excellence
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