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325, Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Usage propose 

Endroit 

Ie 

/ / 
Ie 

I~~--~~----~~ 
Remarques: 

I 
I 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de matieres organiques. 
'II gravier 0.00 'II 'II sable tres grossier 0.84 'II 

'II sable grossier 1. 29 'II 'II sable moyen 3.91 'II 

'II sable fin 4.12 .. 'II sable tres fin 4.64 'II 

'II limon 25.30 .. .. argile 59.90 .. 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

492 

I 
Date: 2000/08/01 

.L----_______ ~ _____ --...J 



I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

492 

Date: 
Date: 
Date: 

0.00 a 0.00 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

~======================================================================~ 

Drs : densite relative du solide = 2 . 70 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

Passant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

61 .17 
48.72 

I 
I 
I 
I 

m4 : poids du sol sec = 33.20 

F : facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 I 
Hydrometre # : H - 3 75 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 100.00 I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

25.8 1.00 33.0000 3.50 12.00 

25.5 2.00 32.0000 3.60 12.20 

24.8 5.00 30.0000 3.90 11 .30 

23.2 16.00 29.0000 4.50 11 .50 

22.3 30.00 28.5000 4.90 11 .50 

21.6 60.00 27.5000 5.20 11 .70 

21.5 120.00 27.0000 5.20 11 .80 

21.5 240.00 25.0000 5.20 12.10 

21.5 1440.00 21.0000 5.20 12.80 

0.01 0.0434 

0.01 0.0310 

0.01 0.0191 

0.01 0.0110 

0.01 0.0081 

0.01 0.0058 

0 .. 01 0.0041 

0.01 0.0030 

0.01 0.0012 

81 .81 

78.76 

72.38 

67.94 

65.45 

61 .84 

60.46 

54.91 

43.82 

======41 
81 .81 

78.76 

72.38 

67.94 

65.45 

61.84 

60.46 

54.91 

43.82 

I 
I 
I 
I 
I 

~~====~========~====~~====~====~========~====~i 
T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passimt corrige 
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Ben.ntilion Talili. 

COURSES GRANULOMETRIQUES 
492 R20-GE0315 

Technisol inc. 
N,D dO •• lar eJl'"anca 
EN81122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Bane. 

Municipalite. Com!€! 

Lieu d' eehantillonage 

Remarques: 

Preleve par 

Le client 
Soumis par 

Les r~sultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de matieres organiques. 
'" gravier 0.07 '" '" sable tres grossier 0.92 '" 
'" sable grossier 1.23 '" '" sable moyen 3.76 '" 
'" 

sable fin 3.97 '" '" sable tres fin 7.95 '" 
'" limon 25.20 '" '" argile 56.90 '" 

Ie 

/ / 
Ie 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/06/04 

I 
I 
I 

242204 I Numero du contrat 

Numero de eommande 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

i 
I 
I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Echantillon no. 
Profondeur (m) 

492-2 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 . 70 

. Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

poids du sol sec = 34.10 

Passant 5 urn: 59.55 
Passant 2 urn: 45 . 1 7 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

% passant Ie 2 mm = 99.90 

1.00 32.0000 

2.00 32.0000 

5.00 30.0000 

15.00 30.0000 

32.00 29 .. 0000 

60.00 28.0000 

120.00 26.5000 

240.00 24.5000 

1394.00 20.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 

4.40 

4.40 

4.60 

4.90 

5.10 

. 5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

12.20 0.01 0.0449 

12.20 0.01 0.0318 

11 .30 0.01 0.0195 

11 .30 0.01 0.0113 

11 .50 0.01 0.0079 

11 .60 0.01 0.0058 

11. 90 0.01 0.0042 

12.20 0.01 0.0030 

12.90 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass. : % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

74.52 

74.52 

68.58 

67.77 

64.53 

61.56 

57.51 

52.11 

39.96 

·74.45 

74.45 

68.51 

67.70 

64.47 

61 .50 

57.45 

52.06 

39.92 

L..---__________ -----' I 
Hi Profondeur effective 
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Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 
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Rang-Lot-P .K. Projet 

EN81122 111 

U sage propose Nurnero d'echantillon 

493 

Endroit Reference 

242205 

IVlIJ1IICI(l'allU:, Cornie Ie Nurnero du contrat 

/ / 

d' echantillonage Ie Nurnero de cornrnande 

sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de matieres organiques. 
'II gravier 0.16 'II 'II sable tres grossier 0.89 'II 

sable grossier 1.47 'II 'II sable moyen 6.04 'II 

fin 7.00 'II 'II sable tres fin 3.54 'II 

limon 26.90 'II 'II argile 54.00 'II 

Prepare par; Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
Silns l' ilutorisation ecri te du laboratoire. Approuve par; Denis Jobin 

Date; 2000/07/31 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

493 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

Passant 5 um: 56.17 
Passant 2 um: 4 1 . 66 

m4 poids du sol sec = 36.52 

F : facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.80 

23.9 1.00 36.0000 4.30 11 .50 0.01 0.0435 79.92 

23.2 2.00 34.0000 4.50 11 .90 0.01 0.0315 74.37 

23.3 5.00 32.0000. 4.50 11.00 0.01 0.0192 69.33 

22.3 15.00 30.0000 4.90 11 .30 0.01 0.0113 63.28 

22.0 30.00 28.5000 5.00 11 .50 0.01 0.0081 59.25 

21.6 60.00 28.0000 5.20 11. 60 0.01 0.0058 57.48 

21.6 120.00 27.0000 5.20 11.80 0.01 0.0041 54.96 

21.5 242.00 24.0000 5.20 12.30 0.01 0.0030 47.40 

21.6 1440.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0012 37.31 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

I 

79.76 

74.22 

69.19 

63.15 

59.13 

57.37 I 
54.85 

47.30 

I 
37.24 

',I 

II 
11 
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I!ch.n~llion T •• 'e 

GRANULOMETRIQUES 493 R20-GE0315 
TeChnisol inc . COURSES 

No do.aS.,. e_1oence 

EN81122 111 

• I ~ • • • E • • !! 
., ID E , , , E E I E I ., E I I • 0- ~ II ~ "! "! ~ 

, ., • .. II 0- 0 ., 0 .. 0 , .. .. ~ Ii ai : II Pi 
., 0 ~ 0 ~ ~ 0 ID" 0 II 0 

:100 100 " . OJ ., . " .. ., .. .. ., . ., OJ 

/' 
90 /' 90 

..,/ 

80 I- 80 

/ 

/' 

70 L 70 

L 
L 

60 60 
I-
Z 
« f' 
III 

I-III 
50 z « 50 I « Q. II III 

~ III 
« /' Q. 

40 / 40 
~ 

/' 

30 30 

20 20 

10 10 

0 0 
(; .. ., . ., ., ... DIG'" .. ., • ., UJ .... QJCJI .. .. PI • ., III .... at (10 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~2 0 0 ~ 0 o 0000 

0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 • .; .; .. ., II 11 ,.. CD CJI~ 
0 0 0 0 0 o 000 • .. -0 0 0 o 000 ... .. PI • II ., .... CDGt 

DIAMETRE DES PARTICULES (mm) 

I ARSUI.I I IJI.T I rAil!.!: 
I I Sl!:!AYII:R I I "IN _ MQvgH !;!RQI 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echanlillon 

Bane, Carriere 

Municipalire, CornIe 

Lieu d' echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de matieres organiques. 
, gravier 0.92 , 
% sable grossier 3.90 , 
, sable fin 17.61 , 
, limon 20.40 , 

de 

, , , , 

l'echantillon fourni par le client. 

sable tres grossier 2.40 , 
sable moyen 15.12 , 
sable tres fin 11.25 , 
argile 2S.40 , 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0S/03 

I 
I 

ENS1122 111 

Nurnero d'echantillon 

494 

Reference 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 



Projet no. EN81122 111 

. Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

1::' ______ _ 

,L·UI.C15'" uu. 

Echantillon no. 
Profondeur (m) 

494 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

: facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

: poids du sol sec = 43.22 

Passant 5 um: 30 . 1 4 
Passant 2 um: 20.63 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 25.0000 

2.00 23.0000 

5.00 23.0000 

15.00 20.0000 

30.00 20.0000 

60.00 20.0000 

120.00 19.0000 

240.00 17.0000 

1440.00 13.5000 

Temperature en Cclsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.10 

4.20 

4.30 

4.40 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

13.30 0.01 0.0466 

13.70 0.01 0.0335 

12.40 0.01 0.0203 

12.90 0.01 0.0122 

12.90 0.01 0.0086 

12.90 0.01 0.0061 

13.10 0.01 0.0043 

13.40 0.01 0.0031 

14.00 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

44.31 

39.84 

39.62 

31.95 

31.95 

31.74 

29.61 

25.35 

17.89 

43.91 

39.48 

39.27 

31.67 

31.67 

31.45 

29.34 

25.12 

17.73 
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Rue de I'Espinay 
(Quebec), GIL 212 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

lVllJnI<.:IPIiUlLt:, Comte 

d' echantillonage 

Rang-Lot-P.K. 

Usage propose 

Endroit 

Preleve par 

resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 

limon 

de matieres organiques. 
0.1e' 2.40 , % sable tres grassier 
4.1a % 

15_22 % 
15.90 , 

% 
% , 

sable 
sable 
argile 

moyen 
tres fin 

14.79 % 
10.33 , 
37_00 , 

Ie 

i i 
Ie 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation eeri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/oe/03 

Projet 

ENe1122 111 

Numero d'echantillon 

495 

Reference 

242207 
Numero du contrat 

Numero de commande 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 I 
Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 
;=::===~~~~~~~~~ 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 495 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 36.14 

Date: 
Date: 
Date: 

a 

m4 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

Passant 5 urn: 37.85 
Passant 2 urn: 23.03 

I 
'I 
;'1' " 

I 
I 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.70 I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-. 

23.5 1.00 23.0000 4.40 13.70 

23.2 2.00 23.0000 4.50 13.70 

23.0 5.00 22.0000 4.60 12.60 

22.3 15.00 22.0000 4.90 12.60 

22.1 30.00 21.0000 5.00 12.80 

21.8 60.00 20.0000 5.10 12.90 

21.8 120.00 20.0000 5.10 12.90 

21.9 240.00 18.5000 5.10 13.20 

21.6 1440.00 11.5000 5.20 14.30 

0.01 0.0477 

0.01 0.0338 

0.01 0.0206 

0.01 0.0120 

0.01 0.0086 

0.01 0.0061 

0.01 0.0043 

0.01 0.0031 

0.01 0.0013 

47.39 

47.13 

44.33 

43.56 

40.76 

37.96 

37.96 

34.14 

16.05 

47.24 

46.99 

44.20 

43.43 

40.64 

37.85 

37.85 

34.03 

16.00 

I 
'I 
,I 

I 
I 
I 
I 

:===,,======,====~~==============,====~=====:;,I 
T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
T min Temps en minute D (mm): Diametre des particules I' 
Ri lecture de I'hydrometre % pass.: % passant , 
C Correction composee % pass. rect.:% passant corrige 

L-H_i ______ P_r_o_f_on_d_e_u_r_e_ff_e_c_ti_ve ______________________________________________________ ~--------------~'II 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Banc, Carriere 

Usage propose 

Endroit 

I 
I 

EN81122 111 

I Numero d'echantillon 

496 

Reference 

hM~~~~(C~o;m~t~e--------------------------iPPrrieJ.le~v~e~p~a;r----------------------II;e--------~~~~~~~----------------------_l·1I 
Le client 

Lieu d'echantillonage Soumis par 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni 
% gravier 0.42 % % sable tres grossier 
% sable grossier 3.48 % % sable' moyen 
% sable fin 13.74 % % sable tres fin 
% limon 11.90 % % argile 

par le client. 
2.17 % 

11.96 % 
8.93 % 

4;.40 'Ii 

/ / 
Ie 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

! 
I 
,I 

Date: 2000/08/03 
L--___ ~~ _____ __.J'I 



Projet no. EN81122 111 

Analyse par: 
Calcule par : 

. Verifie par 

n _____ ..:..._ 
I"UI"i1I;C: IIU. 

Echantillon no. 
Profondeur (m) 

496 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 35.40 

Passant 5 um : 49.48 
Passant 2 um: 40.46 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 26.0000 

2.00 25.0000 

5.00 25.0000 

15.00 25.0000 

30.00 25.0000 

60.00 25.0000 

120.00 23.5000 

240.00 23.0000 

1407.00 19.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.60 

4.30 

4.40 

4.50 

4.80 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

13.20 0.01 0.0467 

13.30 0.01 0.0332 

12.10 0.01 0.0201 

12.10 0.01 0.0117 

12.10 0.01 0.0083 

12.10 0.01 0.0059 

12.40 0.01 0.0042 

12.40 0.01 0.0030 

13.10 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

56.44 

53.58 

53.32 

52.54 

52.02 

51.76 

47.86 

46.56 

36.15 

56.21 

53.36 

53.10 

52.33 

51 . B 1 

51 .55 

47.66 

46.37 

36.01 



I!e".n~'llon T •• le 

COURSES GRANULOMETRIQUES 
496 R20-GE0315 

Technisol inc. 
No ao •• ,.,.. e_lo.ne. 
ENBl122 111 
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Quebec (Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax: (418) 648-9288 

Rang-Lot-P.K. Projet 

EN81122 111 

Usage propose Nurnero d'echantiIIon 

497 

Endroit' Reference 

242209 
lV"JmClplallL~, Cornte Ie Nurnero du contrat 

/ / 

d' echantillonage Ie Nurnero de comrnande 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
gravier 0.18 .. .. sable tres grossier 1.06 .. 
liable grossier 1. 75 .. .. sable moyen 5.44 .. 
liable fin 5.63 .. .. sable tres fin 5.04 .. 
limon 19.90 .. .. argile 61.00 .. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 



Technisol inc. I 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 
~T~el~.:~(4~1~8)~6~4~7-~1~40~2~F~a;x:~(4~1~8)~6~4~8-~9~28~8~§ill§ill§ill§ill§ill§ill§ill§ill§illgggggggggggggggggggggggggggggg§illg§g§g§g§§ill§ill§ill§ill§illgggg~1I 
Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

497 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 37.08 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

Pass ant 5 urn: 62.65 
Pass ant 2 urn: 50.89 

I 
I 
I 
I 
I 

==11 
22.0 

22.0 

21.8 

21.6 

21.5 

21.4 

21.3 

21.4 

21.4 

Tl!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 36.0000 

2.00 36.0000 

5.00 36.0000 

15.00 32.5000 

30.00 32.0000 

60.00 31.0000 

120.00 30.0000 

240.00 28.5000 

. 1440.00 23.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 

5.00 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.30 

5.30 

5.30 

5.30 

11. 50 0.01 0.0445 

11 .50 0.01 0.0315 

10.30 0.01 0.0189 

10.90 0.01 0.0112 

11 .00 0.01 0.0080 

11 .10 0.01 0.0057 

11 .30 0.01 0.0041 

11 .50 0.01 0.0029 

12.40 0.01 0.0012 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % pass ant corrige 

76.97 76.82 

76.97 76.82 

76.72 76.57 

67.79 67.65 

66.54 66.41 

63.81 63.69 

61.33 61 .21 

57.61 57.49 

45.19 45.10 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L---__________ -----.l Profondeur effective I"~ 



- - - - - - - .' - - - - - .. - - - -
I!cn.n~Jl10n TaIlU. 

GRANULOMETRIQUES 
497 R20-C3E0315 

Technisol inc . COURSES 
No Cla •• lar eX1Qance 

EN81122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Caniere 

Municipalite, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 

Usage propose 

Endroit 

Preleve par 

Le client 

Soumis par 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
% gravier 0.63 % % sable tres grossier 
% sable grossier 2.41 % % sable moyen 
% sable fin 9.06 % % sable tres fin 
% limon 18.80 % % argile 

par le client. 

1.38 % 
8.40 % 
5.02 % 

54.30 'II 

Ie 

/ / 
Ie 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier; 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire~ 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

498 

Reference 



325, Rue de J'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

Fm·aIJp. no. --- --0- -_¥ 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

498 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

: facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

: poids du sol sec = 33.22 

Passant 5 urn: 55.92 
Passant 2 urn: 46.92 

: facteur de correction de J'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 30.0000 

2.00 30.0000 

5.00 29.0000 

15.00 27.0000 

30.00 27.0000 

60.00 26.0000 

123.00 25.0000 

240.00 24.5000 

1399.00 20.5000 

Temperafure en Celsius 
Temps en minute 
lecture de J'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.40 

4.20 

4.20 

4.40 

4.80 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

12.50 0.01 0.0453 

12.50 0.01 0.0320 

11 .50 0.01 0.0195 

11 .80 0.01 0.0116 

11. 80 0.01 0.0082 

11 .90 0.01 0.0059 

12.10 0.01 0.0041 

12.20 0.01 0.0030 

12.80 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

71 .51 

71 .51 

68.18 

61 .53 

60.97 

57.65 

54.88 

53.49 

42.40 

71 .08 

71.08 

67.77 

61 .16 

60.61 

57.30 

54.55 

53.17 

42.15 



Ec".ntillon T •• le 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 498 A20-GE0315 
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Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax: (41 8) 648-9288 

EN81122 111 
Numero d'echantillon 

499 
Reference 

242211 
Ie Numero du contrat 

/ / 

Lieu d' echantillonage Ie 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Pr~sence de matieres organiques. 
% gravier 0.19 % % sable tres grossier 2.21 % 

liable grossier 3.68 % % sable moyen 14.07 % 

liable fin 15.04 % % sable tres fin 10.71 % 

limon 13.30 % % argile 40.80 % 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Numero de commande 

I 
Date: 2000/08/01 

L---____ ----L----'-____ ------.J 



Analyse par: Date: 
Calcule par : Date: 
Verifie par Date: 

Forage no. 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

I 

I 
Echantillon no. 499 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

~==================================~ 

Drs densite relative du solide = 2 . 70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 33.14 

F : facteur de correction de I' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H-375 

Passant5um: 41.89 
Passant 2 urn: 31. 61 I 

I 
Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.80 

~~~~~~~~~~~~I 

25.3 1.00 21.0000 3.70 14.00 

25.2 2.00 20.5000 3.70 14.10 

24.7 5.00 20.5000 3.90 12.80 

23.4 15.00 20.5000 4.50 12.80 

22.3 30.00 20.5000 4.90 12.80 

21.8 62.00 20.5000 5.10 12.80 

21.8 120.00 20.0000 5.10 12.90 

21.6 240.00 19.0000 5.20 13.10 

21.6 1435.00 15.0000 5.20 13.70 

0.01 0.0471 

0.01 0.0335 

0.01 0.0203 

0.01 0.0119 

0.01 0.0085 

0.01 0.0060 

0.01 0.0043 

0.01 0.0031 

0.01 0.0013 

48.06 

46.67 

46.12 

44.45 

43.34 

42.78 

41.40 

38.34 

27.23 

47.97 

46.58 

46.03 

44.36 

43.25 

42.70 

41.31 

38.26 

27.17 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~~==~====~~==~==~==~==~==~I 
Tllc 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profonde~r effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

I 
I 



- - - - - - -.- - - - - - - - - - - -
eChant.lllan Tali'll. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 499 R20-GE0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, CornIe 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont 'representatifs .. gravier 0.31 .. .. sable grossier 1.01 .. ,. sable fin 2.76 .. .. limon 21.40 .. 

Preleve par Ie 

Le client / / 
Soumis par Ie 

de l'echantillon fourni par Ie client. .. sable tres grossier 0.59 .. .. sable moyen 2.B3 .. .. sable tres fin 2.70 .. .. argile 6B.40 ,. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0B/04 

I 
I 

ENB1122 111 

I Numero d'echantillon 

500 
Reference 

242212 I Numero du contrat 

Numero de cornman de 

I 
I 

I 



I 

I 

Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Date: / . / 
Date: / / 
Date: / / 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

500 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 . 70 

: facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

: poids du sol sec = 35.32 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # :H-375 

: % passant Ie 2 mm = 99 • 70 

1.00 38.0000 4.30 11. 20 

2.00 36.0000 4.30 11. 50 

5.00 35.0000 4.50 10.50 

15.00 34.0000 4.90 10.60 

30.00 34.0000 5.10 10.60 

60.00 33.0000 5.20 10.80 

120.00 31.5000 5.20 11 .00 

240.00 29.0000 5.20 11. 50 

21.6 1394.00 24.0000 5.20 12.30 

T!!c Temperature en Celsius K 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

: Constante 

Rapport no. 

Passant 5 urn: 70.81 
Passant 2 urn: 54.92 

0.0430 87.85 

0.0308 82.63 

0.0187 79.51 

0.0110 75.86 

0.0078 75.33 

0.0056 72.47 

0.0040 68.56 

0.0029 62.04 

0.0012 49.01 

Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % pass ant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

87.58 

82.39 

79.27 

75.63 

75.11 

72.25 

68.35 

61 .85 

48.86 



ecnen~lllon T •• ". 

Techn1so1 1nc COURSES GRANULOMETRIQUES 500 A20-GE0315 
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echnisol inc. 
325. Rue de l'Espinay 

(Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 

ENB1122 111 

Numero d'echantillon 

501 

Reference 

242213 
Ie Numero du contra! 

/ / 
Ie Numero de commande 

, gravier 0.40 , , sable tres grossier 1.47 , 

I ' sable grossier 2.33' , sable moyen 8.51 , 
, sable fin 9.15 , , sable tres fin 3.74 , 

I 
, limon 19.30 , , argile 55.10 , 
Presence de coquillages et matie'res organiques. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

I 
Date: 200010B/10 

l...---____ ----..l..... _____ -------.-l 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

~T=e=I.:=(4=1=8)=6=4=7=-1=40=2=F=a=x=:(4=1=8)=6=4=8=-9=28=8~~~~~~==================================~~~~====================~ II 
Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: Date: 
Calcule par : 
Verifle par 

Date: 
Date: 

Forage no. 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

I 
Echantillon no. 501 

~p=r=of=o=n=d=e=u=r=(m==)=======o=.=o=o===a=======o==.o=o==========================================================~II 
Drs densite relative du solide = 2 • 70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 38.54 

F facteur de correction de l' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H-375 

Passant 5 urn: 57.60 
Passant 2 um: 46.72 I 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99 • 60 

~~~~~~~~~~~~I 

25.8 

25.5 

24.9 

23.3 

22.2 

21.8 

21.6 

21.6 

21.5 

Tl!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 34.5000 

2.00 34.5000 

5.00 33.0000 

15.00 30.5000 

30.00 30.0000 

60.00 30.0000 

120.00 28.5000 

240.00 27.0000 

1440.00 23.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

3.50 

3.60 

3.80 

4.50 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

11. 80 0.01 0.0430 

11 .80 0.01 0.0305 

10.80 0.01 0.0186 

11. 20 0.01 0.0112 

11. 30 0.01 0.0080 

11 .30 0.01 0.0057 

11. 50 0.01 0.0041 

11 .80 0.01 0.0029 

12.40 0.01 0.0012 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

74.06 

73.82 

69.76 

62.11 

59.72 

59.48 

55.66 

52.08 

42.52 

73.76 

73.52 

69.48 

61.86 

59.48 

59.25 

55.44 

51.87 

42.35 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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ecnantll10n T._l. 
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Technisol inc. 
325. Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GiL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

EN81122 111 
Numero d'echantillon I 501-2 
Reference 

~~~u-n~ic~ip-a~l~ire~',-C=-o-m-te~'--------------------------~=-~~--------------------------~Ie--------~~~~~------------------------------~II 

Lieu d' echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
% gravier 0.35 % % sable tres grossier 
% sable grossier 2.41 % % sable moyen 
% sable fin 9.32 % % sable tres fin 
% limon 18.20 % % argile 

par le client. 

1.47 % 

8.57 % 

3.78 '" 
55.90 % 

II 
Ie 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

I 
I 
I 
I 



Quebec (Quebec). GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

501-2 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 . 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

facteur de correction de densite relative = 0.99 

poids du sol sec = 33.02 

Passant 5 urn: 57.96 
Passant 2 urn: 45 . 37 

I Hi 

facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 99.70 

1.00 29.5000 

2.00 29.0000 

5.00 28.0000 

15.00 28.0000 

30.00 27.5000 

60.00 26.5000 

120.00 25.5000 

240.00 23.5000 

1438.00 20.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

3.10 

3.60 

3.80 

4.60 

4.90 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

12.60 0.01 0.0440 

12.70 0.01 0.0317 

11. 60 0.01 0.0192 

11 .60 0.01 0.0114 

11 .70 0.01 0.0082 

11. 90 0.01 0.0058 

12.00 0.01 0.0042 

12.40 0.01 0.0030 

12.90 0.01 0.0012 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

73.61 

70.82 

67.48 

65.25 

63.02 

59.67 

56.60 

51 .03 

41 .27 

73.39 

70.61 

67.27 

65.05 

62.83 

59.49 

56.43 

50.87 

41 .14 
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Technl.sol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 501-2 R20-GE0315 
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(Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

502 

Reference 

242214 
Ie Numero du contrat 

/ / 
d' echantillonage Ie 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages et matieres organiques • .. gravier 0.40 .. .. sable tres grossier 1.35 .. 

sable grossier 2.37 .. .. sable moyen 8.48 .. 
sable fin 9.21 .. .. sable tres fin 6.29 .. 
limon 15.00 .. .. argile 56.90 .. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

Numero de commande 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

~T=el=.:=(4=1~8)~6~47~-~14~O~2=F=ax=:(=4=18=)=64=8=-9=28=8~~~~~ee~~~~======~~~~~~~~==~~======~eeee~~~ee~~11 
Description du sol : Projet no. EN811 22 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
CaIcule par : 
Verifle par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

EchantiIIon no. 502 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

~================================~ 

Drs : densite relative. du solide = 2 • 70 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

Pass ant 5 um: 58.39 
Pass ant 2 urn: 47.22 

m4 : poids du sol sec = 33.14 

F :facteur de correction de l'echeIIe de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.60 

25.9 1.00 28.0000 3.40 12.90 0.01 0.0449 68.34 

25.6 2.00 27.5000 3.60 12.90 0.01 0.0319 66.40 

24.9 5.00 27.0000 3.80 11 .80 0.01 0.0194 64.45 

23.7 15.00 27.0000 4.30 11. 80 0.01 0.0114 63.07 

22.5 30.00 26.5000 4.80 11. 90 0.01 0.0082 60.29 

21.9 60.00 26.5000 5.10 11 .90 0.01 0.0058 59.45 

21.6 120.00 26.0000 5.20 11 .90 0.01 0.0042 57.79 

21.5 240.00 24.0000 5.20 12.30 0.01 0.0030 52.23 

21.4 1460.00 21.0000 5.30 12.80 0.01 0.0012 43.62 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

I 
I 

68.07 

I 
66.13 

64.20 I 
62.81 I 
60.05 I 
59.22 I 
57.55 

I 
52.02 

I 
43.44 

I 
I 
I 
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e:cneneillon T ..... 

Technisol COURSES GRANULOMETRIQUES 502 R20-GE0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL·2J2 

TeL:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont 
'" gravier 
'" sable grossier 
'" sable fin 
'" limon 

representatifs 
0.36 '" 8.43 '" 24.65 '" 8.00 '" 

de 

'" '" '" '" 

Ie 

/ / 
Ie 

l'echantillon fourni par le client. 
sable tres grossier 4.98 '" sable moyen 32.45 '" sable tres fin 9.23 

'" argiie· 11.90 '" 
Prepare par: Sylvie Hamel 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 

I 
I 

EN81122 111 

I Nurnero d'echantillon 

503 
Reference 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
i 
I 
I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec>. GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

503 
0.00 a 0.00 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

densite relative du soli de = 2 • 70 Passant 5 urn: 1 2 . 1 8 

facteur de correction de densite relative = . 0.99 

poids du sol sec = 38.50 

Passant 2 urn : 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 11 .0000 

2.00 . 11 .0000 

5.00 11 .0000 

15.00 11 .0000 

30.00 11 .0000 

60.00 10.5000 

120.00 10.0000 

240.00 10.0000 

1440.00 8.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
.Profondeur effective 

99.60 

4.00 

4.10 

4.30 

4.70 

4.80 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

15.60 0.01 0.0503 

15.60 0.01 0.0356 

14.40 0.01 0.0218 

14.40 0.01 0.0127 

14.40 0.01 0.0090 

14.50 0.01 0.0064 

14.60 0.01 0.0046 

14.60 0.01 0.0032 

14.80 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % pass ant corrige 

16.74 

16.50 

16.02 

15.07 

14.83 

13.15 

11 .96 

11.96 

7.89 

9.29 

16.67 

16.43 

15.96 

15.01 

14.77 

13.10 

11. 91 

11. 91 

7.86 



ecnenClll0n Te_'e 

GRANULOMETRIQUES 503 R20-C3E0315 
Technisol inc . COURSES 
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echnisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 

(Quebec), GIL 212 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
ence de coquillages et matieres organiques. 

0.82 ,.. ,.. sable tres grossier 1.44 ,.. 
2.40 ,.. ,.. sable moyen 14.27 ,.. 

25.68 ,.. ,.. sable tres fin 22.39 ,.. 
limon 26.10 ,.. ,.. argile 6.90 ,.. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

504 

Reference 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 
~T~e~I.~:(4~1~8)~6~4~7~-1~40~2~F~a~X~:(4~1~8)~6~4~8~-9~28~8~§@§@§@§@§@§@§@§@§@§@;g;g;ggggggggggggggggggg§@§@§@§@§@§@gg§@gg§@§@§@§@;g~ II 
Description du sol : Projet no. EN811 22 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

Echantillon no. 504 I 
Profondeur (rn) 0.00 a 0.00 

~============~==================~ 

Drs densite relative du solide = 2.70 

a facte\ir de correction de densite relative = 0 • 99 

rn4 poids du sol sec = 34.80 

F facteur de correction de I' echelle de densite = 0.93 

Hydrornetre # : H - 3 7 5 

Passant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

7.85 
3.51 I 

I 
Tarnis 2mm % passant Ie 2 mm = 99 . 20 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.7 

23.6 

23.1 

22.4 

22.0 

21.7 

21.7 

21.8 

21.7 

Tl!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 15.0000 

2.00 14.0000 

5.00 13.0000 

15.00 11.0000 

30.00 10.5000 

60.00 9.0000 

120.00 8.0000 

244.00 . 7.5000 

1419.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
-Correction composee 
Profondeur effective 

4.30 

4.40 

4;60 

4.90 

5.00 

5.20 

5.20 

5.10 

5.20 

15.00 0.01 0.0498 

15.20 0.01 0.0355 

14.10 0.01 0.0217 

14.40 0.01 0.0128 

14.50 0.01 0.0091 

14.70 0.01 0.0065 

14.90 0.01 0.0046 

15.00 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass. : % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

I 
28.31 28.08 

I 
25.40 25.19 

22.22 22.05 I 
16.14 16.01 I 
14.55 14.43 I 
10.05 9.97 I 

7.41 7.35 

I 
6.35 6.30 

I 
2.12 2.10 

I 
I 



- - - - - - -. - - - - - - - - - - - -
Ecn.n~lllon T •• l. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 504 R20-GE0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 2J2 

TeI.:(418) 6470 1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane. Carriere 

Municipalite. Comre 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 

Endroit 

Preleve par 

Le client 

Soumis par 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de matieres organiques. 
.. gravier 0.23 .. .. sable tres grossier 0.95 .. .. sable grossier 1.30 .. .. sable moyen 2.73 .. .. sable fin 5.79 .. .. sable tres fin 14.90 .. .. limon 36.30 .. .. argile 37.80 .. 

Ie 

/ / 
Ie 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 

I 
I 

111 

d'echantillon I 505 

Reference 

242217 I Numero du contrat 

Numero de commande 

I 
I 

I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(4I8) 647-1402 Fax:(4I8) 648-9288 

Projet no. 
Rapport no. 

EN81122 111 

Pnr",CJP no. - -- -e- --_. 

Echantillon no. 
Profondeur (m) 

505 

Date: / / 
Date: / / 
Date: I / 

0.00 a 0.00 

densite relative du soli de = 2 • 70 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

poids du sol sec = 35.08 

Passant 5 urn: 38.77 
Passant 2 urn: 26 . 3 1 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 28.0000 

2.00 25.0000 

5.00 24.5000 

15.00 23.0000 

30.00 21.0000 

66.00 20.0000 

120.00 20.0000 

240.00 18.0000 

1402.00 13.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.80 

4.20 

4.30 

4.50 

4.80 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

12.90 0.01 0.0459 

13.30 0.01 0.0330 

12.20 0.01 0.0201 

12.40 0.01 0.0119 

12.80 0.01 0.0086 

12.90 0.01 0.0058 

12.90 0.01 0.0043 

13.30 0.01 0.0031 

14.00 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

62.46 

54.33 

52.49 

47.77 

41.99 

38.84 

38.84 

33.59 

21.78 

62.34 

54.22 

52.39 

47.67 

41 .91 

38.77 

38.77 

33.53 

21.74 
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GRANULOMETRIQUES 505 R20-GE0315 
Technisol inc . COURSES 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

ENS1122 111 

Numero d'echantillon 

506 
Reference 

24221S 
Ie Numero du contrat 

/ / 

d' echantillonage Ie Numero de commande 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
% gravier 1.16 % % sable tres grossier 4.01 % 

sable grossier 6.S6 % % sable moyen 23.S5 % 
sable fin 26.29 % % sable tres fin 13.53 % 

limon 13.30 % % argile 11.00 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0S/oS 



T!!c 
·Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 

. Correction composee 
Profondeur effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ech.n~111on T._,. 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
% gravier 0.44 % 
% sable grassier 1.60 % 
% sable fin 15.39 % 
% limon 38.50 % 

Usage propose 

Endroit 

de l'echantillon fourni 

% sable tres grassier 
% sable moyen 
% sable tres fin 
% argile 

Ie 

/ / 
Ie 

par le client.· 

1.04 % 

8.82 % 

8.81 % 

25.40 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entiert 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

I 
I 

EN81122 111 

Nurnero d'echantillon I 507 

Reference 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 

325, Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 
Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

J4'1\ .... !:In,o "1'\ ----e- .. -. 
Echantillon no. 507 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 . 70 

facteur de correction de densite relative = 0.99 

poids du sol sec = 36.08 

Pass ant 5 urn: 26.56 
Passant 2 urn : 1 8 . 07 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 99.60 

1.00 29.0000 4.00 12.70 0.01 0.0453 63.80 

2.00 28.0000 4.00 12.90 0.01 0.0323 61.24 

5.00 24.0000 4.30 12.30 0.01 0.0202 50.27 

15.00 20.0000 4.80 12.90 0.01 0.0121 38.79 

30.00 19.0000 5.10 13.10 0.01 0.0087 35.47 

60.00 16.0000 5.20 13.60 0.01 0.0063 27.56 

120.00 15.5000 5.20 13.70 0.01 0.0045 26.28 

245.00 14.5000 5.20 13.80 0.01 0.0031 23.73 

1402.00 11 .0000 5.20 14.40 0.01 0.0013 14.80 

Tllc Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

63.54 

61.00 

50.07 

38.63 

35.33 

27.45 

26.18 

23.64 

14.74 
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Cornie Ie 

/ / 
d' echantillonage Ie 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
gravier 1.68 '" '" sable tres grossier .. 4.37 '" 
sable grossier 7.64 '" '" 

sable moyen 30.28 '" sable fin 32.15 '" '" 
sable tres fin 9.48 '" limon 4.00 '" '" 
argile 10.40 

'" 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 

EN81122 111 

Nurnero d'echantillon 

508 

Reference 

242220 
Nurnero du contrat 

Nurnero de cornrnande 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no.' 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

508 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

Passant 5 urn : 1 0 . 44 
Passant 2 urn : 7.53 

m4 poids du sol sec = 34.68 

F : factetir de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 98.30 

24.5 1.00 9.5000 4.00 15.90 0.01 0.0507 14.60 

24.5 2.00 9.5000 4.00 15.90 0.01 0.0359 14.60 

23.8 5.00 9.0000 4.30 14.70 0.01 0.0220 12.48 

23.0 15.00 9.0000 4.60 14.70 0.01 0.0128 11 .68 

22.3 30.00 9.0000 4.90 14.70 0.01 0.0091 10.88 

22.1 60.00 9.0000 5.00 14.70 0.01 0.0065 10.62 

22.1 120.00 9.0000 5.00 14.70 0.01 0.0046 10.62 

22.1 240.00 9.0000 5.00 14.70 0.01 0.0032 10.62 

21.5 1430.00 7.5000 5.20 15.00 0.01 0.0014 6.11 

Tl!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % pass ant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

14.35 

14.35 

12.26 

11 .48 

10.70 

10.44 

10.44 

10.44 

6.00 

I' 
I 
I 
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Technisol inc . COURSES GRANULOMETRIQUES 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Enviro1ab 

Echantillon 
EN81122 111 

Usage propose Nurnero d'echantillon 

509 

Banc. Carriere Endroit Reference 

~~----~----~~~----~·I' Municipalite. Cornte Ie 

I I 
Lieu d'echantillonage Ie 

Rernarques: 
'II gravier 1.33 'II 'II sable tres grossier 6.02 'II 
'II sable grossier 11.07 'II 'II sable moyen 29.25 'II 
'II sable fin 32.00 'II 'II sable tres fin 12.73 'II 

'II limon 5.70 'II .. argile 1.90 'II 
Presence de coquillages. 

I Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecrite du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Date: 2000/08/08 

~--------~------------I 



Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

509 
0.00 a 0.00 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

densite relative du solide = 2.70 Pass ant 5 um : 

facteur de correCtion de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 37.74 

Passant 2 um : 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 7.5000 

2.00 7.0000 

5.00 7.0000 

15.00 6.5000 

30.00 6.0000 

60.00 6.0000 

120.00 6.0000 

245.00 6.0000 

1414.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.70 

4.60 

4.70 

4.80 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

16.20 0.01 0.0522 

16.30 0.01 0.0370 

15.10 0.01 0.0226 

15.10 0.01 0.0131 

15.20 0.01 0.0094 

15.20 0.01 0.0066 

15.20 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

7.07 

5.61 

5.37 

3.66 

2.20 

1. 95 

1.95 

1 .95 

0.73 

1.93 
1.12 

6.98 

5.54 

5.30 

3.61 

2.17 

1.93 

1.93 

1.93 

0.72 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Lieu d'echantillonage 

,1~1---"------"-----'----L--_--LL-------1 
Remarques: 

I 

L~s resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de matieres organiques. 
\ gravier 1.28 \ \ sable'tres grossier 1. 71 \ 
\ sable grossier 2.55 \ .. sable moyen 11.05 \ 

\ sable fin 21.93 \ .. sable tres fin 23.08 .. 
\ limon 34.50 \ .. argile 3.90 \ 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

510 

Reference 

,1I,L-________________________________________________________ L-D_a_te __ :_2_0_0_0_/0_8_1_0_4 ____________________________________________ ~ 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GlL2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

510 
0.00 a 0.00 

densite relative du soli de = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 um : Drs 

a facteur de correction de 'densite relative = 0 . 99 Passant 2 um : 

m4 poids du sol sec = 35.44 

F facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 98.70 

23.6 1.00 17.0000 4.40 14.70 0.01 0.0493 32.73 

23.5 2.00 9.0000 4.40 16.00 0.01 0.0364 11 .95 

23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 9.09 

21.9 15.00· 8.0000 5.10 14.90 0.01 0.0131 7.53 

22.2 30.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0093 6.49 

21.9 60.00 7.5000 5.10 15.00 0.01 0.0066 6.23 

21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0047 4.94 

22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.60 

21.9 1408.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0014 2.34 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

5.10 
2.39 

32.31 

11 .79 

8.97 

7.44 

6.41 

6.15 

4.87 

2.56 

2.31 

I 

I' 
I 
'I 

,I 
:1 
'I 
I 
I 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

EN81122 111 
Numero d'echantillon I U sage propose 

511 
Endroit Reference Bane, Carriere 

~ ____ ~~~ __ ~ ________________________ -+~~~ ________________________ ~ ______ -1~2~4~2~2~23~~----------------------------41 
Municipalite, Comte Preleve par Ie Numero du contrat 

Le client / / 
Lieu d'echantillonage So~mis par Ie Numero de commande 

I 
Remarques: ,I 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de coquillages. 
% gravier 0.00 % % sable tres grossier 2.24 % 

% sable grossier 4.31 % % sable moyen 39.38 % 
% sable fin 45.75 % % sable tres fin 8.32 '" 

I 
% limon 0.00 'Ii 'Ii argile 0.00 'Ii 

Prepare par: Sylvie Hamel I Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/03 

~----~------I 
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Technisol inc. 
325. Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques; 
Les resultats sont representatifs 

'" gravier O.OB '" 

'" sable grossier 4.21 '" '" sable fin 45.7B '" 
'" 

limon 0.00 '" Presence de coquillages. 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par Ie client. 
'" sable tres grossier 2.1B '" 

'" sable moyen 39.74 '" '" sable tres fin B.01 .. 
'" argile 0.00 .. 

Prepare·par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date; 2000/0B/10 

I 
I 

ENB1122 111 'I Nurnero d'echantillon 

511-2 
Reference 

,I 
I' 
,I 
I 
I, 

I 

I 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espioay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647·1402 Fax:(418) 648·9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Banc, Carriere 

Municipalite, Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
% gravier 0.08 % 

% sable grossier 1.19 % 

% sable fin 5.36 % 

% limon 29.20 % 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par le client. 
% sable tres grossier ·0.60 % 
% sable moyen 3.73 % 
% sable tres fin 16.94 % 
% argile 42.90 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation €ocri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04· 

EN81122 111 

Nurnero d'echantillon 

512 

Reference 

242224 
Nurnero du contrat 

Nurnero de cornrnande 



(Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

512 
0.00 a 0.00 

: densite relative du soli de ::: 2 . 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

: facteur de correction de densite relative::: 0 • 99 

: poids du sol sec::: 36.04 

Passant 5 urn: 44.50 
Passant 2 urn: 34.59 

: facteur de correction de l' echelle de densite::: 0 • 93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm ::: 

1.00 26.0000 

2.00 25.0000 

5.00 24.5000 

15.00 24.0000 

30.00 23.0000 

60.00 23.0000 

120.00 22.0000 

240.00 21.0000 

1430.00 17.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.90 

4.00 

4.00 

4.30 

4.70 

4.90 

5.00 

5 .. 00 

5.00 

5.20 

13.20 0.01 0.0462 

13.30 0.01 0.0328 

12.20 0.01 0.0200 

12.30 0.01 0.0117 

12.40 0.01 0.0084 

12.40 0.01 0.0060 

12.60 0.01 0.0043 

12.80 0.01 0.0030 

13.40 0.01 0.0013 

K Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

56.20 

53.65 

51 .60 

49.30 

46.24 

45.98 

43.43 

40.87 

30.15 

56.15 

53.59 

51 .55 

49.25 

46.19 

45.94 

43.39 

40.83 

30.11 



ecn.ntillon TOM'. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 512 R20-C3E0315 

No aO •• I." eX'Qenc. 

ENBl122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

sont representatifs 
gravier 0.39 % 

aable grossier 4.30 % 

aable fin 21.03 % 

limon 16.10 % 

de l'echantillon fourni par Ie client. 
% sable tres grossier 2.40 % 

% sable moyen 16.12 % 

% sable tres fin 17.46 % 

% argile 22.20 % 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

513 

Reference 



I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~~====~~~~~~~~~~~~~~ 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no . 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Projetno. EN81122 111 
Rapport no. 

I 
. Echantillon no. 51 3 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

~================================~ 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 38.52 

F facteur de correction de I' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Passant 5 urn: 23.33 
Passant 2 urn: 1 7 • 49 I. 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99 . 60 

~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.2 

23.3 

22.9 

22.2 

21.9 

21.7 

21.5 

21.6 

21.5 

T!!c 
Tmin· : 
Ri 
C 
Hi 

1.00 18.0000 

2.00 17.0000 

5.00 17.0000 

15.00 17.0000 

30.00 16.0000 

60.00 15.0000 

120.00 15.0000 

240.00 13.5000 

1401.00 12.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.50 

4.50 

4.70 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

14.50 0.01 0.0492 

14.70 0.01 0.0350 

13.40 0.01 0.0212 

13.40 0.01 0.0124 

13.60 0.01 0.0088 

13.70 0.01 0.0063 

13.70 0.01 0.0045 

14.00 0.01 0.0032 

14.20 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% paSs.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

~·'I 
32.27 32.14 

I 
29.88 29.76 

29.40 29.28 I 
28.68 28.57 I 
26.05. 25.95 

23.42 23.33 I 
23.42 23.33 

I 
19.84 19.76 

I 
16.25 16.19 

I 
I 
I 
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Eenentl110n T .... e 

GRANULOMETRIQUES 513 R20-GE0315 
Technisol inc . COURSES 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Banc, Carriere 

Municipalire, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: .. gravier 0.28 .. .. sable grossier 5.68 .. .. sable fin 40.68 .. .. limon 4.1 .. 
Presence de matieres organiques. 
Presence de coquillages. 

.. sable .. sable .. sable .. argile 

Usage propose 

Endroit 

Preleve par 

Le client 

Soumis par 

tres grossier 
moyen 
tres fin 

Ie 

/ / 
Ie 

2.94 .. 
41.12 .. 
5.2 .. 
0.0 .. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

514 
I 

Reference 

I 
I 
I 

~--------~------------I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GlL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. ENS1122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

514 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 . 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Pass ant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

poids du sol sec· = 34 . 46 

Pass ant 2 urn : 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 6.0000 

2.00 6.0000 

5.00 6.0000 

15.00 6.0000 

30.00 6.0000 

60.00 6.0000 

120.00 6.0000 

240.00 5.0000 

1406.00 5.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.70 

4.60 

4.60 

4.70 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

16.50 0.01 0.0526 

16.50 0.01 0.0372 

15.20 0.01 0.0227 

15.20 0.01 0.0132 

15.20 0.01 0.0094 

15.20 0.01 0.0066 

15.20 0.01 0.0047 

15.40 0.01 0.0033 

15.40 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrigc 

3.74 

3.74 

3.47 

2.67 

2.40 

2.14 

2.14 

-0.53 

-0.53 

2.13 
0 .. 00 

3.73 

3.73 

3.46 

2.66 

2.40 

2.13 

2.13 

0.00 

0.00 



Benant.I lion Tmmle 

Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 
514 R20-GE0315 

No 1301181." aXIDene. 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeJ.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Lieu d'echantillonage 

Les resultats sont representatifs de 
Presence de coquillages et matieres 
... gravier 0.00 ... 

sable grossier 9.05 ... 
sable fin 38.10 ... 
limon 0.00 ... 

l'echantillon fourni par le client. 
organiques. 
... sable tres grossier 4.71 ... 
... sable moyen 43.51 ... 
... sable tres fin 4.63 ... 
... argile 0.00 ... 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

515 

Reference 
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Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 515 R20-GE0315 . 
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Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages. .. gravier 1. 03 .. .. sable tres grossier 4.43 .. .. sable grossier 7.71 .. .. sable moyen 30.06 .. 

sable fin 32.S4 .. .. sable tres fin 12.03 .. 
limon 7.S0 .. .. argile 4.10 .. 

c~ rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0S/04 

ENS1122 111 

Numero d'echantillon 

516 

Reference 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 
~T=e=I.:=(4=1=8)=6=4=7-=I=40=2=F=a=x:=~=I=8)=6=4=8-=9=28=8~========================================================================~ II 
Description du sol : Projet no. ENS1 1 22 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

Echantillon no. 51 6 

~p=r=of=o=n=d=e=ur==(m==)=======o=.=o=o===a=======o==.o=o==========================================================~ II 
Drs densite relative du soli de = 2 • 70 

a facteur de correction de densite relative = 0.99 

m4 poids du sol sec = 40.20 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Passant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

4.0S 
4.0S I 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.00 

~~~~~~~~~~~~:;:;:;:;:::;:;:~~~~~I 

I 
23.6 1.00 9.5000 4.40 15.90 0.01 0.0513 11 .6S 11 .56 

I 
23.6 2.00 9.0000 4.40 16.00 0.01 0.0364 10.54 10.43 

23.2 5.00 S.OOOO 4.50 14.90 0.01 0.0223 S.02 7.94 I 
22.4 15.00 7.0000 4.90 15.10 0.01 0.0131 4.S1 4.76 I 
21.8 30.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0093 4.35 4.31 I 
21.6 60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.12 4.0S 

21.5 120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.12 4.08 

I 
21.5 240.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0033 4.12 4.0S 

I 
21.5 1401.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0014 4.12 4.0S 

~~~========~~~~~========~~I 
TQc 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % pass ant 
% pass. rect.: % passant corrige I 

I 



- - - - '- - - - - - - - - - - - - - -
Bcnant:lllon Ta"l. 

Technisol COURSES GRANULOMETRIQUES 516 R20-GE0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

TeL:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

EnvilOolab 

Echantillon 

Banc, Carriere 

Municipalite, Comte 

Lieu d' echantillonage 

Remarques: 
Les lOesultats sont representatifs .. gravier 1. 15 .. .. sable grossier 7.29 .. .. sable fin 29.25 .. .. lilllon 6.80 .. 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par Ie client. .. sable tres grossier 4.27 .. .. sable moyen 29.18 .. .. sable tres fin 6.86 .. 
'Is argile 15.20 'Is 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

I 
I 

EN81122 111 

Numero d'echantillon I 517 

Reference 

I 
I, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

517 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 38.04 

Passant 5 urn: 1 6 • 88 
Passant 2 urn: 1 2 • 33 

facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 13.5000 

2.00 13.0000 

5.00 13.0000 

15.00 13.0000 

30.00 13.0000 

60.00 13.0000 

120.00 12.0000 

240.00 11 .0000 

1408.00 10.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.90 

4.40 

4.40 

4.60 

4.90 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

15.20 0.01 0.0502 

15.30 0.01 0.0356 

14.10 0.01 0.0217 

14.10 0.01 0.0127 

14.10 0.01 0.0090 

14.10 0.01 0.0064 

14.20 0.01 0.0045 

14.40 0.01 0.0032 

14.60 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

22.03 

20.81 

20.33 

19.60 

19.36 

18.88 

16.46 

14.04 

11 .62 

21.78 

20.59 

20.11 

19.39 

19.15 

18.67 

16.28 

13.88 

11 .49 
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I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

II~T~e~I.~:(~4~18~)~64~7~-~14~O~2~F~aX~:~(4~1~8)~6~4~8~-9~28~8~ggggggggggggggggggggggggggggggggggill@gggggggg¥@ggggggggggggggggggggggggggggggm 
Client 

I Echantillon Numero d'echantillon 
Envirolab EN81122 111 

518 

Banc, Carriere Reference 

IIr~~u-n7ic~iP-a~l~it~e,-c~o-m-te~.---------------------------i~~~--------------------------~Ie--------~~~~~------------------------------~ 

I 
I 

/ / 
Lieu d Ie 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 

'" gravier 0.79 '" '" sable tres grossier 4.61 '" '" sable grossier 7.70 '" '" sable moyen 29.17 '" '" sable fin 27.60 .. '" sable tres fin 10.53 '" 'Ii l:i.mon 13.50 .. '" argile 6 .10 'Ii 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doi t pas etre reprodui t, sinon en en"tier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 

I~----------~----------~ 



Technisol inc. I 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 
~T~e~I.:~(4~1~8)~6~4~7-~1~40~2~F~a;x:~(4~1~8)~6~4~8-~9~28~8~ggggggggggggggggggggggggggggggggill@ill@ill@ill@ill@ill@ill@ill@gggggggggggggggggggggggg~ II 
Description du sol: Projet no. EN81122 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

Echantillon no. 51 8 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

~==================================~ 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 39.04 

F facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Passant 5 um : 
Passant 2 um : 

7.72 
3.12 I 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99 . 20 

~~~~~~~~~~~~I 

22.5 1.00 13.0000 4.80 15.30 

22.6 2.00 11.5000 4.80 15.60 

22.8 5.00 11.0000 4.70 14.40 

22.0 15.00 10.0000 5.00 14.60 

21.8 30.00 9.0000 5.10 14.70 

21.6 60.00 8.5000 5.20 14.80 

21.6 120.00 8.5000 5.20 14.80 

21.7 240.00 7.0000 5.20 15.10 

21.2 1440.00 6.5000 5.40 15.10 

0.01 0.0510 19.34 

0.01 0.0364 15.80 

0.01 0.0220 14.86 

0.01 0.0129 11 .79 

0.01 0.0092 9.20 

0.01 0.0065 7.78 

0.01 0.0046 7.78 

0.01 0.0033 4.25 

0.01 0.0014 2.59 

19.18 

15.67 

14.74 

11 .70 

9.12 

7.72 

7.72 

4.21 

2.57 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~~==~====~==~~==~==~====~==~I 
T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige I 

I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ecnentillan Tellli. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 518 A20-GE0315 

No aO •• I." exlg.nee 

ENBl122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Banc, Carriere 

Municipalire, Cornre 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
'II gravier 0.67 'II 

'II sable grossier 5.97 .. .. sable fin 3S.03 .. .. limon 5.00 .. 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par le client. 
'II sable tres grossier 3.37 .. 
'II sable moyen 33.40 'II 

'Is sable tres fin 11.56 .. 
'II argile 2.00 .. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doi t pas i!tr.e reprodui t, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. Approuvepar: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 

I 
I 

ENS1122 111 

I Numero d'echantillon 

519 
Reference 

242231 I Numero du contrat 

Numero de commande I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



I Technisol inc. 
, Rue de l'Espinay 

Quebec (Quebec), GIL 2J2 I Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : I Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : I Verifie par 

I 
Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

519 
0.00 

Date: 
Date: 
Date: 

a 0.00 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

Projet no. 
Rapport no. 

EN81122 111 

~==============================================================~ 

I Drs 

a 

densite relative du solide = 2 . 70 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

Pass ant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

I ;4 
Hydrometre # : 

poids du sol sec = 38.00 

facteur de correction de I'echelle de densite = 
H-375 

0.93 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.70 

1.00 7.0000 4.20 16.30 0.01 0.0517 6.78 

2.00 7.0000 4.30 16.30 0.01 0.0366 6.54 

5.00 7.0000 4.50 15.10 0.01 0.0224 6.06 

15.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0131 5.33 

30.00 7.0000 5.'0 15. , 0 0.01 0.0093 4.60 

60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.36 

120.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0047 3.15 

240.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0033 0.73 

21.5 1384.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.73 

I 
T!!c Temperature en Celsius K : Constante 

I Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. reet.: % passant corrige 

I 
Hi Profondeur effective 

3.34 
0.72 

6.76 

6.52 

6.04 

5.31 

4.59 

4.35 

3.14 

0.72 

0.72 



EC"on~lllon T.el. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 519 R20-GE0315 

No 00 •• 1 .... eMlg.nc. 

EN81122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de I 'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

gravier 0.53 % 

sable grossier 11.03 % 

sable fin 26.23 % 

limon 6.60 % 

% 

% 

% .. 

sable tres grossier 6.76 % 

sable moyen 27.61 % 

sable tres fin 9.54 % 

argile 11.70 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

520 

Reference 



I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~======~~~~~~~~~~~~~~~ 

Description du sol : Projet no. EN81122 111 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

Echantillon no. 520 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

:=============~ 

Drs densite relative du solide = 2.70 

a facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

m4 poids du.sol sec = 38.04 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Passant 5 urn : 1 2 • 3 6 
Passant 2 urn : 8.38 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99 . 50 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.2 

23.0 

22.2 

22.2 

21.8 

21.6 

21.7 

21.7 

21 .5 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 12.0000 

2.00 12.0000 

5.00 12.0000 

15.00 12.0000 

30.00 12.0000 

60.00 11.5000 

120.00 10.0000 

240.00 10.0000 

1399.00 8.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.50 

4.60 

5.00 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

15.50 0.01 0.0509 

15.50 0.01 0.0361 

14.20 0.01 0.0221 

14.20 0.01 0.0127 

14.20 0.01 0.0090 

14.30 0.01 0.0064 

14.60 0.01 0.0046 

14.60 0.01 0.0032 

14.90 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

18.15 

17.91 

16.94 

16.94 

16.70 

15.25 

11. 62 

11 .62 

6.78 

=JI 
18.06 

17.82 

16.86 

16.86 

16.62 

15.17 

11 .56 

11 .56 

6.74 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ecnentSllon T •• 'e 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 
520 R20-I3E0315 . 
NO do •• '." ealo.ne. 
EN81122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de I 'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Banc. Carriere 

Municipalite. Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques : 

Preleve par 

Le client 

Soumis par 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
% gravier 1.11 % % sable tres grossier 
% sable grossier 12.54 % % sable moyen 
% sable fin 29.51 % % sable tres fin 
% limon 5.50 % % argile 

par Ie client. 

0.00 % 
37.77 % 

3.57 % 
10~00 % 

Ie 

Ie 
/ / 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

I 
I 

EN81122 111 

I Nurnero d'echantillon 

521 

Reference 

242233 I Nurnero du contrat 

Nurnero de cornrnande I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

Date: 2000/08/04 

~----------~----------~I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 I Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : Projet no. 
Rapport no. 

EN81122 111 

I 

Endroit 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

521 
0.00 a 

Date: I I 
Date: I I 
Date: I I 

0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 Passant 5 urn : 1 0 • 94 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 36.72 

Pass ant 2 urn : 

facteur de correction de l' echelle de densite = 0 • 93 

H-375 

% passant Ie 2!Dm = 98.90 

1.00 10.8000 4.60 15.70 0.01 0.0513 15.55 

2.00 10.8000 4.60 15.70 0.01 0.0363 15.55 

5.00 11 .0000 4.80 14.40 0.01 0.0221 15.55 

15.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0129 15.04 

30.00 10.5000 5.20 14.50 0.01 0.0092 13.29 

62.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0064 12.04 

120.00 9.5000 5.20 14.60 0.01 0.0046 10.78 

240.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0033 9.53 

1400.00 8.0000 5.20 14.90 0.01 0.0014 7.02 

Temperature en Celsius K : Constante 
Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Profondeur effective 

7.78 

15.37 

15.37 

15.37 

14.88 

13.14 

11. 90 

10.66 

9.42 

6.94 



Ec"'.nt:ll1on TO"'. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 521 R20-C3E0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de I 'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

521-2 

Reference 

2422 
Ie Numero du contrat 

/ / 
d' echantillonage Ie Numero de commande 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
gravier 1.32 % % sable tres grossier 4.30 % 
sable grossier 8.12 % % sable moyen 37.76 % 
sable fin 29.29 " " sable tres fin 3.31 " limon 4.80 " " argile 11. 1 0 " coquillages et matieres organiques. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 

l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/10 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN8i 122 11 i 
Rapport no. 

I 
I 
I 
I 

Echantillon no. 521 - 2 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00· 

~================================~ 

Drs densite relative du soli de = 2.70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 38.10 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Pass ant 5 um: 12.64 
Passant 2 um : 8.28 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 98.70 

~~~~~~~~~~~~~~_I 

23.3 

23.2 

22.9 

22.3 

21.7 

21.7 

21.6 

21.6 

21.5 

T 2 c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 11 .0000 

2.00 11 .0000 

5.00 11 .0000 

15.00 11.0000 

30.00 10.5000 

60.00 10.5000 

120.00 10.5000 

240.00 9.0000 

1398.00 8.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.50 

4.50 

4.70 

4.90 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

15.60 0.01 0.0510 

15.60 0.01 0.0361 

14.40 0.01 0.0220 

14.40 0.01 0.0128 

14.50 0.01 0.0092 

14.50 0.01 0.0065 

14.50 0.01 0.0046 

14.70 0.01 0.0033 

14.80 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

I 
15.71 15.50 

I 
15.71 15.50 

15.22 15.03 I 
14.74 14.55 I 
12.81 12.64 I 
12.81 12.64 I 
12.81 12.64 

I 
9.18 9.06 

I 
7.97 7.87 

I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I!!cn.n~lllon T.",a 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 521-2 A20-GE0315 

No 00 •••• ,. I!xlgance 

EN81122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec),G1L 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de matieres organiques. 
% gravier 0.34 % 

. % sable grossier 8.74 % 
% sable fin 31.62 % 
% limon 5.20 % 

de l'echantillon fourni par le client. 

% sable tres grossier 4.68 % 

% sable moyen 40.33 % 

% sable tres fin 7.89 % 

% argile 1. 20 % 

. Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

I 
I 

EN81122 111 

I Nurnero d'echantillon 

522 

Reference 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

522 
0.00 a 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

0.00 

densite relative du solide = 2 . 70 Passant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = O. 99 

poids du sol sec = 35.70 

Pass ant 2 urn : 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 7.5000 

2.00 6.5000 

5.00 6.5000 

15.00 6.5000 

30.00 6.5000 

60.00 6.5000 

120.00 6.0000 

241.00 5.5000 

1440.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.70 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

5.30 

5.30 

16.20 0.01 0.0527 

16.40 0.01 0.0375 

15.10 0.01 0.0228 

15.10 0.01 0.0132 

15.10 0.01 0.0094 

15.10 0.01 0.0066 

15.20 0.01 0.0047 

15.30 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

6.45 

3.87 

3.87 

3.35 

3.35 

3.35 

2.06 

0.52 

0.52 

2.26 
0.51 

6.43 

3.86 

3.86 

3.34 

3.34 

3.34 

2.06 

0.51 

0.51 



Ecnentillon TIUII'. 

Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 522 A20-GE0315 
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(Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

523 

Reference 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de cequillages. .. gravier 0.14 .. .. sable tres gressier 7.33 .. .. sable grossier 14.07 .. .. sable moyen 44.69 .. 

sable fin 28.71 .. .. sable tres fin 5.06 .. 
limon 0.00 .. .. argile 0.00 .. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation eeri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/31 
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(Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 ,,, 

Numero d'echantillon 

524 

Reference 

sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
sence de coquillages. 

gravier 3.03 \ \ sable tres grossier 5.75 \ 

sable grossier 9.82 \ \ sable moyen 35.86 \ 

fin 27.82 \ \ sable tres fin 4.72 \ 

limon 5.10 \ \ argile 7.90 \ 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~==~~~==========; 
Description du sol : Projet no. EN811 22 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 

Echantillon no. 524 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

~================================~ 

Drs : densite relative du solide = 2 • 70 Passant 5 urn : 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 urn : 

m4 : poids du sol sec = 37.32 

F : facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 97.00 

25.6 1.00 9.0000 3.60 16'.00 0.01 0.0502 13.32 

25.5 2.00 8.5000 3.60 16.10 0.01 0.0357 12.09 

24.5 5.00 8.5000 4.00 14.80 0.01 0.0219 11 .10 

23.1 15.00 8.5000 4.60 14.80 0.01 0.0129 9.62 

22.2 30.00 8.5000 5.00 14.80 0.01 0.0092 8.63 

22.0 60.00 8.5000 5.00 14.80 0.01 0.0065 8.63 

21.6 120.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0046 8.14 

21.5 240.00 8.5000 5.20 14.80 0.01 0.0033 8.14 

21.5 1448.00 7.5000 5.20 15.00 0.01 0.0013 5.67 

Tl!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

7.99 
6.32 

12.92 

11 .73 

10.77 

9.33 

8.37 

8.37 

7.90 

7.90 

5.50 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 



- - - - - - - - - - - _._.- - - - - -
I!cnent.lllon T •• ,. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 524 A20-GE0315 

"'0 aO •• l.'" a.lo.nce 
EN81122 t 11 

• • • E • e & e ~ ., II! ., 0 E J J J I & I E ., E & & • .. .. !!: ~ ~ II! ~ J ., • .. .. II ., 0 ., 0 " 0 • .. 
.; ~ N 

., 0 0 ~ 0 2 ! 0 II!~ 0 II 0 
100 ~ .. • II OJ ., II! OJ . ~ .. II .. .... • ., OJ ~100 

= -L 

90 90 

-

80 L 80 

70 70 

60 60 
I-
Z 

• (I) 
I-(I) 

50 z • 50 • 0. (I). 
(I) 

~ • 0. 
I 

~ 
40 40 

1/ 

30 30 

I 

20 20 
/ 

/ 

10 - 10 ----
0 0 .. .. • ., ID ,.. CDeI ... " .. • ., II'" IDCI'" " OJ • ., ., ... CD CJI 0 0 0 0 0 '! C! C! '!2 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 • .. .. • ., II .... ID ClO 

0 0 0 0 0 o 000 • .• '0 0 0 0 0 o 000 ... .. .. • II ., ,.. CD II 

DIAMETAE DES PAATICULES (mm) 

I A~U.I I IUIIT I rAIL-I: I I eAYll:A I I PIN _ MgVJ:;N gRg§: 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalire, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de 
Presence de coquillages et matieres 

'" 
gravier 1.55 '" 

'" sable grossier 13.25 
'" '" sable fin 27.17 .. .. limon 4.00 .. 

Endroit 

Preleve par Ie 

Le / / 
Ie 

l'echantillon fourni par le client. 
organiques. 
'" sable tres grossier 7.1S .. .. sable moyen 34.55 

'" .. sable tres fin 9.30 
'" '" argile 3.00 .. 

Prepare"par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation &cri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

I 
I 

ENS1122 111 

I Numero d'echantillon 

525 

Reference 

242237 I Numero du contrat 

Numero de commande I 
I 

I 
I 
I 
I 

Date: 2000/0S/04 

~~~----~----------~I 



, Rue de l'Espinay 

(Quebec), GIL 2J2 Ii::::::.);.:.:.:.: 
:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 E} 

Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

525 
0.00 a 0.00 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

: densite relative du solide = 2.70 Passant5 urn : 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 36 . 60 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 7.0000 

2.00 6.5000 

5.00 6.5000 

15.00 6.5000 

30.00 6.5000 

60.00 6.5000 

120.00 6.5000 

240.00 6.0000 

1407.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.50 

4.30 

4.40 

4.50 

4.80 

5.00 

5.00 

5.10 

5.00 

5.00 

16.30 0.01 0.0518 

16.40 0.01 0.0368 

15.10 0.01 0.0225 

15.10 0.01 0.0131 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

6.79 

5.28 

5.03 

4.28 

3.77 

3.77 

3.52 

2.52 

2.52 

3.51 
2.48 

6.69 

5.20 

4.96 

4.21 

3.72 

3.72 

3.47 

2.48 

2.48 



ecnentillon TD_U. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 525 R20-C3E0315 
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325, Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

_'Ulvl,ralab 

I 

Lieu d'echantillonage 

Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
, gravier 0.26 , 

, , 
sable grossier 12.05' 
sable fin 30.82 , 
limon 0.00 , 

de l'echantillon fourni 

, sable tres grossier , sable moyen , sable tres fin , argile 

par le client. 

6.36 , 
41.17 , 
9.34 , 
0.00 , 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

526 

Reference 

Date: 2000/07/31 

I~----------~------~--~ 



ec".ntillon TIDMI. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 526 R20-GE0315 
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IV"J11";lp'~m", Comte 

d' echantillonage 

I 
Remarques : 
Les resultats sont 

'II g>:av.ier 
sable grossier 
sable fin 
limon 

representatifs de 

1.90 'II 

9.41 'II 

27.14 'II 

13.50 'II 

l'echantillon fourni par le client. 

'II sable tres grossier 5.30 'II 

'II sable moyen 33.59 'II 

'II sable tres fin 7.96 'II 

'II argile 1.20 'II 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

ENB1122 111 

Numero d'echantillon 

527 

Reference 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

527 
0.00 a 0.00 

Drs : densite relative du soli de = 2 . 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 urn : 

a : facteur de correction de densite relative = a . 99 Passant 2 urn : 

m4 : poids du sol sec = 39.50 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 98.10 

22.5 1.00 11 .0000 4.80 15.60 0.01 0.0515 14.45 

22.5 2.00 8.0000 4.80 16.10 0.01 0.0370 7.46 

22.3 5.00 8.0000 4.90 14.90 0.01 0.0226 7.23 

22.0 15.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0132 4.66 

21.7 30.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0093 3.03 

21.6 60.00 6.5000 5.20 15.10 0.01 0.0066 3.03 

21.5 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.86 

21.5 240.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0033 0.70 

21.6 1440.00 5.5000 5.20 15.30 0.01 0.0014 0.70 

Tl!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm): Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

2.01 
0.69 

14.18 

7.32 

7.09 

4.57 

2.97 

2.97 

1.83 

0.69 

0.69 

I 

I 
I 
I 
I 



- - - .. .. - ... - ~.,- - -
ec"'.n~lllon T ... ,. 

COURSES GRANULOMETRIQUES 527 R20-GE0315 
TeChnisol inc 

No ClO •• S." eXlgence 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
i=:===========~~~~~~~~~~~~~~' . 
Client 

Envirolab ENB1122 111 

Echantilion Nurnero d'echantillon 

52B 

Bane, Carriere Reference 

~~--f;;-::---;---_,---------j7~-----I\I-
Municipalire, Cornte Ie 

Lieu d'echantilionage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de matiares organiques. 
'Ii gravier 0.64 'Ii 

'" sable grossier 4.17 'Ii 
'Ii sable fin 17.86 'Ii 
'Ii limon 32.80 'Ii 

de 

'Ii 

'Ii 
'Ii 
'Ii 

l'echantillon fourni 

sable tras grossier 
sable moyen 
sable tras fin 
argile 

/ I 
Ie 

par le client. 

2.51 'Ii 
16.55 '" 1B.27 'Ii 
7.20 'Ii 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

I 

I 
I 

Date: 2000/0B/03 L---------..L.---------.JI 



Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

528 
0.00 a 0.00 

: densite relative du soli de = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Pass ant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 43.36 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 18.0000 

2.00 15.5000 

5.00 12.5000 

15.00 10.5000 

30.00 10.0000 

60.00 9.0000 

120.00 9.0000 

246.00 8.0000 

1440.00 8.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.40 

4.40 

4.40 

4.60 

4.80 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.20 

14.50 0.01 0.0490 

14.90 0.01 0.0351 

14.20 0.01 0.0218 

14.50 0.01 0.0128 

14.60 0.01 0.0092 

14.70 0.01 0.0065 

14.70 0.01 0.0046 

14.90 0.01 0.0032 

14.90 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm) :. Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

28.88 

23.57 

16.77 

12.10 

10.62 

8.28 

8.28 

6.16 

5.95 

8.23 
5.98 

28.70 

23.43 

16.67 

12.03 

10.55 

8.23 

8.23 

6.12 

5.91 



ecnent1110n T."l. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 528 R20-GE0315 
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Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Lieu d'echantillonage 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de matieres organiques. .. .. .. 

gravier 0.42 '" '" sable tres grossier 1.36 '" sable grossier 2.58 '" '" sable moyen 20.75 '" sable fin 36.96 
'" '" sable tres fin 25.83 '" limon 8.30 '" '" argile 3.80 '" 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 11' 

Numero d'echantillon 

529 

Reference 

Date: 2000/08/04 

I~----------~----------~ 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par: 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

529 
0.00 a 

Date: 
Date: 
Date: 

0.00 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

~======================================================================~ 
.1 

Drs densite relative du solide = 2 • 70 Passant 5 um : 

a facte~r de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 um : 

m4 poids du sol sec = 38.38 

F fadeur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.60 

23.6 1.00 8.0000 4.40 16.10 0.01 0.0516 8.64 

23.5 2.00 8.0000 4.40 16.10 0.01 0.0365 8.64 

23.2 5.00 7.0000 4.50 15.10 0.01 0.0225 6.00 

22.7 15.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0131 5.28 

22.0 30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0093 4.80 

21.9 60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.56 

21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0047 4.56 

22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.40 

21.9 1409.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0014 2.16 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

4.54 
2.23 

8.60 

8.60 

5.97 

5.26 

4.78 

4.54 

4.54 

2.39 

2.15 

I 

1\ 

'I 
:1' 
,I. 
I 
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Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 529 R20-GE0315 
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TechnisoI inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalire, Comte 

Lieu d' echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de 
Presence de coquillages et matieres 
'II gravier 7.94 'II 

'II sable grossier 8.67 'II 

'II sable fin 25.41 'II 

'II limon 10.90 'II 

Ie 

/ / 
Ie 

l'echantillon fourni par le client. 
organiques. 
'II sable tres grossier 5.86 'II 
'II sable moyen 25.60 'II 
'II sable tres fin 11.52 'II 

'II argile 4.10 'II 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

530 

Reference 

242242 
Numero du contrat 

Numero de commande 

Date: 2000/08/04 L--------------L-------I 



echnisol inc. 

Quebec (Quebec>. GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

I 

Forage no. 
EchantilIon no. 
Profondeur (m) 

530 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2.70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Passant 5 um : 

: facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

: poids du sol sec = 40.24 

Pass ant 2 urn : 

: facteur de correction de )' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 92 . 1 0 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 

1.00 

2.00 

5.00 

15.00 

30.00 

60.00 

120.00 

240.00 

1440.00 

10.0000 3.90 

9.5000 3.90 

8.0000 4.20 

7.5000 4.80 

7.5000 5.00 

7.0000 5.00 

7.0000 5.00 

7.0000 5.10 

6.5000 5.20 

15.80 0.01 0.0504 

15.90 0.01 0.0358 

14.90 0.01 0.022; 

15.00 0.01 0.0130 

15.00 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.10 0.01 0.0033 

15.10 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

13.96 

12.81 

8.69 

6.18 

5.72 

4.58 

4.58 

4.35 

2.97 

I Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.21 
3.16 

12.85 

11 .80 

8.01 

5.69 

5.27 

4.21 

4.21 

4.00 

2.74 
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Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 530 R20-GE0315 . 
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Quebec (Quebec), GIL 212 

:(418) 647·1402 Fax:(418) 648·9288 

Usage propose 

Endroit 

Preleve par Ie 

/ / 

d' echimtillonage Ie 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de matieres organiques. 
, gravier 0.91 , , sable tres grossier 4.25 , 
, sable grossier 7.24 , , sable moyen 23.36 , 

sable fin 26.64 , , sable tres fin 15.60 , 
limon 1S.50 , , argile 3.50 , 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0S/03 

ENS1122 111 

Numerq d'echantillon 

531 

Reference 

242243 
Numero du contrat 

Numero de commande 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no.· 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

531 
0.00 a 

Date: 
Date: 
Date: 

0.00 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

~==============================================================~ 

Drs : densite relative du solide = 2 • 70 

a : facteur de correction de densite relative = 0.99 

m4 : poids du sol sec = 38.46 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Passant 5 um : 
Pass ant 2 um : 

4.51 
2.13 

,I' 

I 
I 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.10 

~===============================================' ,I 
===q,1 

23.7 1.00 12.0000 4.30 15.50 0.01 0.0506 18.43 18.27 

1\ 
23.5 2.00 10.0000 4.40 15.80 0.01 0.0362 13.41 13.28 

23.0 5.00 9.0000 4.60 14.70 0.01 0.0222 10.53 10.44 

22.4 15.00 7.5000 4.90 15.00 0.01 0.0131 6.22 6.17 

22.0 30.00 7.5000 5.00 15.00 0.01 0.0093 5.98 5.93 

21.8 60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.55 4.51 

21.8 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0047 4.55 4.51 

21.9 240.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0033 2.15 2.13 

I 
21.8 1440.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0014 2.15 2.13 

~============'============'======='=====:!:::=====:; I; 
T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
T min Temps en minute D (mm): Diametre des particules 'I 
Ri lecture de I'hydrometre % pass.: % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 

L-H_i ______ P_r_o_f~on~d-e-u-r-e-ff-e-ct-i-ve------------------------------__________________________________________ ~.II 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Banc, Carriere 

MUnicipalire, Comte 

d' echantillonage 

Remarques: 
Le~ resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de matieres organiques. 
% !1ravier 1.07 % % sable tres grossier 3.89 % 

% "able grossier 6.88 % % sable moyen 22.91 % 

% ~able fin 25.84 % % sable tres fin 15.71 % 

% l.imon 19.40 % % argile 4.30 % 

Ie 

I I 
Ie 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

531-2 

Reference 

242243-

Numero du contral 

Numero de commande 



Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

531-2 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
·Date: / / 

Pass ant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = 0.99 

: poids du sol sec = 36.36 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 98 . 90 

1.00 12.0000 

2.00 11.0000 

5.00 9.0000 

15.00 8.0000 

30.00 7.5000 

60.00 7.5000 

120.00 7.0000 

240.00 6.5000 

1421.00 6.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.30 

4.40 

4.60 

4.80 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

15.50 0.01 0.0506 

15.60 0.01 0.0360 

14.70 0.01 0.0222 

14.90 0.01 0.0130 

15.00 0.01 0.0093 

15-.00 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0046 

15.10 0.01 0.0033 

15.10 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

19.50 

16.71 

11 .. 14 

8.10 

6.33 

6.33 

5.06 

3.80 

3.29 

5.24 
3.42 

19.28 

16.53 

11. 02 

8.01 

6.26 

6.26 

5.01 

3.76 

3.25 

,. 
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Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 531-2 R20-GE0315 . 
NO Claee'er aKloenee 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

532 

Reference 

242244 
Ie Numero du contrat 

/ / 
Ie Numero de commande 

sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 

gravier 0.16 '" '" sable tres grossier 1.59 '" sable grossier 2.87 '" '" 
sable moyen 9.84 '" sable fin 11.97 '" '" sable tres fin 13.07 '" limon 53.00 '" '" argile 7.50 

'" 
Prepare par: Sylvie Hamel 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/28 



Technisol inc. 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par: 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

532 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du soli de = 2.70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 urn : 

a facteur de correction de densite relative = 0 . 99 Passant 2 urn : 

m4 poids du sol sec = 40.84 

F : facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.80 

23.1 

23.5 

23.1 

22.3 

21.9 

21.6 

21.6 

21.4 

21.6 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 28.0000 

2.00 25.0000 

5.00 19.0000 

15.00 13.0000 

30.00 11.0000 

60.00 9.0000 

120.00 9.0000 

240.00 8.0000 

1444.00 7.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.60 

4.40 

4.60 

4.90 

5.10 

5.20 

5.20 

5.30 

5.20 

12.90 0.01 0.0465 , 

13.30 0.01 0.0332 

13.10 0.01 0.0210 

14.10 0.01 0.0127 

14.40 0.01 0.0091 

14.70 0.01 0.0065 

14.70 0.01 0.0046 

14.90 0.01 0.0033 

15.00 0.01 - 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

52.75 

46.44 

32.46 

18.26 

13.30 

8.57 

8.57 

6.09 

5.19 

8.55 
5.48 

52.65 

46.35 

32.40 

18.22 

13.27 

8.55 

8.55 

6.07 

5.17 
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I Technisol inc. 
325. Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

~T=e=I.=:(4=1=8=)~64=7=-1=4=O=2=F=ax=:=(4=1=8)=6=4=8-=9=28=8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§§§~~~~~~~§§~1 
Client 

Numero d'echanlilton I Echantillon 

EN81122 111 Envirolab 

533 

Banc, Carriere Endroit Reference 

1-:-:---:-:---:-=-----:------,---~-_~~--------l,I-_ 
Municipalite. Comte Preleve par Ie 

/ / 
Lieu d'echantillonage Ie 

Remarques: I 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
'II gravier 1.64 'II 'II sable tras grossier 2.86 'II 

'II sable grossier 4.65 'II 'II sable moyen 16.15 'II 

'II sable fin 16.98 'II 'II sable tras fin 11. 92 'II I 
'II limon 17.70 'II 'II argile 28.10 'II 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/03 

~--------~----------~I 



Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

533 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 36.36 

Passant 5 urn: 29.64 
Passant 2 urn: 22.86 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 ' 21.0000 

2.00 20.0000 

5.00 20.0000 

15.00 18.0000 

30.00 18.0000 

60.00 18.0000 

120.00 16.5000 

260.00 16.0000 

1440.00 13.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.40 

4.40 

4.50 

4.60 

4.80 

5.00 

5.10 

5.10 

5.00 

5.10 

14.00 0.01 0.0482 

14.20 0.01 0.0344 

12.90 0.01 0.0208 

13.30 0.01 0.0123 

13.30 0.01 0.0087 

13.30 0.01 0.0062 

13.50 0.01 0.0044 

13.60 0.01 0.0030 

14.10 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des partieules 
% pass. : % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

42.03 

39.25 

39.00 

33.42 

3"2.92 

32.67 

28.87 

27.85 

20.00 

41.36 

38.62 

38.37 

32.89 

32.39 

32.14 

28.40 

27.41 

19.68 
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Technisol inc . 

NO ao.eler Ihllg.nee 

EN81122 11.1 
I I 

I I e I e ~ e 
~ 

.. ; 0 !! E ) ) ) I I I Ion I I 0 0 ~ .. ~ ~ ) on & 
PI 0 • .. 

ai 0 on 0 ~ 0 • .. 
ai .. 0 • 0 ~ 0 2 • 0 II~ 0 II 0 

100 ~ .. • II ~ .. .. • II .. . ~ .. on ~ .. .... • on II ~100 

V 

90 ./ 90 

/ 
1/ 

80 80 

70 70 

I 

60 / 60 
/ 

I- / z 
« 
(J) 

I-(J) 
Z « 50 50 « Q. 
(J) 

1/1 (J) 

« 
Q. 

40 40 
lit 

/' 
./ 

30 ./ 30 

./ 
./ 

20 ./ 20 

10 10 

0 0 
0 .. .. • on til ,.. IDOl'" .. .. • on ., ,.. GI ..... .. .. . II ., ,.. ., CI 0 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 0000 

0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 • .; ,: • at'" .. PI • on ., ,.. CD Gto 
0 0 0 0 '! o 000 . • '0 0 0 0 0 o 000 ... .. .. • on ~ .. 

DIAMETAE DES PAATICULES (mm) i 

I AAIU.I I IIL.T I rA1L.1: I eAVllA I I I PIN _ MgvlN gRgl 

.... -. - -.- - .. .. .,fIIa -



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 2)2 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

gravier 0.21 '" sable grossier 3.20 
'" sable fin 16.29 '" limon 18.50 '" matieres organiques. 

'" 
'" '" '" 

sable tres grossier 1.83 '" sable moyen 14.50 
'" sable tres fin 9.07 '" argile 36.40 '" 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/10 

EN81122 111 

Numero. d' echantillon 

534 

Reference 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 

. Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

534 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide = 2 . 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

a facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

Pass ant 5 urn: 37.94 
Passant 2 urn: 29.93 

m4 poids du sol sec = 36.78 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.80 

23.2 1.00 25.0000 4.50 13.30 0.01 0.0471 51.32 

23.2 2.00 22.0000 4.50 13.80 0.01 0.0340 43.81 

22.7 5.00 22.0000 4.80 12.60 0.01 0.0206 43.06 

22.1 15.00 21.5000 5.00 12.70 0.01 0.0121 41.30 

21.8 30.00 21.5000 5.10 12.70 0.01 - 0.0086 41.05 

21.7 60.00 21.0000 5.20 12.80 0.01 0.0061 39.55 

21.6 120.00 20.0000 5.20 12.90 0.01 0.0043 37.05 

21.5 240.00 19.0000 5.20 13.10 0.01 0.0031 34.55 

21.5 1392.00 16.0000 5.20 13.60 0.01 0.0013 27.04 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

I 

51.21 

43.72 

42.97 

41.22 I 
40.97 

39.47 I 
36.97 r'l 
34.48 

I 
26.98 

I 
I 
I 



- - - '. - - - - - .. - - - .. ' .. - - -
Senant.lllon T •• 'e 

Technisol COURSES GRANULOMETRIQUES 534 R20-C3E0315 
inc . 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

I 
~T~e~I.~:(~4~18~)~6~47~-~14~O~2~F~aX~:~(4~1~8)~6~4~8~-9~2~88~gggggggg~gg@$gg~gggggggggggggggggggggggggg¥QggggggggggggggJ@@Qgggggggggggg~1 
Client 

Envirolab 
Echantillon I 

EN81122 111 
Nurnero d'echantillon 

535 
Bane, Carriere Reference 

~~--~~--~~~----~I Municipalite, Cornte Ie 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de matieres organiques. 
, gravier 0.07 , 
, sable grossier 4.97' 
, sable fin 42.77 , 
, limon 0.00 , 

de 

, , , , 

l'echantillon fourni 

sable tres grossier 
sable moyen 
sable tres fin 
argile 

/ / 
Ie 

par le client. 

2.61 , 
38.53 , 
11.05 , 
0.00 , 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/07/28 

I 
I 
I 
I 
I 
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BeP"lle"t.lllon T."'e 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 
535 R20-(3E0315 
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Technisolinc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), G1L 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Banc, Carriere 

Municipalite, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representat1fs 

'" gravier 1.21 '" '" sable grassier 7.43 '" 

'" sable fin 34.34 
'" '" limon 5.90 '" 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par Ie client. 

'" sable tres grassier 4.26 '" 

'" sable moyen 34.48 '" 

'" sable tres fin 10.48 '" '" argile 1. 90 '" 
Prepare par: Sylvie Hamel 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

EN81122 111 

I Numero d'echantillon 

536 

Reference 

242248 I Numero du contrat 

Numero de commande 

I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 

Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), G1L 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81 122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

536 
0.00 a 0.00 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

densite relative du solide = 2 • 70 Pass ant 5 urn : 

21.7 

21.7 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

poids du sol sec = 39.16 

Pass ant 2 urn : 

facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 98.80 

1.00 7.5000 4.70 16.20 0.01 0.0523 6.58 

2.00 7.0000 4.80 16.30 0.01 0.0371 5.17 

5.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0227 5.17 , 

15.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0132 4.70 

30.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0093 4.47 

60.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0066 4.23 

120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.88 

240.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0033 1.88 

1440.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0014 1.88 

Temperature en Celsius K : Constante 
Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
Correctioncomposee % pass. rect.: % passant corrige 
Profondeur effective 

2.23 
1.86 

6.50 

5.11 

5.11 

4.65 

4.41 

4.18 

1.86 

1.86 

1.86 



Ben.neillon To_'e 

Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 
536 R20-GE0315 

No 000.1.'- sMlgenee 

EN81122 111 
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echnisol inc. 

Quebec (Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de matieres organiques . 
.. gravier 0.06 .. '" sable tres grossier 1.66 .. 
.. sable grossier 3.06" .. sable moyen 3B.12 .. 

sable fin 46.17 .. .. sable tres fin 10.93 .. 
limon 0.00 .. .. argile 0.00 .. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

ENB1122 111 

Numero d'echantillon 

537 

Reference 



een."~.llon TDM'e 

COURSES GRANULOMETRIQUES 
537 R20-GE0315 

Technisol inc 
NO ao.,_ •• ,. ex.g_ne. 
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EN81122 111 

Numero d'echantillon 

538 

Reference 

'VlIJnl'Clpalllt:, Comte 

d' echantillonage 

Les resultats sont representatifs de l'echanfillon fourni par le client. 
Presence de coquillages et matieres organiques . .. gravier 0.15 .. .. sable tres grossier 2.19 .. 

sable grossier 4.09 .. .. sable moyen 37.77 .. 
sable fin 43.18 .. .. sable tres fin 7.72 .. 
limon 2.30 .. .. argile 2.60 .. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

Echantillon no. 538 . 

~p=r=o=fo=n=d=e=u=r=(m==)=======o=.=o=o===a========o=.=o=o==========================================================;11 
Drs densite relative du solide = 2.70 Passant 5 urn : 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 urn : 

m4 poids du sol sec = 35.50 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 . 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.90 

24.3 1.00 6.0000 4.10 16.50 0.01 0.0518 4.93 

24.3 2.00 6.0000 4.10 16.50 0.01 0.0366 4.93 

24.0 5.00 6.0000 4.20 15.20 0.01 0.0223 4.67 

23.0 15.00 6.0000 4.60 15~20 0.01 0.0130 3.63 

22.4 30.00 6.0000 4.90 15.20 0.01 0.0093 2.85 

22.0 60.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0066 2.59 

22.0 120.00 6.0000' 5.00 15.20 0.01 0.0047 2.59 

22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0033 2.59 

21.5 1434.00 5.0000 5.20 15.40 0.01 0.0014 -0.52 

Tl!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. reet. : % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

2.59 
0.85 

4.92 

4.92 

4.66 

3.63 

2.85 

2.59 

2.59 

2.59 

0.00 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
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e:cn."~111an T._'e 
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Technisol inc. 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Env1rolab 
Echantillon 

Bane. Camere 

Municipalite. Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representat1fs 
% gravier 2.39 % 

% sable grossier 6.62 % 

% sable fin 28.44 % 
% limon 5.40 % 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echant1llon fourni par le client. 
% sable tras grossier 4.19 %. 
% sable moyen 28.77 % 
% sable tras fin 8.39 % 
% argile 15.80 % 

Prepare par : Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: D.enis Jobin 

Date: 2000/08/01 

EN81122 111 

I Numero d'echantillon 

539 
Reference 

242251 I Numero du contra! 

Numero de commande 

I 
I 
I 
I 
I 



Technisol inc. 
325, Rue de I'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

539 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2.70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 37.66 

Passant 5 um: 16.04 
Passant 2 um: 1 2 • 76 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

: % passant Ie 2 mm = 97 . 60 

Hi 

1.00 16.5000 

2.00 15.0000 

5.00 14.4000 

15.00 13.5000 

30.00 13.0000 

60.00 12.0000 

120.00 12.0000 

245.00 11.5000 

1440.00 10.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

7.60 

7.10 

6.50 

5.90 

5.50 

5.20 

5.30 

5.20 

5.20 

14.70 0.01 0.0544 

15.00 0.01 0.0383 

13.80 0.01 0.0228 

14.00 0.01 0.0130 

14.10 0.01 0.0091 

14.20 0.01 0.0064 

14 .20 0.01 0.0045 

14.30 0.01 0.0032 

14.60 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

21.76 

19.31 

19.31 

18.58 

18.34 

16.62 

16.38 

15.40 

11 .73 

21.24 

18.85 

18.85 

18.13 

17.89 

16.23 

15.99 

15.03 

'1 .45 



ecn.n~.11on T ...... 

COURSES GRANULOMETRIQUES 539 A20-GE0315 
Technisol inc . 
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I 
I 
I 

325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

TeJ.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 

'" 
gravier 0.14 

'" '" sable grossier 3.6B '" '" 
sable tres grossier 1.9' '" 

'" sable moyen 39.11 '" '" sable fin 43.B2 '" '" sable tres fin 7.54 '" 
'" 

limon 1 .BO '" '" argile 2.0 
Presence de coquillages et matieres organiques. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

'" 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

ENB1'22 ,,, 

Numero d'echantillon 

540 

Reference 

I 
Date: 2000/0B/10 

L----____ ---'-_____ -----.l 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : Projet no. EN81122 111 
Endroit 

Analyse par: 
CaIcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

540 
0.00 a 0.00 

Drs : densite relative du solide = 2 . 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

Passant 5 urn : 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 urn : 

m4 : poids du sol sec = 38.66 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.90 

23.2 

23.2 

22.9 

22.2 

21.8 

21.6 

21.5 

21.6 

21.5 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 6.0000 

2.00 6.0000 

5.00 6.0000 

15.00 6.0000 

30.00 6.0000 

60.00 6.0000 

120.00 6.0000 

245.00 6.0000 

1386.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.50 

4.50 

4.70 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

16.50 0.01 0.0525 

16.50 0.01 0.0371 

15.20 0.01 0.0226 

15.20 0.01 0.0132 

15.20 0.01 0.0094 

15.20 0.01 0.0066 

15.20 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

3.57 

3.57 

3.10 

2.38 

2.14 

1. 91 

1 .91 

1. 91 

0.71 

1.90 
1.10 

3.57 

3.57 

3.09 

2.38 

2.14 

1 .90 

1.90 

1.90 

0.71 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Te\.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
r.C~I~ie=nt======================~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¥#~~~~~~~~~§g~§§~§§~~ 

541 I Echantillon 
ENB1122 111 

Nurnero d'echantillon 
Envirolab 

Usage propose 

Bane, Carriere Endroit Reference 

~~~~~~~~ ______________________ -4~~~ __________________ ~ __ ~ ________ ~2~4~2~2~5~3~ ____ ----------------------~I 
Municipalite, Cornte Preleve par Ie Nurnero du contrat 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de mati~res organiques. 
% gravier 0.12 % 
% sable grossier 4.05 % 
% sable fin 43.70 % 
% limon 2.30 % 

de 

'I; 

'I; 

'I; 

'I; 

Le client 

l'echantillon fourni 

sable tres grossier 
sable moyen 
sable tres fin 
argile 

1 1 

par le client. 

2.20 % 

39.99 % 

6.B4 % 

O.BO 'I; 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare-par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0B/01 

I 
I 
I 
I 
I 



Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

541 
0.00 a 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

0.00 

densite relative du soli de = 2.70 Pass ant 5 uni : 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec· = 39 . 1 6 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 6.5000 

2.00 6.0000 

5.00 6.0000 

15.00 5.9000 

30.00 5.8000 

60.00 5.7000 

120.00 5.6000 

241 .00 5.5000 

1440.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction compo see 
Profondeur effective 

99.90 

5.20 

5.10 

5.50 

5.40 

5.30 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

16.40 0.01 0.0535 

16.50 0.01 0.0378 

15.20 0.01 0.0232 

15.20 0.01 0.0133 

15.20 0.01 0.0094 

15.30 0.01 0.0067 

15.30 0.01 0.0047 

15.30 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

3.06 

2.12 

1. 18 

1 .18 

1 .18 

1 .18 

0.94 

0.71 

0.71 

0.97 
0.70 

3.05 . 

2.11 

1.17 

1.17 

1 .17 

1.17 

0.94 

0.70 

0.70 
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325, Rue de l'Espinay 
(Quebec). G1L 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

ite, Comte 

d' echantillonage 

gravier 0.2 , 
sable grossier 3.71 , 
sable fin 44.27 , 
limon 1.9 , 

Presence de matieres organiques. 

Ie 

/ / 
Ie 

, sable tres grossier 1.93 , , sable moyen 3S.73 , .. sable tres fin 7.56 .. , argile 1.7 , 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

ENS1122 111 

Numero d'echantillon 

541-2 

Reference 

242253 
Numero du contrat 

Numero de commande 

I 
Date: 2000/0S/0S 

~ _____ ..l..---~ ____ ~ 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 

. Profondeur (m) 
541-2 

0.00 a 0.00 

Drs .. densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 urn : 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 urn : 

m4 poids du sol sec = 42.76 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.80 

23.5 1.00 6.0000 4.40 16.50 0.01 0.0523 3.45 

23.4 2.00 6.0000 4.50 16.50 0.01 0.0370 3.23 

23.1 5.00 6.0000 4.60 15.20 0.01 0.0226 3.01 

22.3 15.00 6.0000 4.90 15.20 0.01 0.0132 2.37 

22.0 30.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0093 2.15 

21.7 60.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0066 1.72 

21.6 120.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0047 1.72 

21.6 240.00 6.0000 5.20 15.20 0.01 0.0033 1.72 

21.5 1380.00 5.0000 5.20 15.40 0.01 0.0014 -0.43 

Tl!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

1.72 
0.55 

3.44 

3.22 

3.01 

2.36 

2.15 

1.72 

1.72 

1.72 

0.00 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I Technisol inc. 
325. Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
rC=I~ie=n=t======================~~~~~~~~~~~~~~~~~================~==================================~: 

Envirolab 

I 
EN81122 111 

Usage propose Echantillon Nurnero d'echantillon 

542 
Bane, Carriere Reference 

~~~~~~~ ____________________ ~ __ -+~~~ ______________________ ~ ______ ~~2~4~2~2~54~~ ____ ----------------------~.·I 
Municipalite, Cornte Ie Nurnero du contrat 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
, gravier 0.26 , , sable tres grossier 
, sable grossier 2.98 , , sable moyen 
, sable fin 7.03 , , sable tres fin 
, limon 38.80 % , argile 

par Ie client. 

1.62 , 
9.04 , 

38.07 , 
2.20 , 

/ / 
Ie 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Dale: 2000/08/07 

Nurnero de commande 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

542 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Passant 5 um : 

: facteur de correction de densite relative = . O. 99 

: poids dusol sec = 32.78 

Passant 2 um : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 7.0000 

2.00 6.5000 

5.00 6.5000 

15.00 6.5000 

30.00 6.5000 

60.00 6.5000 

120.00 6.0000 

240.00 6.0000 

1440.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.70 

3.40 

3.60 

3.80 

4.60 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

16.30 0.01 0.0505 

16.40 0.01 0.0359 

15.10 0.01 0.0220 

15.10 0.01 0.0130 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.20 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

10.11 

8.15 

7.58 

5.34 

4.21 

3.65 

2.25 

2.25 

0.84 

2.47 
1.30 

10.08 

8.12 

7.56 

5.32 

4.20 

3.64 

2.24 

2.24 

0.84 
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Rue de I 'Espinay 
(Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Preleve par 

Le client 

Soumis par 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 

Ie 

/ / 
Ie 

Presence de matieres organiques. 

I .. gravier 0.09 .. 

..

.. sable grossier 1.14 .. 
.. sable tres grossier 
.. sable moyen 
.. sable tres fin 
.. argile 

0.75 .. 
4.28 .. 
7.83 .. 

I 
sable fin 5.21 .. 

.. limon 24.60 .. 56.20 .. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisationecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 111 
Numero d'echantillon 

543 

Reference 

242255 
Numero du contrat 

Numero de commande 

Date: 2000/08/10 

I~----------~----------~ 



Technisol inc. 
325; Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GlL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Echantillon no. 543 I 
Profondeur(m) 0.00 a 0.00 

~================================~ 

Drs : densite relative du solide = 2 • 70 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 : poids du sol sec = 34.72 

F : facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : ·H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.90 

Passant 5 urn: 58.94 
Passant 2 urn : 47 • 82 I 

I 
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e:cn.n~lllon T •• ,. 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec(Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

I 
I 
I 

EN81122 111 
Numero d'echantillon 

544 
Reference 

~~~~~~ __ ~ ________________________ -+~~~ ________________________ ~ ______ -+~2~4~2~25~6~~--------------------------~ I 
Municipalite, Comte Ie Numero du contrat 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
% gravier 0.74 % % sable tres grassier 
% sable grassier 3.47 % % sable moyen 
% sable fin 38_06 % % sable tres fin 
% limon 8.30 % % argile 

par Ie client. 

2.23 'Ii 
22.53 'Ii 
20.87 'Ii 
3.80 'Ii 

/ / 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel. 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

544 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Pass ant 5 um : 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 40.90 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 99 . 30 

23.7 1.00 9.5000 4.30 15.90 0.01 0.0512 11 .71 

23.6 2.00 9.0000 4.40 16.00 0.01 0.0364 10.36 

23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 0.01 0.0223 7.88 

22.5 15.00 7.0000 4.80 15.10 0.01 0.0131 4.95 

22.1 30.00 7.0000 5.00 15.10 0.01 0.0093 4.50 

21.9 60.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0066 4.28 

21.9 120.00 7.0000 5.10 15.10 0.01 0.0047 4.28 

21.9 252.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0032 2.03 

21.9 1440.00 6.0000 5.10 15.20 0.01 0.0013 2.03 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi .. Profondeur effective 

4.25 
2.01 

11. 62 

10.28 

7.82 

4.92 

4.47 

4.25 

4.25 

2.01 

2.01 
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, Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN8"22 ", 
Numero d'echantillon 

545 

Reference 

242257 
Ie Numero du contrat 

/ / 
Ie Numero de commande 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
gravier 0.54 'II 'II sable tres grossier 2.87 'II 
sable .grossier 4.59 'II 'II sable moyen 14.24 'II 
sable fin 14.97 'II 'II sable tres fin 7.59 'II 
limon 2'.20 'II 'II argile 34.00 'II 

c~ rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

I 
Date: 2000/08/0' 

~----------------~----------------~ 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : Projetno. EN81122 111 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

545 
0.00 a 0.00 

Drs : densite relative du solide = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

a 
m4 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 38.46 

Pass ant 5 urn: 36.03 
Pass ant 2 urn: 26 . 1 7 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.50 

23.0 

22.7 

22.5 

22.0 

21.7 

21 .5 

21 .4 

21.5 

21.6 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 27.0000 

2.00 25.0000 

5.00 25.0000 

16.00 23.0000 

30.00 21.0000 

60.00 21.0000 

121.00 20.0000 

240.00 18.0000 

1442.00 15.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.60 

4.80 

4.80 

5.00 

5.20 

5.20 

5.30 

5.20 

5.20 

13.00 0.01 0.0467 

13.30 0.01 0.0335, 

12.10 0.01 0.0203 

12.40 0.01 0.0115 

12.80 0.01 0.0086 

12.80 0.01 0.0061 

12.90 0.01 0.0043 

13.30 0.01 0.0031 

13.70 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

53.62 

48.36 

48.36 

43.09 

37.82 

37.82 

35.19 

30.64 

23.46 

53.35 

48.12 

48.12 

42.87 

37.63 

37.63 

35.01 

30.49 

23.34 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Echentillon Telllie 

GRANULOMETRIQUES 
545 R20-GE0315 

Technisol inc . COURSES 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane. Carriere 

Municipalire. Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
% gravier 1.97 , 
% sable grossier 3.92 , 
% sable fin 36.80 % 
% limon S.OO % 

de l'echantillon fourni par Ie client. 

% sable tres grossier 2.58 % , sable moyen 23.91 % , sable tres fin 18.82 % 
% argile 4.00 , 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 
Nurnero d'echantillon 

546 
Reference 



Quebec (Quebec), GIL 2]2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Analyse par: 
,. Calcule par : 

Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

546 
0.00 a 0.00 

: densite relative du soli de = 2.70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

Passant 5 urn : 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 35.32 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

: % passant Ie 2 mm ::: 

1.00 8.5000 

2.00 7.0000 

5.00 7.0000 

15.00 7.0000 

30.00 7.0000 

60.00 7.0000 

120.00 7.0000 

240.00 6.0000 

1440.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.00 

4.20 

4.20 

4.50 

4.80 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

16.10 0.01 0.0514 

16.30 0.01 0.0365 

15.10 0.01 0.0224 

15.10 0.01 0.0131 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass, rect.: % passant corrige 

11. 21 

7.30 

6.52 

5.73 

5.21 

5.21 

5.21 

2.61 

2.09 

5.11 
2.21 

10~98 

7.15 

6.39 

5.62 

5.11 

5.11 

5.11 

2.55 

2.04 
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COURSES GRANULOMETRIQUES 
546 R20-C3E0315 

Technisol inc . 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
,Quebec (Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

sont representatifs 
gravier 1.54 % 
sable grossier. 2.90 % 

sable fin 36.22 % 
limon 11.10 % 

de l'echantillon fourni 
% sable tres grossier 
% sable moyen 
% sable tres fin 
% argile 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

547 

Reference 

24225 
Ie Numero du contrat 

/ / 
Ie Numero de commande 

par le client. 
2.03 % 

19.62 % I 

21.89 % 
4.70 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

547 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide = 2 . 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 urn : 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 urn : 

m4 poids du sol sec = 38.22 

F facteur de correction de I' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 98.50 

24.8 

24.7 

24.0 

22.9 

22.3 

22.0 

22.0 

22.0 

21.5 

Tl!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 10.0000 

2.00 9.5000 

5.00 9.0000 

15.00 8.0000 

30.00 8.0000 

60.00 8.0000 

120.00 7.0000 

240.00 7.0000 

1430.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 

. lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

3.90 

3.90 

4.20 

4.70 

4.90 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

15.80 0.01 0.0504 

15.90 0.01 0.0358 

14.70 0.01 0.0219 

14.90 0.01 0.0129 

14.90 0.01 0.0092 

14.90 0.01 0.0065 

15.10 0.01 0.0047 

15.10 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

14.69 

13.49 

11 .56 

7.95 

7.47 

7.23 

4.82 

4.82 

1.93 

5.19 
2.84 

14.47 

13.29 

11 .39 

7.83 

7.35 

7.12 

4.74 

4.74 

, .90 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
% gravier 1.13 % 
% sable grossier 3.34 % 
% sable fin 37.73 % 
% limon 9.10 % 

de 

% 

% 
% 

% 

l'echantillon fourni par Ie client. 

sable tres grassier 2.12 % 

sable moyen 22.53 % 
sable tres fin 20.25 % 

argile 3.80 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/03 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

548 

Reference 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

548 
0.00 a 0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Passant 5 urn : 

: facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

: poids du sol sec = 36.88 

Pass ant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

fIydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 9.0000 

2.00 7.0000 

5.00 7.0000 

15.00 7.0000 

30.00 7.0000 

60.00 7.0000 

120.00 7.0000 

243.00 6.0000 

1440.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.90 

4.00 

4.10 

4.30 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

16.00 0.01 0.0509 

16.30 0.01 0.0364 

15.10 ,0.01 0.0223 

15.10 0.01 0.0131 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

12.48 

7.24 

6.74 

4.99 

4.99 

4.74 

4.74 

2.25 

1.00 

4.69 
1.40 

12.34 

7.16 

6.67 

4.94 

4.94 

4.69 

4.69 

2.22 

0.99 
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(Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

549 

Reference 

242261 

Comte Ie Numero du contrat 

/ / 

d' echantillonage Ie Numero de commande 

Les ;cesultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages et matieres organiques . 
... gravier 0.41 ... ... sable tres grossier 3.43 ... 
... sable grossier 5.73 ... ... sable moyen 25.39 ... 

sable fin 33.65 ... ... sable tres fin 17.19 ... 
lilnon 10.30 ... ... argile 3.90 ... 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(4Hi) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

549 
0.00 a 0.00 

Drs : densite relative du solide = 2.70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 um : 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 Passant 2 um : 

m4 : poids du sol sec = 39.46 

F : facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : . H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.60 

24.1 1.00 10.0000 4.20 15.80 0.01 0.0508 13.53 

24.0 2.00 8.0000 4.20 16.10 0.01 0.0363 8.87 

23.6 5.00 7.0000 4.40 15.10 0.01 0.0224 6.07 

23.0 15.00 7.0000 4.60 15.10 0.01 0.0130 5.60 

22.3 30.00 7.0000 4.90 15.10 0.01 0.0093 4.90 

22.1 60.00 7.0000 . 5.00 15.10 0.01 0.0066 4.67 

21.5 120.00 7.0000 5.20 15.10 0.01 0.0047 4.20 

22.1 240.00 6.5000 5.00 15.10 0.01 0.0033 3.50 

22.0 1424.00 6.0000 5.00 15.20 0.01 0.0014 2.33 

Tllc Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

4.26 
2.71 

13.48 

8.83 

6.04 

5.58 

4.88 

4.65 

4.18 

3.49 

2.32 
I 
I: 

I 
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COURSES GRANULOMETRIQUES 
549 R20-C3E0315 

Technisol inc . 
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I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

~T~e~I.~:~;1~8~)~64~7;-1~4~O~2~F~aX~:~(4~18~)~6~4~8-~9~28~8~g@gggg@@4¥gg~gg§@ggggg@gg@@g@gggg@@gggggggg~gggggggggggggggggggggggggggggg@ I 
Client 

Envirolab ENB1122 111 

Echantillon Numero d'echantillon 

550 

Bane, Camere Reference 

~~~~~~~ ________________________ ~~~~ ______________________ ~ ________ ~2~4~2~~~ __________________________ ~\Ic 
Munlcipalire, Comre Ie Numero du contrat 

/ / 
Lieu d I echantillonage Ie Numero de commande 

I, 

I 
I Remarques: 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 

'1-
l . 

, gl'avier 0.42 , , sable tres grossier 1 .31 , , sable grossier 2.13 , , sable moyen 5.7B , , sable fin 7.67 , , sable tres fin 21.69 , , limon 49.90 , , argile 11.10 , 

Prepare par: Sylvie Hamel :1 Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0B/01 

t 



Projetno. EN81122 111 

Analyse par: 
Calcule par : 

. Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

550 ' 
0.00 a 

Date: 
Date: 
Date: 

0.00 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

densite relative du solide = 2 • 70 Passant 5 urn : 1 2 • 56 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

poids du sol sec = 38.70 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 23.0000 

2.00 17.0000 

5.00 15.0000 

15.00 11 .5000 

30.00 11 .0000 

60.00 10.5000 

120.00 10.5000 

240.00 9.0000 

1440.00 8.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.60 

4.60 

4.70 

4.80 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

13.70 0.01 0.0480 

14.70 0.01 0.0352 

13.70 0.01 0.0216 

14.30 0.01 0.0128 

14.40 0.01 0.0091 

14.50 0.01 0.0065 

14.50 0.01 0.0046 

14.70 0.01 0.0033 

14.90 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

43.77 

29.26 

24.27 

15.46 

13.80 

12.61 

12.61 

9.04 

6.66 

7.45 

43.60 

29.14 

24.17 

15.40 

13.74 

12.56 

12.56 

9.00 

6.63 
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Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 550 R20-GE0315 . 
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Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Endroit 

Preleve par Ie 

/ / 

EN81122 111 

Numero d'ech<intillon 

551 

Reference 

242263 
Numero du contrat 

Ie Numero de commande 

0.88 'Is 'Is sable tras grossier 4.13 'Is 

6.69 'Is 'Is sable moyen 19.63 'Is 

22.67 'Is 'Is sable tras fin 13.80 'Is 

16.00 'Is 'Is argile 16.20 'Is 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

551 
0.00 a 

Date: 
Date: 
Date: 

0.00 

/ / 
/ / 
/ / 

Drs 

a 

m4 

: densite relative du solide = 2.70 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

: poids du sol sec = 34.84 

Passant 5 urn: 1 8 . 47 
Passant 2 urn: 11. 29 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.10 

23.4 

23.3 

23.0 

22.2 

21.9 

21.7 

21.6 

21.5 

21.5 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 16.0000 

2.00 13.5000 

5.00 13.0000 

15.00 13.0000 

30.00 13.0000 

60.00 13.0000 

120.00 12.0000 

240.00 10.5000 

1370.00 9.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.50 

4.50 

4.60 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

14.80 0.01 0.0496 

15.20 0.01 0.0356 

14.10 0.01 0.0218 

14.10 0.01 0.0127 

14.10 0.01 0.0090 

14.10 0.01 0.0064 

14.20 0.01 0.0045 

14.50 0.0.1 0.0032 

14.70 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% paSs.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

30.39 

23.78 

22.20 

21 ; 14 

20.88 

20.61 

17.97 

14.01 

10.04 

I 

30.12 

23.57 

22.00 

20.95 

20.69 

20.43 

17.81 

13.88 

9.95 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2]2 

r.:~~~~=~=4I=8=)=64=7=-=I4=O=2=F=aX=:=(4=I=8)=6=4=8=-9=28=8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~~~~~§JI 

551-2 I 
Envirolab EN81122 111 

Echantillon Usage propose Nurnero d'echanlillon 

Bane, Carriere Endroit Reference 

~~~~~~~ ________________________ -i~~~ ______________________ ~ ________ r.274~2~2~63~~ __ ~----------------------~'I 
Municipalite, Cornte Preleve par Ie Nurnero du conlral 

Le client / / 

:1 

I 
I 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
'II gravier 1.19 'II 'II sable tres grossier 3.95 'II 
'II sable grossier 6.65 'II 'II sable moyen 19.87 'II 
'II sable fin 22.05 'II 'II sable tres fin 12.89 'II 
'II limon 15.60 'II 'II argile 17.80 'II 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

"Dale: 2000/08/04 

I 



I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 

I 
Quebec (Quebec), GIL 212 

_ . Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : Projet no. EN81122 111 I Endroit 

, Analyse par: 

I
, Calcule par : 

Verifie par 

Forage no. 
Ecbantillon no. 
Profondeur (m) 

551-2 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2.70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 34.30 

Passant 5 um : 1 8 . 56 
Passant 2 um : 1 2 . 1 6 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

: % passimt Ie 2 mm = 98.80 

1.00 16.0000 4.20 14.80 0.01 0.0492 31.67 

2.00 12.0000 4.20 15.50 0.01 0.0356 20.94 

5.00 12.0000 4.40 14.20 0.01 0.0217 20.40 

15.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0127 18.79 

30.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0090 18.79 

I 22.1 60.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0064 18.79 

22.0 .120.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0045 18.79 

22.0 240.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0032 16.11 

21.6 1427.00 9.0000 5.20 14.70 0.01 0.0013 10.20 

I 
T!!c Temperature en Celsius K : Constante 

I Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri : lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 

I Hi Profondeur effective 

31.29 

20.69 

20.16 

18.56 

18.56 

18.56 

18.56 

15.91 

10.08 



Eel'l.ntillon T •• ,. 

Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 551-2 R20-GE0315 

NO aO •• ler eXlgenee 

ENBl122 111 
& I e e e e E e I .. ~ .. .. 0 .. • e , , , 

I I I I .. E I I 0 .. ': III N , .. I .. N ., .. ,0 Ii oi 0 ., 0 .. 0 I N 

oi N ~ 0 ~ 0 2 ! 0 .. ~ 0 III 0 
::100 100 ~ .. • III .. . .. PI . M N ., N .... • ., .. 

V 

:/ 
90 90 

BO BO 

70 70 
/ 

I 
II 

60 60 
~ / z « 
1/1 I ~ 1/1 « 50 50 z 
D. I « 

1/1 
:II I 1/1 

I « 
D. 

40 40 
:II 

30 30 
/ 

II 

20 20 

./ 
./ 

10 ./' 10 

0 0 
(; .. .. • ., .. ,... II GI- N PI • ., ..... CD GI- N PI ~ 

., It ... II GlO 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 0000 
0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 • ... Ii ..: Ii ci~ N PI • ., ., ,.. CD Gl2 

0 0 0 0 0 o 000 • • ·0 0 0 0 0 o 000- N PI • ., . . 
DIAMETRE DES PARTICULES (mm) i 

I A!!JU.I I III.T I rA1&1: I SlBAYII:A I I "IN I gAgl _ MgvlN 

- ",tR - ,.' .. - - ... ' -



Technisol inc. 
325. Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(4I8) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

d' echantillonage 

sont representatifs 
gravier 0.09 '" 
sable grossier 0.90 '" sable fin 3.97 '" limon 25.40 '" 

de l'echantillon fourni par Ie client. 
'" sable tres grossier 0.54 '" 

'" sable moyen 3.02 '" 
'" sable tres fin 9.28 '" 
'" 

argile 56.80 '" 
Prepare par: Sylvie Hamel 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

552 
Reference 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), G1L 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~==~~~~~~~~~~. 

Description du sol : Projet no. EN811 22 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

Echantillon no. 552 

~p=r=of=o=n=d=eu=r=(=m=)=======o==.o=o===a=======o=.=o=o========================================================~II 
Drs : densite relative du soli de = 2 • 70 

a : facte~r de correction de densite relative = 0 • 99 

Pass ant 5 um: 59.94 
Passant 2 urn: 47 • 1 5 

m4 : poids du sol sec = 33.86 

F : facteur de correction de I'echelle de delisite = 0.93 

Hydrometre # : H-375· 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.90 

24.3 1.00 31.0000 4.10 12.40 0.01 0.0449 73.14 

24.1 2.00 30.0000 4.20 12.50 0.01 0.0320 70.15 

23.5 5.00 30.0000 4.40 11 .30 0.01 0.Oi94 69.61 

22.7 15.00 30.0000 4.80 11 .30 0.01 0.0113 68.52 

22.3 30.00 28.5000 4.90 11 .50 0.01 0.0081 64.17 

22.0 60.00 28.0000 5.00 11 .60 0.01 0.0058 62.54 

22.0 120.00 26.0000 5.00 11 .90 0.01 0.0041 57.10 

21.9 240.00 25.0000 5.10 12.10 0.01 0.0029 54.11 

21.5 1434.00 20.5000 5.20 12.80 0.01 0.0012 41.60 

Tl!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

73.07 

70.08 

69.54 

68.45 

64.11 

62.48 

57.04 

54.06 

41.56 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

I 
~T~e~I.=:(4=1=8=)6=4=7=-1=40=2=F=a=X=:(4=1=8)=~==8-=9=28=8~========~==~~~========================~~~~~~~~~~~~~~~~1 .. 
Client 

Envirolab ENB1122 111 

Echantillon Usage propose Numero d'echantillon I 
~ __ ~~~ ______________________________ -+~~~ ________________________________ ~~5~5~3~ ______________________________ ~ . 

Bane, Carriere Endroit Reference 

~~----+':::-:-:-----------:--~--------1·1 Municipalite, Comte Preleve par Ie 

/ / 

I 
I 

~1-----t----t---t-----~---+-----H------I1 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages et matieres organiques. .. gravier O.OB .. .. sable tres grossier 4.94 .. .. sable grossier 9.03 .. .. sable moyen 2B.29 .. .. sable fin 35.19 .. .. sable tres fin 1B.27 .. .. limon 3.00 .. .. argile 1. 20 .. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sy 1 v ie Harne 1 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0B/OB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 



Quebec (Quebec), GlL 212 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

553 
0.00 a 0.00 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

: densite relative du solide = 2 • 70 Passant 5 um : 

facteur de correction de densite relative = 0.99 

: poids du sol sec = 38.24 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 99 . 90 

1.00 6.0000 

2.00 6.0000 

5.00 6.0000 

15.00 6.0000 

30.00 6.0000 

60.00 6.0000 

120.00 5.5000 

242.00 5.5000 

1321.00 5.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 

4.30 

4.30 

4.40 

4.80 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

16.50 0.01 0.0521 

16.50 0.01 0.0369 

15.20 0.01 0.0225 

15.20 0.01 0.0131 

15.20 0.01 0.0093 

15.20 0.01 0.0066 

15.30 0.01 0.0047 

15.30 0.01 0.0033 

15.30 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

4.09 

4.09 

3.85 

2.89 

2.41 

2.41 

1.20 

1.20 

0.72 

1. 41 
0.87 

4.09 

4.09 

3.85 

2.89 

2.40 

2.40 

1. 20 

1. 20 

0.72 

I 
Hi Profondeur effective L--_____ -----:---____ ----.! 



e:c,...nt.lllon T.II". 
Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 553 A20-(3E0315 

NO Ga •• I." aKlg.nce 

EN81122 111 

e e e • & e I e & 
~ 

III .. .. ~ e , , , 
I I I I .. I I e III ... to 0 ~ II! , .. • ~ .. .. II .. .. .. 0 II 0 .. 0 • .. 

~ .. .. 0 ~ 0 2 ! 0 CD~ 0 .. 0 
100 ~ .. .. III .. .. II OJ .. ~ ~ .. II .. .... ~ II ID ~100 

90 90 

/ 

80 80 

I 

70 70 

I 
I 

60 I 60 
I-
Z 
< 
1/1 I I-1/1 
< 50 50 z 
II. < 

OJ 
a OJ 

< 
II. 

40 40 
a 

30 30 
I 

J 

20 20 
I 

10 10 

I 

0 0 
0 .. .. ~ II II .... • CIt .. .. .. ~ .. to .... • CIt .. .. .. ~ II ID ... GI CIt 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~2 0 0 0 0 o 0000 

0 0 0 0 o DODD 0 '! 0 0 o ODD • .; .. .. ~ II to .... CD ClIO 
0 0 0 0 0 o 000 . .• 0 0 0 0 o ODD" .. .. ~ II II ... mea .. 

DIAMETAE DES PAATICULES (mm) 

I ARgU.~ I IIJ.T I rAIL.~ I SlBAVIIA I I ~IN I gA21 _ MgVI:N 

- - - all - - •• - - DIID· .. - -.01 - -



(Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de coquillages. 
'II gravier 0.00 'II 'II sable tres grossier 5.38 'II 

sable grossier 9.80 'II 'II sable moyen 31.77 'II 

sable fin 36.20 'II 'II sable tres fin 16.85 'II 

limon 0.00 'II 'II argile 0.00 'II 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

554 

Reference 
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I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 I TeI.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

I 
Envirolab 

Echantillon 

. Banc, Carriere 

I Municipalite, Cornte 

I Lieu d'echantillonage 

Ie 

/ / 
Ie 

I·I-----~---'--_-'----_--LL-------I Remarques: 

I 
I 

LeQ resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Prisence de coquillages. 

'" gravier 3.17 '" '" sable tres grossier 2.93 '" 
'" Qable grossier 4.69 '" '" sable moyen 22.B6 '" 
'" Qable fin 26.70 '" '" sable tres fin B.55 '" '" limon 23.BO 

'" '" argile 7.30 '" 
Prepare par: Sy 1 v ie Harne 1 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

ENB1122 111 

Numero d'echantillon 

555 

Reference 

242267 
Nurnero du contrat 

Nurnero de comrnande 

Date: 2000/0B/Ol 

I~--------~----------~ 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Qu~bec (Quebec), GlL 2J2 
~T~el~.;~(4~1~8)~6~47~-~14~O~2;F~ax~;(~41~8~)~64~8~-9~28~8~@Q@Qgggggg@Qill@gggggg@Qgggggg@Q@@gg@@gg@@@@gggggg@Q@@gggg@@@@@@@@f@illill~1I 
Description du sol : Projet no. EN811 22 111 
Endroit - Rapport no. 

Analyse par: Date: 
Calcule par : Date: 
Verifie par Date: 

Drs : densite relative du soli de = 2 . 70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 ' 

m4 : poids du sol sec:: 37.34 

F : facteur de correction de l'echelle de densite:: 0.93 

Hydrometre # : H-375 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

8.61 
5.73 I 

I 
Tamis Zmm : % pass ant Ie 2 mm = 96.80 

~~~~~~~~~~~~~~~~I 

24.6 

24.4 

23.6 

22.6 

22.0 

21.6 

21.5 

21.6 

21.3 

Tl!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 17.0000 

2.00 15.5000 

5.00 15.0000 

15.00 12.5000 

30.00 11.5000 

60.00 10.0000 

121. 00 8.5000 

240.00 8.0000 

1412.00 7.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.00 

4.00 

4.40 

4.80 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.30 

14.70 0.01 0.0487 

14.90 0.01 0.0348 

i3.70 0.01 0.0213 

14.20 0.01 0.0127 

14.30 0.01 0.0091 

14.60 0.01 0.0065 

14.80 0.01 0.0046 

14.90 0.01 0.0033 

15.00 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

32.05 31.03 

28.36 27.45 

26.14 25.30 

18.99 18.38 

16.03 15.51 

11 .84 11.46 

8.14 7.88 

6.90 6.68 

5.42 5.25 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Env1rolab 
Echanlillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, CornIe 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
, gravier 0.08 , 
, sable grossier 0.54 , 
, sable fin 45.70 , 
, limon 5.00 , 

de 

, , , , 

Ie 

I I 
Ie 

l'echantillon fourni par le client. 

sable tres grossier 0.27 , 
sable moyen 20.86 , 
sab,le tres fin 24.45 , 
argile 3.10 , 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

I 
I 

EN81122 111 
Nurnero d'echantillon I 556 
Reference 

242268 I Nurnero du contral 

Nurnero de cornrnande 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 



Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 212 

(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

556 
0.00 a 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

0.00 

: densite relative du solide = 2 • 70 Passant 5 urn : 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 39.78 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 7.5000 

2.00 7.5000 

5.00 7.5000 

15.00 7.5000 

30.00 7.0000 

60.00 7.0000 

120.00 7.0000 

240.00 6.0000 

1403.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.90 

4.00 

4.10 

4.20 

4.70 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

16.20 0.01 0.0513 

16.20 0.01 0.0363 

15.00 0.01 0.0222 

15.00 0.01 0.0130 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

8.10 

7.87 

7.64 

6.48 

4.63 

4.40 

4.17 

1.85 

1.85 

4.20 
1.85 

8.09 

7.86 

7.63 

6.47 

4.62 

4.39 

4.16 

1.85 

1.85 



e:enentillon T •• 'e 

Technisol COURSES GRANULOMETRIQUES 
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.vlUlnl\:lp;allle. Cornre 

d' echantillonage 

resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
ence de coquillages et matieres organiques. 

0.57 % % sable tres grossier 
1.90 % % sable moyen 

36.87 % % sable tres fin 

lilnon 13.50 % % argile 

, .03 % 

18.49 % 
23.14 % 

4.50 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approu.ve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/07 

EN81122 111 

Nurnero d'echantillon 

557 

Reference 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

557 
0.00 a 0.00 

Drs : densite relative du solide = 2.70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Passant 5 urn : 

a : facteur de correction de densite relative = 0 . 99 Passant 2 urn : 

m4 : poids du sol sec = 36.28 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.40 

23.5 

23.5 

23.2 

22.4 

21.8 

21.6 

21.5 

21.6 

21.5 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 11. 5000 

2.00 11.0000 

5.00 10.0000 

15.00 8.5000 

30.00 8.0000 

60.00 7.0000 

120.00 7.0000 

240.00 7.0000 

1440.00 6.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
Jecture de J'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.40 

4.40 

4.50 

4.90 

5.10 

5.20 

S.20 

5.20 

S.20 

15.60 0.01 0.0509 

15.60 0.01 0.0360 

14.60 0.01 0.0221 

14.80 0.01 0.0130 

14.90 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.10 0.01 0.0033 

15.10 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

18.02 

16.75 

13.96 

9.14 

7.36 

4.57 

4.57 

4.57 

3.30 

4.54 
3.70 

17.91 

16.65 

13.87 

9.08 

7.31 

4.54 

4.54 

4.54 

3.28 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e'en_nr:lJlon T •• ,. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 557 A20-C3E0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Cornte 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques: 

'" gravier 1.47 '" 

'" sable grossier 5.16 '" 

'" sable fin 36.87 '" 
'Ii limon 6.1 'Ii 
Presence de coquillages. 

Ie 

/ / 
Ie 

'" 
sable tres grossier 3.15 '" '" sable moyen 26.2 '" 'Ii sable tres fin 16.95 'Ii 

'Ii argile 4.1 '" 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation €lcri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/10 

EN81122 111 

I Nurnero d'echantillon 

558 

Reference 

242270 
Nurnero du contrat 

Nurnero de cornrnande 

I 
I 
I 



Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

558 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

Pass ant 5 urn : 

facteQr de correction de densite relative = 0.99 

poids du sol sec = 40.10 

Passant 2 urn : 

facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 9.0000 

2.00 9.0000 

5.00 9.0000 

15.00 8.0000 

30.00 8.0000 

60.00 7.5000 

120.00 7.0000 

240.00 7.0000 

1400.00 6.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

98.50 

4.50 

4.50 

4.60 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

16.00 0.01 0.0516 

16.00 0.01 0.0365 

14.70 0.01 . 0.0222 

14.90 0.01 0.0130 

14.90 0.01 0.0093 

15.00 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 I 

15.10 0.01 0.0033 

15.10 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

10.33 

10.33 

10.10 

6.89 

6.43 

5.28 

4.13 

4.13 

2.98 

4.26 
3.31 

10.18 

10.18 

9.95 

6.78 

6.33 

5.20 

4.07 

4.07 

2.94 
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I 
I 
I 
I 
I 

Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

MIJnllClpallle, Cornle 

Rernarques : 
tes resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
\ gravier 0.1S % 
, sable grossier 0.66 % 
, sable fin 2S.7S % 
, limon 19.70 % 

de l'echantillon fourni par le client. 

% sable tres grossier 0.51 % 
% sable moyen 9.79 % 
% sable tres fin 37.1S % 
% argile 3.20 % 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

ENS1122 111 

Nurnero d'echantillon 

559 

Reference 

Date: 2000/0S/04 

I~----------------~----------------~ 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay . 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: Date: 
Calcule par : Date: 
Verifie par Date: 

Forage no. 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

I 
I 

Echantillon no. 559 I 
Profondeur (m) 0.00 . a 0.00 

~================================~ 

Drs densite relative du solide = 2 . 70 

a faeteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poids du sol sec = 35.88 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Passant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

3.84 
2.39 I 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.80 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.9 1.00 9.0000 4.30 16.00 

23.8 2.00 7.5000 4.30 16.20 

23.5 5.00 7.0000 4.40 15. i 0 

22.6 15.00 6.5000 4.80 15.10 

22.2 30.00 6.5000 5.00 15.10 

22.0 60.00 6.5000 5.00 15.10 

22.1 120.00 6.5000 5.00 15.10 

22.1 240.00 6.0000 5.00 15.20 

21.8 1428.00 6.0000 5.10 15.20 

0.01 0.0513 

0.01 0.0365 

0.01 0.0224 

0.01 0.0131 

0.01 0.0093 

0.01 0.0066 

0.01 0.0046 

0.01 0.0033 

0.01 0.0014 

12.06 

8.21 

6.67 

4.36 

3.85 

3.85 

3.85 

2.57 

2.31 

12.04 

8.19 

6.66 

4.35 

3.84 

3.84 

3.84 

2.56 

2.30 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~~==~====~==~~==~==~====~==~I 
T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ecn.n~lllan T."'e 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirelab 

Echantillon 

Banc. Carriere 

Municipalite. Comle 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sent representatifs 
Presence de cequillages. 
, gravier 0.16 , 
, sable gressier 1.14 , 
, sable fin 30.19 , 
, limen 26.70 , 

de l'echantillen feurni par le client. 

, sable tres gressier 
, sable meyen 
, sable tres fin 
, argile 

0.73 , 
10.15 , 
27.73 , 
3.20 , 

Ie 

/ / 
Ie 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jebin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 

I Numero d'echantillon 

560 

Reference 

242272 
Numero du contrat 

Numero de com man de 

I 
I 
I 
I 
I 



Quebec (Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projetno. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

560 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2.70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / I 

Pass ant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 35.04 

Passant 2 urn : 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H -375 

: % passant Ie 2 mm = 99.80 

1.00 15.0000 

2.00 13.0000 

5.00 8.0000 

15.00 8.0000 

30.00 7.0000 

60.00 6.5000 

120.00 6.5000 

240.00 6.0000 

1425.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 

4.30 

4.30 

4.40 

4.80 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.10 

15.00 0.01 0.0496 

15.30 0.01 0.0355 

14.90 0.01 0.0222 

14.90 0.01 0.0130 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

28.11 

22.86 

9.46 

8.41 

5.26 

3.94 

3.94 

2.63 

2.36 

3.93 
2.45 

28.06 

22.81 

9.44 

8.39 

5.24 

3.93 

3.93 

2.62 

2.36 

'------___________ ----.l I 
Hi Profondeur effective 
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Technisol ,i nc COURSES GRt~NULOMETR I QUES 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Envirolab I Echantillon 

Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
'Is gravier 0.26 'Is 

sable grossier 0.87 'Ii 
sable fin 5.11 'Ii 

limon 54.30 'Is 

de l'echantillon fourni par Ie client. 

'Is sable tres grossier 0.70 'Is 
'Ii sable moyen 2.06 'Ii 

'Ii sable tres fin 18.00 'Is 
'Is argile 18.70 'Ii 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne dOit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation ficri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

ENS1122 111 

Numero d'echantillon 

561 

Reference 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

561 
0.00 a 0.00 

Drs densite relative du solide =' 2. 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

Passant 5 um: 1 9 . 85 
Pass ant 2 um: 1 3 • 04 

m4 poids du sol sec = 33.60 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.70 

24.6 

24.4 

23.8 

22.8 

22.3 

22.1 

22.0 

22.1 

21.5 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C' 

Hi 

1.00 25.0000 

2.00 23.0000 

5~00 22.0000 

15.00 18.0000 

30.00 13.0000 

60.00 13.0000 

120.00 12.0000 

240.00 11 .5000 

1430.00 9.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.00 

4.00 

4.30 

4.70 

4.90 

5.00 

5.00 

5.00 

5.20 

13.30 0.01 0.0463 

13.70 0.01 0.0333 

12.60 0.01 0.0204 

13.30 0.01 0.0122 

14.10 0.01 0.0090 

14.10 0.01 0.0064 

14.20 0.01 0.0045 

14.30 0.01 0.0032 

14.70 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

57.54 

52.06 

48.50 

36.44 

22.20 

21 .92 

19.18 

17.81 

10.41 

57.37 

51 .91 

48.36 

36.33 

22.13 

21 .86 

19.12 

17.76 

10.38 
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Ec".nClllon T ... l. 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, 

Liell d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs .. gravier 0.25 .. .. sable grossier 0.89 .. .. sable fin 4.88 .. .. limon 53.10 .. 
Presence de coquillages. 

Ie 

I I 
Ie 

de l'echantillon fourni par le client. 
.. sable tres grossier 0.62 .. .. sable moyen 2.03 .. .. sable tres fin 18.33 '" .. argile 19.90 .. 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/10 

I 
I 

EN81122 111 

I Numero d'echantillon 

561-2 
Reference 

242273 I Numero du contrat 

Numero de commande I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 



I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 

I 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

I 
I 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

561-2 
0.00 a 0.00 

: densite relative du soli de = 2 • 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 35.42 

Passant 5 urn: 21. 46 
Passant 2 urn: 1 3 • 66 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H - 3 7 5 

: % passant Ie 2 mm = 99 . 70 

1.00 26.0000 4.00 13.20 0.01 0.0462 57.19 

2.00 22.0000 4.00 13.80 0.01 0.0335 46.79 

5.00 21.0000 4.30 12.80 0.01 0.0206 43.41 

15.00 16.0000 4.80 13.60 0.01 0.0124 29.11 

30.00 14.0000 5.00 13.90 0.01 0.0089 23.39 

60.00 14.0000 5.00 13.90 0.01 0.0063 23.39 

120.00 13.0000 5.00 14.10 0.01 0.0045 20.80 

240.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0032 18.20 

1430.00 9.5000 5.20 14.60 0.01 0.0013 11.18 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de I'hydrometre % pass. : % passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

57.01 

46.65 

43.28 

29.03 

23.32 

23.32 

20.73 

18.14 

11 .14 
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(Quebec), GIL 2]2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

562 

Reference 

242274 

Ie Numero du contrat 

/ / 
Ie Numero de cornman de 

0.54 'Is 'Is sable tres grossier 0.92 'Is 
grossier 1.28 'Is 'Is sable moyen 2.B2 'Is 

sable fin 7.49 'Is 'Is sable tres fin 22.95 'Is 
46.70 'Is 'Is argile 17.30 'Is 

coquillages. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0B/1 0 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

562 
0.00 a 

Date: 
Date: 
Date: 

0.00 

/ / 
/ / 
/ I 

Drs 

a 
m4 

densite relative du solide = 2 • 70 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 38.20 

Passant 5 urn : 1 9 . 02 
Passant 2 urn : 1 2 • 0 1 

F facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99.50 

22.5 

22.4 

22.2 

21.8 

21.6 

21.6 

21.6 

21.5 

21.5 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 24.0000 

2.00 21.0000 

5.00 18.0000 

15.00 16.0000 

30.00 14.5000 

60.00 13.5000 

120.00 13.0000 

240.00 11 .5000 

1420.00 9.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.80 

4.90 

5.00 

5.10 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

5.20 

13.50 0.01 0.0479 

14.00 0.01 0.0345 

13.30 0.01 0.0213 

13.60 0.01 0.0125 

13.80 0.01 0.0089 

14.00 0.01 0.0064 

14.10 0.01 0.0045 

14.30 0.01 0.0032 

14.60 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

46.28 

38.80 

31.33 

26.27 

22.41 

20.00 

18.80 

15.18 

10.36 

46.04 

38.61 

31 .18 

26.14 

22.30 

19.90 

18.71 

15.11 

10.31 



- - - - - - - - .. - - - - - - - - - -
ecn."~1110" TeWlil. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 562 R20-C3E0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envi~olab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Comte 

Lieu d' echantillonage 

Remarques: 
Les ~esultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
, gravier 0.47 , 
, sable grossier 1.01' 
, sable fin 5.90 , 
, limon 43.90 , 

de 

, , , , 

Ie 

/ / 
Ie 

l'echantillon fourni par Ie client. 

sable tres grossier 0.82 , 
sable moyen 2.24 , 
sable tres fin 25.56 , 
argile 20.10 , 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

563 

Reference 

242 5 
Numero du contrat 

Numero de cornman de 



Irechnisol inc. 
~25, Rue de l'Espinay 

uebec (Quebec), GIL 2]2 

el.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : Projet no. EN81122 111 

'

ndrOit 

Analyse par: 

, 

Calcule par : 
Verifie par : 

. Forage no. 
Echantillon no. 563 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

densite relative du soli de = 2 . 70 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Rapport no. 

facteur de correction de densite relative;" 0 . 9 9 

poids du sol sec = 33.52 

Pass ant 5 urn: 21.59 
Passant 2 urn : 1 3 • 28 

facteur de correction de l' echelle de densite = 0 • 93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 20.0000 

2.00 19.0000 

5.00 17.0000 

15.00 14.5000 

30.00 14.0000 

60.00 13.0000 

120.00 13.0000 

250.00 11.5000 

1394.00 9.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de l'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.50 

4.10 

4.20 

4.40 

4.80 

5.00 

5.10 

5.10 

5.00 

5.10 

14.20 0.01 0.0481 

14.30 0.01 0.0342 

13.40 0.01 0.0211 

13.80 0.01 0.0125 

13.90 0.01 0.0089 

14.10 0.01 0.0064 

14.10 0.01 0.0045 

14.30 0.01 0.0031 

14.70 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

43.67 

40.65 

34.61 

26.64 

24.72 

21.70 

21.70 

.17.85 

10.71 

43.45 

40.45 

34.43 

26.51 

24.60 

21 .59 

21 .59 

17.76 

10.66 



Ben.ne,llon T."'8 

Techn1so1 inc COURSES GRANULOMETRIQUES 563 R20-GE0315 
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echnisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 

(Quebec), GIL 212 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Les resultats sont representatifs 
Pres~nce de coquillages . 

'" gravier O.OS .. 
sable grossier 3.27 '" sable fin 6.62 '" limon 4S.20 '" 

de l'echantillon fourni 

'" sable tres grossier 

'" sable moyen 

'" sable tres fin 

'" argile 

ENS1122 111 

Nurnero d'echantillon 

564 

Reference 

242276 
Ie Nurnero du contrat 

/ / 
Ie Numero de cornman de 

par le client. 

1.S1 '" 4.30 '" 12.92 '" 22.S0 .. 
Prepare par: Sylvie Hamel 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0S/04 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec). GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

564 
0.00 a 0.00 

Drs : densite relative du solide =2. 70 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 : poids du sol sec = 34.12 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Pass ant 5 urn: 24.87 
Passant 2 urn: 1 5 • 68 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.90 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % pass ant corrige 

I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ec.,.n1:lllon T."le 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 564 R20-GE0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel,:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

, Carriere 

EN81122 111 

I Numero d'echantillon 

565 
Reference 

~~----~----~~~----~I Municipalite, Comte Ie 

/ / 

Lieu d'echantillonage Ie 

Remarques: 
Lee resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages. 
... gravier 0.09 ... ... sable tres grossier 0.16 ... 
... sable grossier 0.14 ... ... sable moyen 4.34 ... 
... sable fin 27.72 ... ... sable tres fin 33.55 ... 
... limon 24.00 ... ... ar.gile 10.00 ... 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

I 
I 
i 
I 



_C.)uebec (Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

I 
I 
I 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

565 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

poids du sol sec = 39.64 

Pass ant 5 urn: 11. 1 4 
Passant 2 urn: 6.52 

facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 99.90 

1.00 17.0000 4.00 14.70 0.01 0.0488 30.19 

2.00 15.0000 4.10 15.00 0.01 0.0350 25.32 

5.00 13.5000 4.30 14.00 0.01 0.0214. 21.37 

15.00 12.5000 4.80 14.20 0.01 0.0127 17.88 

30.00 12.0000 5.00 14.20 0.01 0.0090 16.26 

60.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0065 11. 15 

120.00 10.0000 5.20 14.60 0.01 0.0046 11 .15 

240.00 9.0000 5.20 14.70 .0.01 0.0033 8.83 

21.7 1404.00 7.5000 5.20 15.00 0.01 0.0014 5.34 

T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
Tmin Temps en minute D (mm) : Diametre des particules 
Ri lecture de l'hydrometre % pass. : %passant 
C Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

30.16 

25.29 

21 .35 

17.87 

16.24 

11 .14 

11 .14 

8.82 

5.34 
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(Quebec), GIL 212 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

ENS1122 111 

Numero d'echantillon . 

566 

Reference 

24227S 

----rIVlllllll:1p;amc, Comte Ie Numero du contrat 

/ / 

d'echantillonage Ie Numero de commande 

sont representatifs de l'echantillon fourni par le client-
Presence de cOqUillages_ 
% gravier 0_06 % % sable tres grossier 0.30 % 

sable grossier 0.34 % % sable moyen 5.42 % 

sable fin 31.97 % % sable tres fin 44.01 % 

limon 10.30 % % argile 7.60 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/0S/os 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648·9288 

Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

I 
I 

Echantillon no. 566 I 
Profondeur (rn) 0.00 aD. 00 

~================================~ 

Drs : densite relative du soli de = 2.70 

a : facteur de correction de densite relative = 0 . 99 

m4 : poids du sol sec = 36.28 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

Hydrornetre # : H-375 

Passant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

7.61 
4.93 I 

I 
Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.90 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.6 

23.6 

23.2 

22.5 

22.3 

22.1 

22.0 

22.0 

21.8 

T!!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

1.00 8.0000 

2.00 8.0000 

5.00 8.0000 

15.00 8.0000 

30.00 8.0000 

60.00 8.0000 

120.00 8.0000 

241.00 8.0000 

1420.00 6.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

4.40 

4.40 

4.50 

4.80 

4.90 

5.00 

5.00 

5.00 

5.10 

16.10 0.01 0.0516 

16.10 0.01 0.0365 

14.90 0.01 0.0223 

14.90 0.01 0.0130 

14.90 0.01 0.0092 

14.90 0.01 0.0065 

14.90 0.01 0.0046 

14.90 0.01 0.0033 

15.10 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm) : . Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

9.14 9.13 

9.14 9.13 

8.88 8.87 

8.12 8.11 

7.87 7.86 

7.61 7.61 

7.61 7.61 

7.61 7.61 

3.55 3.55 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 



- - - - - - - - - - - - - - - - -
echenCll10n T ... ,. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 566 R20-C3E0315 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

TeI.:(418} 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

Envirolab 

Echantillon 

Bane, Carriere 

Municipalite, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
, gravier 0.06 , 
, sable grossier 0.56 , 
, sable fin 41.27 , 
, limon 6.10 , 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par Ie client. 

, sable tres grossier 0.28 , , sable moyen 14.38 , , sable tres fin 34.45 , , argile 2.90 , 

Ce rapport ne doit pas etrereproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/09 

I 
I 

EN81122 111 

Numero d'echantillon il 567 

Reference 

242279 I Numero du contrat 

Numero de commande 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 



325, Rue de l'Espinay 
(Quebec), GIL 212 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

567 
0.00 a 0.00 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

: densite relative du solide =' 2. 70 Passant 5 um : 

: facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

: poids du sol sec = 36.84 

Passant 2 um : 

: facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

: % passant Ie 2 mm = 99.90 

1.00 7.0000 4.40 

2.00 7.0000 4.50 

5.00 7.0000 4.60 

15.00 7.0000 4.90 

30.00 7.0000 . 5.10 

60.00 6.5000 

120.00 6.5000 

240.00 6.0000 

1440.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

5.20 

5.20 

5.10 

5.20 

16.30 0.01 0.0520 

16.30 0.01 0.0368 

15.10 0.01 0.0225 

15.10 0.01 0.0131 

15.10 0.01 0.0093 

15.10 0.01 0.0066 

15.10 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. reet.: % passant corrige 

6.50 

6.25 

6.00 

5.25 

4.75 

3.25 

3.25 

2.25 

2.00 

3.24 
2.08 

6.49 

6.24 

5.99 

5.24 

4.74 

3.24 

3.24 

2.25 

2.00 



e:en.nt,llon T."'a 

COURSES GRANULOMETRIQUES 
567 R20-GE0315 

Techniso1 inc 
No do.e, ... e.saene. 

ENBl122 111 
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(Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

,,,,,,v,ereu ab 

NlIJnll:lp;allle, Cornie Ie 

/ / 
Lieu d'echantillonage Ie 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages et matieres organiques. 
'Ir gravier 0.15 'Ir 'Ir sable tres grossier 0.38 'Ir 

sable grossier 0.61 'Ir 'Ir sable moyen 18.19 'Ir 
sable fin 38.83 'Ir 'Ir sable tres fin 28.84 'Ir 
limon 9.20 'Ir 'Ir argile 3.80 'Ir 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

111 

d'echantillon 

568 

Reference 

242280 

Nurnero du contrat 

Nurnero de cornrnande 

I 
Date: 2000/08/04 

L--___ ~_-L---_____ __.J 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), G1 L 212 

~T~e~I.;~~~1~8)~6~4~7-~1~40~2~F~a;x;~~~1~8)~6~4~8-~9~28~8~gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg~ II 
Description du sol : 
Endroit 

Analyse par: Date: 
Calcule par : Date: 
Verifie par Date: 

Forage no. 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

I 
I 

Echantillon no. 568 I· 
Profondeur (m) o. 00 a O. 00 . 

~================================~ 

Drs densite relative du soli de = 2 • 7 a 
a facteur de correction de densite relative = a . 99 

m4 poids du sol sec = 41.44 

F facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Pass ant 5 urn : 
Passant 2 urn : 

4.44 
1.92 I 

I 
Tamis 2mm % passant Ie 2 mm = 99 . 9 a 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.7 1.00 8.0000 4.30 16.10 

23.7 2.00 8.0000 4.30 16.10 

23.2 5.00 8.0000 4.50 14.90 

22.5 15.00 7.5000 4.80 15.00 

22.0 30.00 7.5000 5.00 15.00 

22.0 60.00 7.0000 5.00 15.10 

22.0 120.00 7.0000 5.00 15.10 

22.0 240.00 6.0000 5.00 15.20 

21.7 1423.00 6.0000 5.20 15.20 

0.01 0.0516 

0.01 0.0365 

0.01 0.0223 

0.01 0.0130 

0.01 0.0093 

0.01 0.0066 

0.01 0.0047 

0.01 0.0033 

0.01 0.0014 

8.22 

8.22 

7.78 

6.00 

5.55 

4.44 

4.44 

2.22 

1. 78 

8.21 

8.21 

7.77 

5.99 

5.55 

4.44 

4.44 

2.22 

1.78 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~~==~====~==~~==~==~====~==~I 
T!!c Temperature en Celsius K : Constante 
T min Temps en minute D (mm): Diametre des particules I 

. Ri lecture de I'hydrometre % pass.: % passant 
C .. Correction composee % pass. rect.: % passant corrige 
Hi Profondeur effective 

~--------------------~I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I!enent.lllon T."'e 

COURSES GRANULOMETRIQUES 568 A20-C3E0315 
Technisol inc . 

No ao •• l.~ SMIDenee 

EN81122 111 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648·9288 

Client 

Envirolab 
Echantillon 

Banc, Carriere 

Municipalire, Cornre 

Lieu d'echantillonage 

Rernarques : 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
% gravier 0.08 , 
, sable grossier 5.26' 
, sable fin 33.63 , 
, limon 6.00 , 

de l'echantillon fourni 

% sable tres grossier 
% sable moyen 
% sable tres fin , argile 

Ie 

/ / 
Ie 

par Ie client. 

2.79 , 
32.23 % 
14.01 % 
6.00 % 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans I' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

I 
I 

EN81122 111 

I Nurnero d'echantillon 

569 
Reference 

242281 I Nurnero du contrat 

Nurnero de cornrnande I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

~----------~----------~I 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

569 
0.00 a 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 Pass ant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 34.92 

Pass ant 2 urn : 

facteur de correction de I' echelle de densite = 0 • 93 

Hydrometre # : H-375· 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 8.0000 

2.00 7.5000 

5.00 7.5000 

15.00 7.5000 

30.00 7.5000 

60.00 7.5000 

120.00 7.5000 

240.00 7.0000 

1413.00 6.5000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

99.90 

4.30 

4.30 

4.50 

4.80 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.10 

16.10 0.01 0.0515 

16.20 0.01 0.0366 

15.00 0.01 0.0224 

15.00 0.01 0.0130 

15.00 0.01 0.0093 

15.00 0.01 0.0066 

15.00 0.01 0.0046 

15.10 0.01 0.0033 

15.10 0.01 0.0014 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass. : % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

9.76 

8.44 

7.91 

7.12 

6.59 

6.59 

6.59 

5.27 

3.69 

6.58 
4.22 

9.75 

8.43 

7.90 

7.11 

6.58 

6.58 

6.58 

5.27 

3.69 



Ecn.nt:lllon T •• le 

Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 
569 R20-GE0315 

No "0 •• 1." EKlgenee 

ENBl122 111 
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-J.'vm:uec (Quebec), GIL 212 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

570 

Reference 

242282 
Ie Numero du contrat 

/ / 
d' echantillonage Ie Numero de commande 

gravier 0.14 , , sable tres grossier 5.84 , 
sable grossier 10.97 , , sable moyen 48.99 , 
sable fin 28.24 , , sable tres fin 5.82 , 
limon 0.0 , , argile 0.0 , 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de coquillages. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/09 
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Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 570 A20-C3E0315 
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(Quebec), GIL 2]2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

571 

Reference 

242283 
Ie Numero du contrat 

/ / 
Ie Numero de commande 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages. .. gravier 0.37 'Is 'Is sable tres grossier 3.89 'Is .. sable grossier 7.36 'Is 'Is sable moyen 27.70 'Ii .. sable fin 20.55 'Is 'Ii sable tres fin 2.13 'Is .. limon 27.10 'Ii 'Ii argile 10.90 'Ii 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l' autorisation ecri te du 1aboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/0; 



Technisol inc. I 
325, Rue de l'Espinay "'}:':':':':':':':':':':"':"':':':':':':':':':':':':1 
Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 I 
~======~~~~~~~~~~~~~~~ 

Description du sol :. 
Endroit 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

Projet no. EN81122 111 
Rapport no. 

I 
I 

Echantillon no. 571 I 
Profondeur (m) 0.00 a 0.00 

~================================~ 

Drs . densite relative du soli de = 2 • 70 

a facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

m4 poidsduso]sec= 37.34 

F : facteur de correction de ]'echeUe de densite = 0.93 

Hydrometre # : H-375 

Passant 5 urn: 11.84 
Passant 2 um : 7.98 I 

I 
Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 99.60 

~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

23.0 1.00 20.0000 4.60 

23.0 2.00 19.0000 4.60 

22.1 5.00 13.0000 5.00 

22.1 15.00 11.0000 5.00 

21.9 30.00 11 .0000 5.10 

21.8 60.00 10.0000 5.10 

21.6 120.00 10.0000 5.20 

21.8 240.00 9.0000 5.10 

21.9 1440.00 8.0000 5.10 

T!!c Temperature en Celsius 
T min Temps en minute 
Ri lecture de l'hydrometre 
C Correction composee 

14.20 0.01 0.0488 

14.30 0.01 0.0347 

14~10 0.01 0.0220 

14.40 0.01 0.0128 

14.40 0.01 0.0091 

14.60 0.01 0.0065 

14.60 0.01 0.0046 

14.70 0.01 0.0033 

14.90 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre deS particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

37.97 37.82 

I 
35.51 35.36 

19.73 19.65 I 
14.79 14.73 I 
14.55 14.49 I 
12.08 12.03 I 
11 .84 11 .79 

I 
9.62 9.58 

I 
7.15 7.12 

I 
Hi Profondeur effective 

~--------~------------~I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
eC".ntlllon T ..... 

GRANULOMETRIQUES 571 A20-GE0315 
Technisol inc COURSES 

No ao ••• ar E!IIClgence 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

TeI.:(418) 647-1402 FaX:(418) 648-9288 

Client 

EnVirolab 

Echantillon 

Carriere 

Municipalite, Comte 

Lieu d'echantillonage 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
'II gravier 0.17 '" 
'II sable grossier 7.32 'II 
'" sable fin 19.80 'II 
'II limon 27.00 'II 

de 

'" 'II 

'" 
'" 

Ie 

/ / 
Ie 

l'echantillon fourni par Ie client. 

sable tres grossier 3.92 '" sable moyen 28.16 
'" sable tres fin 2.73 '" argile 10.90 
'" 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/01 

EN81122 111 

Numero d'echantillon I 571-2 

Reference 

242283 I Numero du contrat 

Numero de commande 

I 
I 

I 



Quebec (Quebec), GIL 2J2 

:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no. EN81122 111 

Forage no. 
Echantillon no. 
Profondeur (m) 

571-2 
0.00 a 0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 

Rapport no. 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

facteur de correction de densite relative::: O. 99 

poids du sol sec = 36.38 

Passant 5 urn : 1 2 . 1 2 
Passant 2 urn: 7.85 

facteur de correction de l'echelle de densite = 0.93 

H-375 

% passant Ie 2 mm = 

1.00 19.0000 

2.00 17.0000 

5.00 16.0000 

16.00 11.0000 

30.00 10.5000 

60.00 10.0000 

120.00 10.0000 

240.00 9.0000 

1440.00 8.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction compo see 
Profondeur effective 

99.80 

4.60 

4.70 

5.00 

5.00 

5.20 

5.20 

5.20 

5.30 

5.20 

14.30 0.01 0.0490 

14.70 0.01 0.0352 

13.60 0.01 0.0216 

14.40 0.01 0.0124 

14.50 0.01 0.0092 

14.60 0.01 0.0065 

14.60 0.01 0.0046 

14.70 0.01 0.0033 

14.90 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

36.44 

31 .13 

27.84 

15.18 

13.41 

12.15 

12.15 

9.36 

7.09 

36.37 

31.07 

27.78 

15.15 

13.39 

12.12 

12.12 

9.34 

7.07 
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Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 I Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Client 

I 
Env1rolab 

Echantillon 

Banc, Carriere 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

572 

Reference 

1I~~~~~c~om~t~e----------------------~~~p;.~------------~----kle-------rr~~~~~~-------------------1 
/ / 

Lieu d'echantillonage Ie 

I~~--~~----~~ Remarques: 

I 
I 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de coquillages. .. gravier 1.19 .. .. sable tres grossier 4.54 .. .. sable grossier 7.20 .. .. sable moyen 28.29 .. .. sable fin 29.90 .. .. sable tres fin 8.78 .. .. litnon 6.80 .. .. argile 13.30 .. 

Prepare par: Sylvie Hamel 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

I~----------------~----------------~ 



Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

I 
~T~el~.:~(4~18~)~6~47~-~14~O~2~Fa~X~:(~41~8~)6~4~8~-9~28~8~ggggiliill@@gggg@@@@@@gg@@iliillggggg@@@@@@illgggg@@@@@@gg@@@@@@@@@@@@gggg@l@g~ II 
Description du sol: Projet no. EN81122 111 
Endroit Rapport no. 

Analyse par: 
Calcule par : 
Verifie par 

Forage no. 

Date: 
Date: 
Date: 

/ / 
/ / 
/ / 

I 
I 

Echantillon no. 572 

~p=r~Of=0=n=d=eu=r=(=m7)=======0==.0=0===a=======0=.=0=0~======================================================~Ii 
Drs : densite relative du solide = 2 • 70 

a : facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

. m4 : poids du sol sec = 36.26 

F : facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

. Hydrometre # : . H-375 

Passant 5 um: 1 4 • 1 0 
Pass ant 2 um : 9.97 I 

I 
Tamis 2mm : % passant Ie 2 mm = 98.80 

~~~~~~~~~~~~~~~~~I 

I 
23.4 1.00 12.5000 4.50 15.40 0.01 0.0506 20.31 20.07 

I 
23.3 2.00 12.0000 4.50 15.50 0.01 0.0359 19.04 18.81 

23.0 5.00 11 .5000 4.60 14.30 0.01 0.0219 17.52 17.31 I 
22.4 15.00 11.0000 4.90 14.40 0.01 0.0128 15.49 15.30 I 
22.0 30.00 11.0000 5.00 14.40 0.01 0.0091 15.23 15.05 I 
22.0 60.00 11.0000 5.00 14 .40 0.01 0.0064 15.23 15.05 I 
22.1 120.00 10.5000 5.00 14.50 0.01 0.0046 13.97 13.80 

I 
22.0 248.00 10.0000 5.00 14.60· 0.01 0.0032 12.70 12.54 

I 
21.8 1416.00 8.5000 5.10 14.80 0.01 0.0013 8.63 8.53 

~~=====~==========~~=====~=====~=====~=====~=====~I 
Tl!c 
Tmin 
Ri 
C 
Hi 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. recL: % passant corrige I 

I 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I!cnanCll1on T ... ,. 

COURSES GRANULOMETRIQUES 572 R20.-GE0315 Technisol inc . 
No dO •• I." e_lganee 

EN81122 111 
0 6 I 

& 0 0 e • • E & e 
0 • I , , , 

I E E I .. I E E ~ ~ 
, .. I 

0 .. 0 IV 0 I IV 

,; .. 0 II 0 2 ~ 0 CD" 0 .. 0 
:100 100 ., CD M ., • M IV .. IV IV" . II CD 

/' 

90 1/ 90 
/ 

/ 

80 80 

70 70 
I 
I 
I 
I 

60 60 
I 

l- I z 
~ I 
III 

I-III 
Z ~ 50 50 ~ n. 
III 

.~ III 
~ 
n. 

I 
~ 

40 40 
II 

/ 
30 / 30 

/ 
1/ 

20 20 

--
L.-

10 v 
~ 10 

0 0 
;; IV ., • .. III ,.. m ell'" IV ., • II II'" IIG" IV ., . .. It ,.. CD GI 0 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 0000 

0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 • ci 
... 

.. ,.: Ii ai" IV ., • .. 1'1 ... 1D"2 
0 0 0 0 0 o 000 • • ·0 0 0 0 o 000'" IV ., • .. .. 

DIAMETRE DES PARTICULES (mm) 

I AASI I 1.1: I III.T I rA11.!: I I!!AVIIA I I PIN I gAg§ _ MQVIN 



I Technisol inc. 
325, Rue de I 'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 212 

~:~~~~=~=4=18=)=6=47=-=14=O=2=F~aX~:=(4=1=8)=6~4~8-=9=28=8~~~~~~~~~#§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~1I 
Envirolab 

I 
EN81122 ", 

Echantillon Usage propose Nurnero d'echantillon 

573 

Bane, Carriere Endroit Reference 

~~~~~=-~ ________________________ -i~~~ ______________________ ~ ______ ~~2~4~2~28~5~ ______ --------------------~I 
Municipalite, Cornte Preleve par Ie Nurnero du contrat 

Le client / / 

Rernarques: 
Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par le client. 
Presence de coquillages. 
% gravier 2.64 % % sable tres grossier 6.44 % 

% sable grossier 9.88 % % sable moyen 28.89 % 

% sable fin 28.86 % % sable tres fin 16.29 % 

% limon 5.00 % % argile 2.00 % 

Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par : Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/08 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



~u"u'~c (Quebec), GIL 2J2 

.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Projet no.EN81122 111 
Rapport no. 

Forage no. 
EchantiIIon no. 
Profondeur (m) 

573 
0.00 a 

Date: / / 
Date: / / 
Date: / / 

0.00 

densite relative du solide = 2 • 70 Pass ant 5 urn : 

facteur de correction de densite relative = 0 • 99 

poids du sol sec = 38.44 

Pass ant 2 urn : 

: facteur de correction de I'echelle de densite = 0.93 

H-375 

: % passant Ie 2 mm = 

1.00 6.5000 

2.00 6.5000 

5.00 6.5000 

15.00 6.5000 

30.00 6.5000 

60.00 6.0000 

120.00 6.0000 

240.00 6.0000 

1440.00 6.0000 

Temperature en Celsius 
Temps en minute 
lecture de I'hydrometre 
Correction composee 
Profondeur effective 

97.40 

4.40 

4.40 

4.60 

5.00 

5.00 

5.10 

5.10 

5.10 

5.10 

16.40 0.01 0.0522 

16.40 0.01 0.0369 

15.10 0.01 0.0225 

15.10 0.01 0.0131 

15.10 0.01 0.0093 

15.20 0.01 0.0066 

15.20 0.01 0.0047 

15.20 0.01 0.0033 

15.20 0.01 0.0013 

K : Constante 
D (mm): Diametre des particules 
% pass.: % passant 
% pass. rect.: % passant corrige 

5.03 

5.03 

4.55 

3.59 

3.59 

2.16 

2.16 

2.16 

2.16 

2.10 
2. , 0 

4.90 

4.90 

4.43 

3.50 

3.50 

2.10 

2.10 

2.10 

2.10 



E!cn.n1:lllon T ... ,. 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 
573 R20-C3E0315 

NO 00 •• 1." ex,g.nce 

ENBl122 111 , , 
I ~ .. .. E 

e • e e I • 
0 .. 0 ~ 

, , , I I I I .. I I I • ; '! .. , .. 6 

" " II! " .. 0 .. 0 .. 0 , .. 
.; ai " .. III 0 ~ 0 2 ~ 0 .. ~ 0 II 0 

100 ~ " . .. " .. .. " . ~ .. II .. .. " • II .. ~100 -
90 90 

BO / BO 

70 70 
I 

, 
60 60 

I 
I-
Z 
~ 
III 

I-III 
~ 50 50 z 
n. ~ 

III 
11/ III 

~ 
n. 
11/ 

40 40 
I 

30 30 
I 

1 
I 

20 I 20 

10 10 

0 0 
0 .. " . .. ., ,.. It II ... .. " • .. ., ,.. CD (I ... .. " . .. III ,.. CD ClO 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 0000 

0 0 0 0 o 0000 ~ ~ 0 0 o 000 • to ,.: aici'" .. PI • .. ., ,.. II) 112 
0 0 0 0 0 o 000 . o 00 0 0 0 0 o 000'" .. PI • II 00 

DIAMETRE DES PARTICULES (mm) 

I AegU.1: I II&-T I rAII&-!: I eAVlliA I I PIN I gAQI _ "gYI:N 

- - - - - - ... - - - - - IIIIB - -



I Technisol inc. 
325, Rue de l'Espinay 
Quebec (Quebec), GIL 2J2 

II~T~e~I.~:(4~I~8~)6~4~7~-I~4~02=F=a=X=:(4=I=8=)6~4=8=-9=28~8~~~~~~~~~~§§§§~~~~~~~~§§§§¥.¥~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§gg§§§§§§ 
Client 

II 

Envirolab 

. Echantillon 

Bane, Carriere 

I Municipalite. Comte 

II Lieu d'echantillonage 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Remarques: 
Les resultats sont representatifs 
Presence de coquillages. 
, g~avier 1.50 , 
, sable grossie~ 12.50' 
, sable fin 30.77 , 
, limon 0.00 , 

Ie 

/ / 
Ie 

de l'echantillon fourni par le client. 

, sable tres g~ossier 8.28 , , sable moyen 42.40 , , sable tres fin 4.55 , , argile : 0.00 , 

I Ce rapport ne doit pas etre reproduit, sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

574 

Reference 

242286 
Numero du contrat 

Numero de commande 

Date: 2000/08/04 

I~----~----~----~----~ 



Bc .... ntillon T •• le 

Technisol inc. COURSES GRANULOMETRIQUES 574 R20-C3E0315 

NO dO •• I." a.lg.nee 

ENBl122 111 
& I 

I I e I E E I 

I E , , , 2 I I II! I & , .. , .. 0 .. 0 .. 0 , 
0 ~ 0 2 : 0 .~ 0 It 0 

100 " 1'1 • M N .. N NI'I • .. " Ml00 

---/ 

90 90 

BO / BO 

/ 

70 70 
I 

I 
60 60 

t-
Z 
0( 
1/1 

t-1/1 
50 z 0( 50 0( a. 

1/1 
1/1 I 1/1 

0( 
I a. 

40 40 
1/1 

30 _I 30 

20 20 

I 

10 10 

./ 

0 0 
0 .. 1'1 • .. II ,.. CD 01 .. N 1'1 • .. to ,.. CllOI .. .. 1'1 • .. tD ,.. CD 010 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 0000 

0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 . iii ,.: ai ci" N 1'1 • .. tD ,.. CD 012 
0 0 0 0 0 o 000 . o 00 0 0 0 0 o 000 M .. 1'1 • .. 

DIAMETRE DES PARTICULES (mm) 

I ARII!.I I III.T I rAIl-I: I I gRAvllA I I "IN _ MQY~N gRQI 

... - - - - .. - - .. - "0 .. .. - .. 



echnisol inc. 

Quebec (Quebec), GIL 212 

Tel.:(418) 647-1402 Fax:(418) 648-9288 

Les resultats sont representatifs de l'echantillon fourni par Ie client. 
Presence de coquillages et matieres organiques. 

" gravier .. 0.13 " " sable tres grossier 6.46 " " sable grossier 11.84 " " sable moyen 41.85 " sable fin 34.15 " " sable tres fin 5.S7 " limon 0.00 " " argile 0.00 " 
Ce rapport ne doit pas etre reproduit,·sinon en entier, 
sans l'autorisation ecrite du laboratoire. 

Prepare par: Sylvie Hamel 

Approuve par: Denis Jobin 

Date: 2000/08/04 

EN81122 111 

Numero d'echantillon 

575 

Reference 



I!c.,.nt.ll10n T._'e 

Technisol inc COURSES GRANULOMETRIQUES 575 R20-C3EO:315 

No aO •• le,. e:_lD.nCG 

EN81122 111 
6 & e e e E & e I E , , , 

E I I E .. I E I , .. I 
0 .. 0 ~ 0 , N 

0 ~ 0 2 ~ 0 II" 0 .. 0 
=100 100 .. PI • " N II .. .. PI .. II .. 
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'I 
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/' 

0 0 
0 .. PI • .. CD po. • G'" .. PI • .. II po. II G ... .. PI . .. II po. • CIa 0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 0000 

0 0 0 0 o 0000 0 0 0 0 o 000 • .; ,.: aici'" .. PI • II II ,.. at GO 
0 0 0 0 0 o 000 . .. ·0 0 0 0 0 o 000'" N PI • .. 

DIAMETRE DES PARTICULES (mm) 

I ARSlH.1: I III. T I rA1J.1 I I gEAVll:A I I "IN gAQI _ MgVI:N 
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